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SCHOCK ISOKORB® TYP KSH/QSH

Materiaty/Zabezpieczenie przeciwkorozyjne/Zabezpieczenie przeciwpozarowe/Wskazowki

Materiaty po stronie stropu

Beton Min. klasa B25
Beton normalny wg PN-B-03264 (beton lekki jest niedozwolony) i w zaleznosci od klasy oddziatywania na
srodowisko

Stal zbrojeniowa BSt 500 S, BSt 500 M, BSt 500 NR

Plyta dociskowa w betonie $2351R6 2, 535510

Stal nierdzewna gatunek: 1.4401, 1.4404, 1.4462 lub 1.4571, S 460

Elementy konstrukcji i elementy tqczgce ze stali nierdzewnej
Ptyta dociskowa w obszarze
zewnetrznym gatunek: 1.4404 i 1.4571 lub wyzszy np. 1.4462, S 460
Izolacja styropian (WLG 035)

Materialy po stronie balkonu

Drewno Drewno lite iglaste ( 24
Drewno lite iglaste € 30
Drewno klejone wodoodporne GL 24
Drewno klejone wodoodporne GL 30

Stal tqeznik i kotki z preta S 235 montowane na miejscu, ocynkowane ogniowo w = 70-80

Lahezpieczenie przeciwkorozyjne

Elementy ze stali nierdzewnej w systemach Schack Isokorb® typ KSH odpowiadajq gatunkowi: 1.4401, 1.4404, 1.4462 lub 1.4571. Gatunki te
posiadajg klase odpornosci Il /$rednia.

Podczas fqczenia systemdw Schick Isokorb® typ KSH z ptytami czotowymi ocynkowanymi ogniowo nie wystepuje niebezpieczeristwo korozji kontak-
towej.

Zabezpieczenie przeciwpoiarowe

Dla nieostonigtych elementdw Schick Isokorb® typ KSH obowiqzujq takie same Srodki ochrony przeciwpozarowej, jok w przypadku catej konstrukji
nosnej. Specjalne zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zapewni¢ na miejscu montazu.
Elementy systemu Schick Isokorb® typ KSH w obrebie warstwy izolacyjnej nalezy chroni¢ przed zbyt wysokimi temperaturami.

Wskazowki
P> Obliczenia konstrukgji drewnianej przeprowadza sig wg normy PN-B-03150.

P> Obszar zastosowania Schick Isokorb® typ KSH dla balkonéw z drewna obejmuje dodatkowo konstrukcje stropowe i balkonowe z
przewaznie statycznymi, rownomiernie roztozonymi obcigzeniami uzytkowymi.

P> Nalezy sprawdzi¢ nosnosc elementdw konstrukcji przytqczanych z obydwu stron Schack Isokorb® typ KSH.

P> Gérme i dolne zbrojenie plyty stropowej nalezy utozy¢ tak, aby przy uwzglednieniv wymaganej grubosci otuliny betonowej znajdowato sig ono
mozliwie jok najblizej warstwy izolacyjnej.

P> Grubo$¢ nominalna nom ¢ otuliny betonowej wg PN-B-03264 wynosi w obszarze wewngtrznym 20 mm.
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Schéck Isokorb® typ KSH (= KS14-h180 + fqcznik)

Spis tresci Strona
Warianty potgczen 222
Przekroje/Rzuty 223
Podstawy wymiarowania wg normy PN-B-03150 224
Tabele nosnosci 225-226
Przyktad wymiarowania 227 - 228
Przewyzszenie/Tolerancje montazowe 229
Ibrojenie tqczqce wykonywane na miejscu montazu 230
Instrukcja montazu 231-233
Wskazéwki montazowe 234 - 236
Lista kontrolna 242

o
=
=
D
5
(=)
oy
D
=
D
N

221






o
=
=
D
=
(=
oS
D
=
D
N

SCHOCK ISOKORB® TYP KSH

Warianty potqczen

balkon z drewna

s sttt st sy,
Z

| R ]

balkon z drewna
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szczelina elastyczna

A

BT
3501780 |

=10

15 1[5

Potqczenie Schick Isokorb® typ KSH w obrebie drzwi, Sciana jednowarstwowa

Potqczenie Schick Isokorb® typ KSH w obrebie Sciany, Sciana jednowarstwowa

szczelin elastyczna

szczeling elastyczna

W przypadku balkonéw naroznych (zob. réwniez strona
156, wskazowki montazowe) nalezy pamigtac o tym, ze
réznica wysokosci 20 mm dla naroza musi by¢
uwzgledniona w styropianie oraz w belce drewnianej!

W razie pytari prosimy o kontakt z naszym dziofem tech-
nicznym.

- @ izolacja wykonywana na migjscu montazu
154

o
>
~

K (@ izolacja wykonywana
na miejscu monfazu

Potqczenie Schick Isokorb® typ KSH, Sciana z izolacjq zewnetrzng

Widok z gdry: Potgczenie Schick Isokorb® typ KSH w narozu

=240

S

Rozwigzania specjalne na zaméwienie

Potqczenie Schick Isokorb® typ KSH w obrgbie Sciany bez zakotwienia w stropie jok
rozwigzanie specjalne
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Przekroje/Rzuty .
SCHOCK ISOKORB®
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Rzut balkonu z Schiick Isokorb® typ KSH
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SCHOCK ISOKORB® TYP KSH

Podstawy wymiarowania wg normy PN-B-03150

Tablice wymiarowe

Wykonawca projektu konstrukcji nosnej musi sprawdzi¢ samodzielnie, czy zostaty spetnione podane zatozenia. 7 tego wzgledu tablice wymiarowe
mogq stuzy¢ tylko jako pomoc podczas obliczania ew. wymiarowania konstrukgji.

Dane do
projektowania: belka z drewna iglastego C 24: b/h = 120/200
Ciezar whasny z lekkq oktadzing: gg = 0,5kN/m?
Obcigzenie uzytkowe: g = 50KkN/m?
Cigzar whasny poreczy: Fe = 0,75kN/m
Obcigzenie poziome na poreczach
na wysokosci stupkéw 1,0 m: He = 0,5kN/m

Wspotczynniki bezpieczenstwa i poprawkowe
YG = ],2

Yo =13
W,=09

Sity w przekroju

I, Wysieg wspornika (od ptyty czotowej fgcznika)

a: Odstep miedzy belkami drewnianymi
Meg=(ve-9g*va-a)-a-1/2+yg-Fg-a-l+yg- Wo-Hg-1,0m - a[kNm]
Veg = (vo- g+ vq-a)-a-ly+ye-Fo-a[kN]

Nosnos¢ potqczenia

Meg = -10,30 kiim

Vs = +18,00 kN
Heg = £2,50 kN
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Tabele no$nosci normy PN-B-03150 po prostu budowat lepief

SCHOCK 1SOKORB®

Parametry wejsciowe: I,
Meg=(1,2-05+13-50) - a-12/2+1,2-0,75-a-1,+13-09-05-1,0-a
Veg=(1,2-05+1,3-50)-a-1,+1,2-075-q

Laleznos¢ a do I, (wartosci w [m]):

Moment wystepujqcy w zredukowanym przekroju obliczeniowym: Mgy 5 5 [kNm]

Wspornik I, Odstep miedzy osiami belek drewnianych [mm]

[m] 400 450 500 550 600 650 700
0,5 -0,55 -0,62 -0,69 -0,76 -0,83 -0,90 -0,97
0,6 -0,71 -0,80 -0,89 -0,97 -1,06 -1,15 -1,24
0,7 -0,89 - 1,00 -1 -1,22 -1,34 -1,45 -1,56
0,8 -110 -1.24 -1,38 -1,51 -1,65 -1,79 -1,93
09 -1,34 -1,51 -1,68 -1,84 -2,01 -2,18 -2,35
1,0 -1,61 -1,81 -2,01 -2 -2,41 -2,61 -2,81
1,1 -190 -2,14 -2,38 -2,62 -2,86 -3,09 -3,33
12 -2,23 -2,51 -2,78 -3,06 -3,34 -3,62 -3,90
13 -2,58 -2,90 -3,23 -3,55 -3,87 -419 -4,52
14 -2,96 -3,33 -3,70 -4,07 -4,44 -4,81 -5,18
1,5 -3,37 =379 -4 -4,64 -5,06 -5,48 -5,90
1,6 -3,81 -4,29 -4,76 -5.24 =571 -6,19 -6,67
1,7 -4,28 -4.81 -5,34 -5,88 -6,41 -6,95 -7,48
18 -4,77 -5,37 -5,96 -6,56 -7,15 -7,75 -8,35
19 -529 -5,95 -6,62 -7,28 -7,9%4 -8,60 -9,26
2,0 -5,84 -6,58 -7,31 -8,04 -8,77 -9,50 -10,23
2] -6,42 -1,23 -8,03 -8,83 -9,64
22 -1,03 -191 -8,79 -9,67
23 -7,67 -8,63 9,59
24 -8,33 938
25 -9,03 -10,16

Veg [kN] +7,95 +8,45 +8,92 +9,37 +9,80 +10,21 +10,61

maks.f [m]” 2,50 2,50 239 207 217 2,09 201

Wartosci mozna interpolowac; nie przekracza¢ maks. wartosci |,.
Tabele dla innego obcigzenia uzytkowego mozna otrzyma¢ w naszym Dziale Technicznym.
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" max | ze wzgledu na nosnos¢ tqcznika Schick Isokorb®.

225






SCHOCK ISOKORB® TYP KSH

Tabele nosnosci

Mpg [kNm] i Vg4 [kN] dla drewna iglastego C 24:
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h Belka drewniana b [mm)]
[mm] 120 140 160
My Vi My Vi My Viy
180 -5,99 +15,12 -7,08 +17,87 -8,16" +20,62
200 -6,99* +17,05 -1,14* +20,15 -8,56" +23,25
220 -6,99* +18,83 -1,74* +22,25 -8,56" +25,61
* miarodajny jest nacisk jednostkowy na scianke otwory
Mgy [kNm] i Vg4 [kN] dla drewna iglastego C 30:
h Belka drewniana b [mm)]
[mm] 120 140 160
My Vig My Vs My Vg
180 -7,48" +15,12 -8,32" +17,87 -9,23* +20,62
200 -7,48* +17,05 -8,32" +20,15 -9,23* +23,25
220 -7,48" +18,83 -8,32* +22,25 -9,23* +25,61
* miarodajny fest nacisk jednostkowy na Scianke ofworu
Mpg [kNm] i Vpy [kN] dla drewna klejonego GL 24:
h Belka drewniana b [mm]
[mm] 120 140 160
Mg Vi Mgy Vi Mg Vi
180 -599 +15,12 -7,08 +17,87 -8,16” +20,62
200 -6,99” +17,05 -1,74* +20,15 -8,56" +23,25
220 -6,99” +18,83 -1,74* +22,25 -8,56" +25,67
* miarodajny jest nacisk jednostkowy na sciankg ofworu
Mpg [kNm] i Vpy [kN] dla drewna klejonego GL 30:
h Belka drewniana b [mm)]
[mm] 120 140 160
My Vi My Vs My Vg
180 -7,48" +15,12 -8,32" +17,87 -9,23* +20,62
200 -7,48" +17,05 -8,32" +20,15 -9,23* +23,25
220 -7,48" +18,83 -8,32* +22,25 -9,23* +25,61

* miarodajny jest nacisk jednostkowy na Scianke otworu

Przyktad:

Dane: a=0,50 m; I, = 1,8 m =< 2,39 m (odczytane, zob. strona 225)
Moment obcigzajacy: Mgy = -5,96 kNm, poprzeczna sita obcigzajgca: Vgy = +8,92 kN (odczytane, zob. strona 225)

Mozna zastosowa¢ drewno iglaste C 24: 120/180, lub drewno iglaste C 30: 120/180, lub drewno klejone GL 24: 120/180, lub

drewno klejone GL 30: 120/80
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Przyktad wymiarowania

Balkon wspornikowy drewniany z Schack Isokorb® typ KSH

1. Sprawdzenie no$noéci konstrukeji drewnianej

Wymiary Przyimowane obcigZenia
Dtugos¢ wspornika: l,=1,50m Cigzar whasny z lekkg oktadzing: gz =10,5 kN/m’
Szerokos¢ balkonu: b=4,50m Obcigzenie uzytkowe: q="5,0kN/m?
Powierzchnia balkonu: A= 6,75 m? Cigzar wlasny porgezy: Fe=0,75kN/m
Grubos¢ ptyty stropowej:  d =180 mm ObcigZenie poziome na porgczach

na wysokosci stupkéw 1,0 m: He=0,5kN/m

_
=
=150m %

Maksymalny odstep miedzy osiami belek drewnianych: a =700 mm z Schick Isokorb® typ KSH (zob. strona 225)
Mg = 5,90 kiim
Vg = +10,61 kN

60 o

180
h=180

0000
0000

Drewno iglaste C 24
Wymagana liczba potqczen: n=1(4,50/0,7)+1=74 8 szt Schick Isokorb® typ KSH
» wybrano: 8 szt. Schock Isokorb® typ KSH, ptyta stropowa h = 180 mm

mozliwe wymiary belek drewnianych (zob. strona 226, tabela 1):

120/180 mm — Mgy = -5,99 kNm > Mg = -5,90 kiim
Vg = +15,12kN > Vg = +10,61 kN

1,50 m

A

Wskazowki

P> Sanie wiatru/sity odrywajace: Ze wzgledu na konstrukcje Schick Isokorb® typ KSH zaktada sig site poprzeczng, skierowang do dotu.
W przypadku wystepowania sit odrywajgeych prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.
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SCHOCK ISOKORB® TYP KSH

Przyktad wymiarowania z obliczeniem no$nosci przekroju

Balkon wspornikowy drewniany z Schack Isokorb® typ KSH

2. Sprawdzenie noénosci konstrukeji zelbetowej

Schiick Isokorb® typ KSH

Dtugos¢ elementu [mm] 180
Prety rozciggane 20 14
Prety na sity poprzeczne 2908
tozysko oporowe 29 14
Rozstaw fozysk oporowych [mm] 115
Rozstaw prefow rozcigganych [mm] 70

Nosnoéci obliczeniowe w przekrojach

Telbetowa plyta stropowa h [mm] My, Veg Heg
[kNm] [kN] [kN]
180 -10,30 +18,00 2,50

Mgg (potaczenie dla zelbetu) = -10,30 kNm > Mg, (potqczenie dla drewna) = -5,99 kNm > Mg, = -5,90 kNm — Miarodajna jest wartos¢ dla
pofqczenia dla drewna Vgy (potaczenie dla zelbetu) = +18,00 kN > Vg, (potaczenie dla drewna) = +15,12 kN > Vg; = +10,61 kN — Miarodajna jest
warto$¢ dla potgczenia dla drewna

» Werunki nosnosci dla potqczenia: Schick Isokorb® typ KSH, plyta stropowa h = 180 mm, belki drewniane 8 x 120/180
zostaly spetnione!
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Przewyiszenie/Tolerancje montazowe

Przewyiszenie

Wartosci podane w tabeli wynikajq wytqcznie z elastycznego wydtuzenia stali Schick Isokorb® typ KSH przy 100% wykorzystaniv momentu zgi-
najgcego. Catkowite przewyzszenie balkonu wynika z obliczen odksztatcenia przytqczonej konstrukeji balkonu oraz przewyiszenia powodowanego
tqczeniem Schack Isokorb® typ KSH.

Wartosci przewyzszenia [%] dla Mgg:

Schick Isokorb® typ Grubosé ptyty balkonowej h = 180 mm

KSH 02

Dane te obejmujq cigzar whasny i obcigzenie uzytkowe (g + q) balkonu.

Przewyiszenie: Wartos¢ z tabeli - 1,/100 - M,3/Mgy zalecenie: M4 obliczy¢ z (g + ¢/2)

Przyktad: Przewyiszenie

wybrana kombinacja obcigzen dla przewyiszenia powodowanego tqczeniem Schéck IsokOrb® typ KSH: g + q/2

My = (ve- 95+ vq-0/2)-a-12/2+yg-Fg-a-l+yq-Po-Hg-1,0-0
My=(1,2-05+13-50/2)-0,7-15/2+12-0,75-0,7-1,5+13-0,9-05-10-0,7
M= -4,39 KNm

U= [T(]ﬂ o - |k . (Mud/MRd)] -10
u=10,2-15-(4,38/10,3)] - 10
u=2mm

Tolerancje montaowe

W projektach wykonawczych koniecznie umiesci¢ wskazowke dotyczqeq wymaganej doktadno$ci montazu (wyréwnanie potozenia w poziomie i w
pionie) Schick Isokorb. Nieréwnosci powstate podczas wykonywania stanu surowego mozna w ograniczonym zakresie niwelowac przy pracach cie-
sielskich (maks. 10 mm w pionie!) lub zwigkszonym naktadem pracy (zob. strona 233).
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SCHOCK ISOKORB® TYP KSH

Lbrojenie tqczgce wykonywane na budowie

Potqczenie na zaktad: Potgczenie za pomocg 2 @ 14 mm, wg PN-B-03264
Ibrojenie poprzeczne: konstrukcyine zbrojenie poprzeczne

Konstrukcyjne strzemiona na krawedzi, 2 @ 8 mm", so dostarczane razem z Schick Isokorb®
Tylko w przypadku sit odrywajgcych: wymagane 1 strzemie @ 8 mm w obrebie fozyska oporowego, poz. @D

Strzemiona obrzeine 2 @ 8 konstrukcyjne jako sktadnik systemu

(@) (@) (@)
(@) (@) (@) O
(@) o (@) o
(@) (@) (@) (@)

Widok z boku: Schack Isokorb® typ KSH przy ptytach prefabrykowanych

Pz @

%

)

W

)

X
AN
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Poz.® strzemie @ 8 wymagane w obrebie tozyska oporowego dy, = 4d,, tylko w przypadku sit odrywajgeych

Widok z géry: Schiick Isokorb® typ KSH przy sitach odrywajqcych

"W przypadku ptyt prefabrykowanych dolne prety 2 strzemion @ 8 mm mozna skrécic.
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Instrukcjo montazu, prace ciesielskie





SCHOCK ISOKORB® TYP KSH

Instrukcja montazu, stan surowy
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Instrukcjo montazu, prace ciesielskie na miejscu montazu
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SCHOCK ISOKORB® TYP KSH

Wskazowki montazowe

Przygotowanie elementow drewnianych w warsztacie

Elementy przypadajace na 1 potgczenie belki drewnianej
Pe® 0 40 w0 e 0 15

I Ly - 1 tqaznik z ptytq czotowg, ocynkowany ogniowo
S ‘ il - (w dostawie z Schick Isokorb®)
NY - 2 plytki dystansowe do kompensacji ew. roznic wysokosci

(w dostawie z Schick Isokorb®)

180

160
36 36 36
o
O 0 0 O
o o
o
ot}

Do przygotowania w warsztacie

26

320 - 16 kotkéw @ 12 mm
- dtugos¢ min. | = 120 mm

Poz. @ Wieszak zob. wskazéwki montazowe, punkt 2
Widok: Schéck Isokorb® typ KSH tqcznik

Wymagania dla drewna

- drewno iglaste klasy C 24
- drewno iglaste klasy C 30
wilgotnos¢ drewna przy montazu u < 20%

- drewno klejone wodoodporne klasy GL 24
- drewno klejone wodoodporne klasy 6L 30

212

L=19

Widok: kotki z preta @12

Wskazédwki
P> Dla zapewnienia odpornosci na czynniki atmosferyczne zaleca sig zastosowanie drewna modrzewiowego lub drewna klejonego wodoodpornego.
P> Dla kazdego tqcznika dotgczony jest szablon do wiercenia otwordw w drewnie.
Na stronie www.schoeck.pl dostepny jest rwniez plik pdf!
P> Przygotowanie elementéw drewnianych w warsztacie zaleca sig przeprowadzi¢ w nastepujqcy sposéb:

1. Odwigzywanie belki drewnianej z wykonaniem szczeliny pod tqcznik oraz otworéw dla kotkdw zgodnie z podanymi wymiarami (zob.
strona 235). Dotgczony szablon umozliwia wiercenie otwordw bez koniecznosci ich trasowania na materiale.

2. Montaz tqcznika. Wieszak przy toczniku umozliwia doktadne ustalenie fgcznika w belce drewnianej po whiciu pierwszego kotka. Obrdci¢
tqcznik w szczelinie tak, aby wszystkie otwory pokrywaty sig z otworami w belce drewnianej, a nastepnie wtoiy¢ pozostate kotki.

P> Uwaga dotyczgca balkonéw naroznych:

Grubosc belek oraz ptyty stropowej dla balkondw naroznych musi wynosi¢ min. 20 cm. Elementy Isokorb o wymiarze 18 cm kompensuje sig
wtedy 20 mm pasem styropianu. By utoiy¢ prety rozciggane Schick Isokorb® jeden nad drugim w obrebie stropu (Isokorb® 2. warstwa),
jeden Isokorb® w narozu nalezy zamontowa¢ 20 mm nizej; na wierzch mozna potozy¢ pas styropianu. tgcznik w belce znajduje sie réwniez
20 mm nizej, mianowicie 10 mm od dolnej krawedzi belki. W pozostatych belkach odlegtos¢ ta wynosi jednak 30 mm. Dzigki temu wszystkie
belki znajdujq sig na tej samej wysokosci.
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Wskazowki montazowe

Proponowane rozwiqzania konstrukcyjne

1. Tabezpieczy¢ szczeling w belce drewnianej przed wodg (np. poprzez natozenie na wierzch papy lub blachy, z obu stron powinna wystawa¢ min.
10 mm za obrzeza).
Korzysé: brak wody w szczelinie i $ladow zanieczyszczeri na bocznych Sciankach belki

2. Gorne krawedzie belki zukosowac, by zapewni¢ lepsze odprowadzenie wody.

Odwigzanie belki drewnianej
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Montaz tqcznika Schéck w belce drewnianej
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! Wywierci¢ otwory w belce drewnianej @12
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SCHOCK ISOKORB® TYP KSH

Montaz belek drewnianych na budowie

szzelina elastyczna szazelina elastyczna

szczelina elostyczna szczelina elastyczna

Schiick Isokorb® typ KSH w scianie jednowarstwowej Schiick Isokorb® typ KSH w Scianie z izolacjq zewnetrzng

Wskazéwki montaiowe na budowie

P> Schack Isokorb® typ KSH zamontowan¢ bez tqcznika podczas wykonywania stropu betonowego. W zaleznosci od rodzaju fasady
termin montazu poszczegdlnych belek balkonowych oraz wszystkich tqcznikow dla Isokorb® typ KSH zaleca sig uzgodni¢ z wykonawcq fasady.

P> Belka jest montowana za pomocq stalowego fgcznika do Isokorb. Dzigki temu podpdrka tqcznika bedzie przylega¢ doktadnie do ptyty oporowej
Isokorb. W zakres dostawy wchodzq trzy stalowe plytki dystansowe. W wyniku ich umieszczenia pomigdzy podpérkq a ptytq oporowq wysokos¢
utozenia belki mozna zmienia¢ w zakresie maks. 10 mm. Za pomocg nakrgtek na pretach rozcigganych mozna regulowa¢ potozenie belki.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ przewyzszenie belki drewnianej wynoszqce 1/200 dtugosci wspornika.

P> Po montazu wszystkich belek drewnianych wykonuie sig oktadzing oraz montuje sig porecze.

P> Po montazu i wyregulowaniu belek drewnianych nalezy wypetnic szczeling miedzy plytq czotowq a tynkiem lub migdzy belkq drewniang a
tynkiem wg zaleceri wykonawcy.
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SCHOCK ISOKORB® TYP KSH/QSH

Lista kontrolna

P (zy wykonano obliczenia zgodnie ze zdefiniowanymi obcigzeniami jako warunek dla korzystania z tablic wymiarowych, D
strona 2257

P (zy przyjete z tabel wartosci oporowe dla drewna na stronie 226 odpowiadajg danemu D
gatunkowi drewna?

P (zy na schematach dla deskowania zostaty ujete wskazéwki dla kierownika budowy/ekipy wykonujgcej stan surowy w odniesieniu D
do tolerancji montazowych (patrz strona 229)?

P (zy momenty dokrecenia potqczen Srubowych sq podane na projekcie wykonawczym (zob. strona 233 i 241)? D
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SCHOCK ISOKORB® TYP KS 1 QS

Materiaty budowlane/Ochrona przed korozjg/Ochrona przeciwpozarowa

Materiaty: Schick Isokorb® typ KS

Beton od strony stropu minimalna wytrzymato$¢ betonu B25
Stal BSt 500, BSt 500 NR
toiysko oporowe w betonie S235IRG 1,535510
Stal nierdzewna nr materiatu: 1.4401, 1.4404 i 1.4571 S 355
Elementy konstrukcji i elementy ztqczne ze stali nierdzewnych
Zewnetrzna ptyta dociskowa nr materiatu: 1.4404 i 1.4571 lub wyiszej jakosci np. 1.4462
Plytki dystansowe $235
Materiat izolacyjny Styropian (WLG 035)

Na budowie
Beton od strony stropu minimalna wytrzymato$¢ betonu B25
Stal zbrojeniowa All do AITIN

Ochrona przed korozjq

P> Wykorzystana w Schick Isokorb® typ KS stal nierdzewna odpowiada materiatowi nr: 1.4401, 1.4404 lub 1.4571. Stale te sg,
sklasyfikowane jako materiat IIl ($redniej) klasy odpornosci na korozje.
Przy tqczeniu Schiick Isokorb® typ KS z ocynkowang ptytq czotowq nie wystepuje ryzyko korozji kontaktowej.

P Korozja naprezeniowa.
Dla zabezpieczenia przed wptywem atmosfer zawierajgcych chlorki (powietrze morskie, powietrze w krytym basenie,...) nalezy zastosowaé
odpowiednie rozwigzania systemowe.
Szczegétowe informacje mozna uzyska¢ w Dziale Technicznym.

Ochrona przeciwpoiarowa

Dla odkrytych oraz znajdujacych sie w obrebie warstwy izolacyinej elementéw konstrukcji Schéck Isokorb® typ KS, obowiqzujq takie same Srodki
ochrony przeciwpozarowej jak dla catej konstrukcji nosnej. Szczegétowe informacje mozna vzyska¢ w Dziale Technicznym.
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Potqczenia

Balkon

T R T

Konstrukcja stalowa

180,200,220

konieczna!

|
|
| podpdrka bezwzglednie
i
[

Piyta czotowa z podpérkg

(na budowie) Strop zelbetowy

KS

Balkon

|

i

i

| Konstrukeja stalowa S

i S

- odpdrka bezwzglednie IS
= ! Eonipeczna! . S
2 | =1
E ; W przypadku ptyt
= ; prefabrykowanych nalezy
o~

\
" Plyta czotowa z podpérkg \ stosowac sie do wskazowki
(na budowie) / Strop zelbetowy na stronie 171 |

balkon,/daszek T—T

Konstrukcja stalowa

Balkon drewniany

| | RS
L] AL [P ]

i wymagana podpérka -
i wykona¢ na budowie

[
/ =4 |
Phyta czotowa z podpérkg Nl !
(na budowie) L
= |
N
Inne konstrukcje dostepne sq na
zamdwienie. L
Pofqczenie Schiick Isokorb® typ KS 14 w obrebie sciany bez pofgczenia Potgczenie Schiick Isokorb® typ KSH z izolacjg termiczng oddzielajgeq dzwigar drewniany od
ze stropem jako wersja specjalna stropu Zelbetowego
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Potqczenia

Balkon

e | ISl =t

. — —_— _— |
|
' Konstrukcja stalowa
| I I
| S
' / | S
: Q Q 4 / /S
! podpdrka bezwzglednie konieczna!
Wykonana na budowie \
plyta czotowa z podpérkg e I / Strop zelbetowy

spoina elastyczna 80

Widok z boku: Potgczenie Schick Isokorb® typ KS 20 Sciana z izolacjq zewngtrzng

0) @

Izolacja wykonana na budowie

Lelbet/Stal

200
200
180

20

Izolacja wykonana na budowie

Rozwiqzanie konstrukeyjne dla narozy typ KS 20, h = 200 mm
W przypadku montazu elementéw wokdt naroznika
nalezy uwzglednic rznice wysokosci 2 cm rowniez

e — na plycie czotowej!

‘Eg:- K Dodatkowych informacji udziela dziot techniczny.

©

=140

Rzut poziomy: Potgczenie Schick Isokorb® typ KS 20 w narozu
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SCHOCK ISOKORB® TYP KS
Wymiary

tata montazowa m

180,/200/220

66 80 65

Widok boczny: Schéck Isokorb® typ KS 14

tata montazowa m

KS

Rzut poziomy: Schiick Isokorb® typ KS 14

tata montazowa ml
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Widok boczny: Schaick Isokorb® typ KS 20

tata montazowa m

1130

15/U '

Rzut poziomy: Schéck Isokorb® typ KS 20
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Rzuty/ptyty czotowe wykonywane na budowie

70
. H 2 x
s 1o ¢
|4 x M6 EERSEN
N
115 2 x M6
max. grubo$¢ pyty czotowej = 30 mm

Widok boczny: Schiick Isokorb® typ KS 14 Widok z przodu: Schiick Isokorb® typ KS 14

Gatunki stali odpowiadajg wymaganiom

) 70 ) ) statyki. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne
72 72 , .
1 il ﬁ wykonac po spawaniu.
7
Wazna wskazéwka:
PR, O O S Bezwzglednie wymagana podpérka
S88 4 i !
3 _::8' g \ E / N przenoszqca sity poprzeczne!
=53 10 e
- Eo=c-=—=---4 — - " Wedtug danych projektanta.
\ W S

9 = R Ry n 2 Wymiar otworu odpowiada regulacji wysokosci
17 i I ;I 5 spoina wklesfa 10 mm.
H; I — Poprzez powigkszenie wymiaru otworu mozna

wigkszy¢ zakres regulacji wysokosd.

|, ! L 15 /IL ) |, 3 Nalezy wzig¢ pod uwage wolny Scisk.

Okrggte otwory przy obcigzeniu
sitami odrywajgcymi

Konstrukeja stalowa: Sprawdzi¢ tolerancig zabudowy!

Wykonywana na budowie ptyta czotowa dla Schick Isokorb® typ KS 14

=

70 &

2x M2 =

N -
772 o= o =

4x 22 I BER I‘ © -

= 222 + 6
" 1 5 2x M22
wolny Scisk = 35 mm !
Widok boczny: Schiick Isokorb® typ KS 20 Widok z przodu: Schick Isokorb® typ KS 20

Gatunki stali odpowiadajg wymaganiom

1) 70 1) 3
y g statyki. Zabezpieczenie przeciwkorozyne
1 il , .
7 — wykona¢ po spawaniu.
_ L_1|15 Waina wskazowka:
Soo O ON§ 4 7 4 Bezwzglednie wymagana podpdrka
ERSEN — AN - przenoszqca sity poprzeczne!
f i’ - 120 o
SSF | 1 .« 5‘5
~ " Wedtug danych projektu.
74 o o & | — g danych proj
@ = == | ) 2 Wymiar otworu odpowiada regulacji wysokosci
2 > 4 CEY 5 spoina wklgsto 10 m.
J%l‘— Poprzez powiekszenie wymiaru ofworu mozna
|, ) |, 5 ) |, — wigkszy¢ zakres regulacji wysokosci.
A 7 A 9 Nalezy wzig¢ pod uwage wolny Scisk.

Okragte otwory przy obcigzeniu

: ; ” : :
silami odrywajgcymi Konstrukcja stalowa: Sprawdzic tolerancie zabudowy!

Wykonywana na budowie ptyta czotowa dla Schéck Isokorb® typ KS 20
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SCHOCK ISOKORB® TYP KS

Tabele nos$nosci/Przewyiszenie/Tolerancje montazowe

Tabele nosnosci

Nosnosci obliczeniowe odnoszq sig do tylnej krawedzi ptyty czotows;.

wymagana podpérka -
CMEd l Vi wykonac na budowie

177/

Schick Isokorb® typ KS 14 Schick Isokorb® typ KS 20
h 3 Nosnosci obliczeniowe h 3 Nosnosci obliczeniowe
1S (o] | Dom] o] | 00 | [ (o] | Dom] o] | w00 | [
180 13 -10,30 180 108 -2218
200 133 -12,12 +18,00 +2,50 200 128 -26,29 +30,00 5,00
220 153 -13,94 220 148 -30,40
Przewyiszenie

Wartosci podane w tabeli wynikajg wytqeznie z elastycznego wydtuzenia stali Schick Isokorb® przy stuprocentowym wykorzystaniu momentu
zginajgeego. Catkowite przewyiszenie balkonu wynika z obliczenia odksztatcenia przytqczonej konstrukeji balkonu oraz przewyiszenia
powodowanego tqczeniem Schick Isokorh®.
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Wartosci przewyzszenia [%] dla Mg 4

Schick Grubosé phyty balkonowej h [mm] Przewyiszenie:  wartos¢ tabelaryczna -1,/100 - Mg 4/Mg 4 [m]
Isokorb® Typ — _— p— Talecane: Mg 47 (g + q/2)

KS 14 0,20 0,20 0,20

kS 20 0,50 0,40 0,30

Dane zawierajq ciezar whasny oraz obcigZenie uzytkowe plyty wspornikowej

Tolerancje montaowe

Ze wzgledu na swq konstrukcje Schick Isokorb® typ KS/QS daje mozliwos¢ wyrownywania niedoktadnosci tylko w kierunku pionowym.
Tolerancja wynosi +10 mm pionowo; £0 mm poziomo. W celu zachowania wymiaréw przy montazu zaleca sig wykorzystanie szablonu.
Projektant musi zamiesci¢ w dokumentacji wykonawczej stanu surowego informacje o wymaganych doktadnosciach wykonania.

Zachowanie okreslonych tolerancji podczas montazu oraz uwzglednienie ich w projekcie konstrukeji stalowej zapewnia funkcjonalne
pofqczenie ze stanem surowym bez dodatkowych naktadéw pracy.

Do przejecia istniejqeej sity poziomej (H) rownolegle do Sciany zewngtrznej wymagana jest minimalna sita poprzeczna 2,924 - H.
W przypadku gdy wymagana jest wigksza nosnos¢ prosimy o kontakt z dziatem techniczoym
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Tabele noénosci (sity odrywajgce)/Rozstaw szczelin dylatacyjnych .
SCHOCK ISOKORB®

Tabele no$nosci przy obcigzeniu sitami odrywajgcymi

Nosnosci obliczeniowe odnaszq sig do tylnej krawedzi ptyty czotows;.

=T -
)

Schick Isokorb® typ KS moze przejq¢ takze odrywajgce sity poprzeczne w potqezeniv z pozytywnym momentem (np. przy obcigzeniu wiatrem). Sita
poprzeczna migdzy ptytq czotowq a ptytq oporowg Schéick Isokorb® przenoszona jest przez Scianke wewnetrzng otworu.

CMEd T Ve wymagana podpérka
wykona¢ na budowie

W fazie wykonawczej naleiy uwzglednié dwa warunki:

1. Dolne otwory w plycie czotowej wykona¢ joko otwory okrggte (nie wzdtuzne) (strona 167). W wyniku tego traci sie mozliwos¢ pionowej
regulacji!
2. W przypadku Schick Isokorb® typ KS 14 nalezy od strony stropu w obrebie tozysk oporowych utozy¢ poziomo strzemig @ 10 mm.

Najczesciej wystarcza wymiarowanie na sity odrywajgce tylko dla dwdch elementdw (sposréd wielu) w danym potgczeniu.

Schick Isokorb® typ KS 14 Schck Isokorb® typ KS 20 =
P
=

h 3 Nosnosci obliczeniowe h 3 Nosnosci obliczeniowe <3
[mm] 1 ] g D] | Vg IND | e KO [mm] 1 O] g D] | Vg IND | KO
180 13 +6,45 180 108 +12,90
200 133 +7,59 +18,00 12,50 200 128 +15,28 +30,00 5,00
220 153 +8,73 220 148 +17,67

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podane nizej rozstawy szczelin dylatacyjnych zostaty obliczone dla ptyty balkonowej z zelbetu.

Schick Isokorb® typ Dopuszczalny max. rozstaw szezelin [m]
KS 14 570
KS 20 3,50

Jesli warunki konstrukcyjne umozliwiajq przesuw pomigdzy ptytg balkonowq a poszczegdlnymi diwigarami stalowymi, miarodajne sq odstepy
potqczen nieprzesuwnych.

' Do przejecia istniejqcej sity poziomej (H) réwnolegle do $ciany zewnetrznej wymagana jest minimalna sita poprzeczna 2,924 - H.
AW przypadku gdy wymagana jest wigksza nosnos¢ prosimy o kontakt z dziatem technicznym
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SCHOCK ISOKORB® TYP KS

Przyktad wymiarowania/Wskazowki

Wymiary: Przyjete obciqienie:
Dtugos¢ wspornika: l,=175m Cigzar whasny z lekkq powtokg: g =06 kN/m?
Szerokos¢ balkonu: b=4,50m Obcigzenie uzytkowe: q =50 kN/m?
Grubos¢ ptyty stropowej: h = 200 mm Ciezar whasny harierek: Fo =0,75 kN/m
Cigzar poziomy na barierki przy wysokosci stupkdw 1,0 m: Hp=0,5 KkN/m
"
i

wymagana podpdrka
@Ed l Vig kqtowa - wykona¢
na budowie

wybrany rozstaw osi: a = 0,70 m
KS
Meg=-[(vg- 05+ vo-a)-h/2-a+yp-Foa-l+yg-Hp-1,0-a] [kNm]

Meg=-[(11-0,6+13-50)-1,75.0,7/2+1,2-075-07-175+13-0,5-1,0 -0,7] [klim]
Mgy = - 9,23 KNm

Ve = [(vp- g+ vq-0)-a-lJ+yp-Fg-0
Vg =[(1,1-0,6+1,3-50)- 1,75-0,7]+1,2-0,75-0,7 [kN]
Vgg = +9,40 kN

Wymagana liczha potaczen: n = (4,50/0,7) + 1 = 7,4 = 8 sztuk
Rozstawienie osi dzwigaréw stalowych: (4,50 - 0,18)/7) = 0,617 m

=
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wybrano: 8 sztuk Schick Isokorb® typ KS 14, ptyta stropowa h = 200 mm
Mgg= 12,12 kNm > Mg; = -8,91 kiim
Vg = +18,0kN > Vey=+9,05 kN

1,75m

=

o—d - ——————q

Wskazowki

P> Schiick Isokorb® typ KS stosuje sie do tqczenia konstrukeji stropéw i balkondw, pozostajgcych gtownie pod obcigzeniem spoczynkowym,
rownomiernie roztozonym.

P> Dla elementéw konstrukcji fgczonych po obu stronach z Schick Isokorb® typ KS nalezy wykona¢ obliczenia statyczne.

P> Gome i dolne zbrojenie ptyty stropowej nalezy poprowadzi¢ jak najblizej warstwy izolacyjnej z uwzglednieniem wymaganej otuliny betonowej
dla pretow.
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Lbrojenie tqczace wykonywane na budowie .
SCHOCK ISOKORB®

Schick Isokorb® typ KS 14
Ibrojenie na zaktad:  potqczenie z 2 @ 14 mm”, wykonanie wedtug PN-B-03264, poz. ©

Ibrojenie poprzeczne: konstrukcyjne zbrojenie poprzeczne wedtug PN-B-03264.
Konstrukcyjne wzmocnienie krawedzi przy pomocy strzemion, 2 @ 8 mm, jest dostepne seryjnie.
Tylko w przypadku sit odrywajgcych: 1 strzemiono @ 10 mm w obszarze tozyska oporowego, poz. @

tata montazowa 2@ 8 dostepne konstrukeyjnie |
+ "W przypadku phyt
prefabrykowanych dolne

\ / \ ramiona 2 strzemion
@ 8 mozna skrdcic.

1)

)

Widok boczny: Schiick Isokorb® typ KS 14 w potqczeniu z ptytq prefabrykowang

tata montazowa

XX

D

| Pz ©

‘!‘

‘
)6,

i W/
= f 2
=" {
< |
B _ﬂ[ = 500 [
Rzut poziomy: Schiick Isokorb® typ KS 14 dla sit odrywajgcych
Schick Isokorb® typ KS 20
Ibrojenie na zaktad:  potqczenie z 4 @ 14 mm", wykonanie wedtug PN-B-03264, poz. ®
Ibrojenie poprzeczne: zbrojenie poprzeczne ze strzemion (zobacz ilustracje, poz. @ i poz. @)
Poz. (D Poz. @
I ) s I ) ) S | .
7] 1200 mm '
TL LT 1)
) Wskazéwka:
Wykona¢ otwér w stropie
prefabrykowanym!

(ok. 1,20 x 0,30 m)

Poz. D 12shizemion @ 6, % Poz. @: 6 shzemion @ 6 mm Tﬁ
~ W obszarze wypetnianym masq
betonowq poz. @ moze zosta¢ S
180 wykonana jok poz. @. 150 |

Lelbet/Stal

Ibrojenie tgczqce wykonywane na budowie dla Schiick Isokorb® typ KS 20

" Dla stali AIIN
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SCHOCK ISOKORB® TYP KS

Podporka dospawana

Podpdrka (ptaskownik h =40 mm, t =15 mm) na plycie czotowej jest absolutnie niezbedna do bezpiecznego przeniesienia sity poprzecznej w Schiick Isokorb® typ KS (lub QS).

Sita poprzeczna

Podpdrka dospawana do ] \

phyty czotowej —
Plyta oporowa
Niezbedna podpérka na plycie czotowej
KS
Podpdrka jest czescig konstrukeji stalowej
Podpdrka —_|

=
=
(2]
oy
D
-
D
N

Montaz dzwigara do Schick Isokorb®

Podpdrka przenosi po zamontowaniu sity poprzeczne na Schéick Isokorb® typ KS (lub QS)

s
Podpérka

Podpérka opiera sig na plycie oporowej
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4Schock

SCHOCK ISOKORB® TYP KS 14

[Dis/1q]e7

po prostu budowat lepie;
SCHOCK ISOKORB®

2214

1210

Instrukcja montazu - budynek w stanie surowym
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SCHOCK ISOKORB® TYP KS 14

Instrukcja montazu konstrukeji stalowej

16

M16: Mmax=50 Nm

[Dis/1eq]e7
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A

4Schock

TYP KS 20

budynek w stanie surowym

SCHOCK ISOKORB®

Instrukcja montazu -

po prostu budowat lepie;
SCHOCK 1SOKORB®

[Dis/1q]e7

[ o=

182 6/100

122 6/100

175





14
80Nm

Instrukcja montazu konstrukeji stalowej

SCHOCK ISOKORB® TYP KS 20

M22: Mmax

[ois/1qo2

16
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SCHOCK ISOKORB® TYP QS { SChOCk

po prostu budowat lepie;

Schiick Isokorb® typ QS

SCHOCK 1SOKORB®

Spis tresci strona

Lelbet/Stal

Potqczenia 178
Wymiary 179
Rzuty/Plyty czotowe wykonywane na budowie/Zbrojenie tqczqce wykonywane na budowie 180
Tabele nosnosci/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Tolerancje montazowe 181
Instrukcje montazu typ QS 182 - 183
Szczeqoty konstrukeyjne 184
Lista kontrolna typ KS/QS 185
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SCHOCK ISOKORB® TYP QS

Potqczenia

Balkon 1 4]3%5 ------------

— '
|

o3 7 7 7

s, 7 27 720 77 7, 227 s)

= A A A A S AR AR

W, s s 4 4 s s L s LS 7

JREN

| R S| R [

I Konstrukeja stalowa =
I &
" -~
Il podpérka bezwzglednie 4 4 =
i konieczna! / / A 5
/
|

Pyta czotowa
_____ - (no buFJomle) RIVAYS ~_ Strop zelbetowy
Stup spoina elastyczna 0
Potqczenie Schick Isokorb® typ QS w obrebie drzwi, Sciana jednowarstwowa
Qs
|
Balkon o
| /’,:,:,/',:,:4
ST %, S R Y
I '
f Konstrukcja stalowa I _
I dpérka bezwzgled g ’ ‘g
K podpérka bezwzglednie ___—— IS
I konieczna! / / / / /i S
= [ L
3 t | ' X s A
N k \ I
D e
=
3 Ptyta czotowa frop zelbetowy
(na budowie) _ L= . B
spoina elastyczna 80

Potqczenie Schick Isokorb® typ QS, sciana z izolaciq zewngtrzng

d=20
oS e
balkon/daszek ya
Balkon drewniany
szt Ww P
" Konstrukcja stalowa -
o wymagona podporka 1] e N
! wykona¢ na budowie V > 6 o
I | s s e e o o
" A /) o o o o
o o o o
Plyta czotowa / 'gl m
-STp- (na budowie) / / N W
spoina elostyczna
Yz I
Inne konstrukcje dostepne sq na zaméwienie. 7/ /
_ LA
Potqczenie Schack Isokorb® typ QS4 w Scianie bez pofqczenia ze stropem jako wersja specjalna Potqczenie Schick Isokorb® typ QSH oddzielajqce termicznie dzwigary drewniane od stropu
7elbetowego
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SCHOCK ISOKORB® TYP QS { SChOCk

po prostu budowat lepie;

Wymiary -
SCHOCK ISOKORB®
tata montazowa m

180/200/220

|

66 80 65

Widok z boku: Schiick Isokorb® typ QS 10

tata montazowa m

180

| |

Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ QS 10

tata montazowa m

Lelbet/Stal

180/200,/220

15 K

66 80 65

Widok z boku: Schiick Isokorb® typ QS 12

tata meptazowa

180

Rzut poziomy: Schiick Isokorb® typ QS 12
179





SCHOCK ISOKORB® TYP QS

Rzuty/Plyty czotowe wykonywane na budowie/Zbrojenie tqczgce wykonywane na budowie

2x W6
i s N2

wolny scisk = 30 mm

Widok boczny: Schéck Isokorb® typ QS 10 QS 12 Widok z przodu: Schéck Isokorb® typ QS 10 QS 12

Gatunki stali odpowiadajg wymaganiom
19 statyki. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

T+ wykonac po spawaniu.

Wazna wskazowka:
15 Bezwzglednie wymagane podpdrki

7 7 A przenoszqce sity poprzeczne!
Qs I I
il " Wedtug projektu.

74 2 Wymiar otworu odpowiada regulacji wysokosci +
10 mm.
Poprzez powigkszenie wymiaru otworu mozna

wigkszy¢ zakres regulacji wysokosci.

=
o
1)
NI
o~

17

85

28"
@
N(
|
[
|
Rl

spoina ciggta

| 0 115 0 | 3 Nalezy wzig¢ pod uwage wolny scisk.

Konstrukcja stalowa: Sprawdzi¢ tolerancjg zabudowy!

Wykonana na budowie ptyta czotowa dla Schéck Isokorb® typ QS 107 QS 12

Lbrojenie tqczqce wykonywane na budowie

=
=
(2]
oy
D
-
D
N

Konstrukcyine wzmocnienie krawedzi, 2 strzemiona @ 8 mm, jest dostepne seryjnie przy kaidym elemencie typ QS (rysunek ponizej). Dzigki
zastosowaniu Schick Isokorb® nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie tqczqce.

2@ 8 konstrukcyjne

tata montazowa

"W przypadku zastosowania plyt prefabrykowanych dolne prety 2 strzemion @ 8 mozna skrécic na budowie.
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SCHOCK ISOKORB® TYP QS { SChOCk

po prostu budowat lepie;

Tabele nosnosci/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Tolerancje montazowe .
SCHOCK ISOKORB®

Tabele nosnosci

Nosnosci obliczeniowe odnoszq sig do tylnej krawedzi ptyty czotowei.

h
1 !
Vg, Wymagano podpdrka | =
l wykona¢ na budowie i
Schick Isokorb® typ QS 10 Schick Isokorb® typ QS 12
h Nosnosci obliczeniowe h Nosnosci obliczeniowe
L] Vg 1] Hyg! [ [mm] Yy ] Hyg' [
180, 200, 220 +46,43 12,50 180, 200, 220 +68,86 12,50

"' Do przejgcia istniejqcej sity poziomej (H) réwnolegle do $ciany zewnetrznej wymagana jest minimalna sita poprzeczna 2,924 - H.

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Dopuszczalny rozstaw szczelin dylatacyjnych obliczono dla ptyty balkonu wykonanej z zelbetu.

Schiick Isokorh® typ Dopuszczalny max rozstaw szezelin [m]

0S10,0512 7,20

Jesli sq warunki konstrukcyjne umozliwiajq przesuw pomigdzy ptytq balkonowq a poszczegélnymi dzwigarami stalowymi, miarodajne sq odstepy
potqczen nieprzesuwnych.

Tolerancje montaiowe

Ze wzgledu na konstrukejg Schack Isokorb® typ KS/QS ewentualne niedoktadnoéci mozna niwelowaé tylko w kierunku pionowym.
Tolerancja wynosi: +10 mm pionowo; £0 mm poziomo. Dla zachowania wymiaréw zaleca sie stosowanie szablonu.
Projektant musi zamiesci¢ w dokumentacji wykonawczej stanu surowego informacje o wymaganych doktadnosciach montazu.

Lachowanie okreslonych tolerancji podczas montazu oraz uwzglednienie ich w projekcie konstrukeji stalowej zapewnia funkcjonalne
potqczenie ze stanem surowym bez dodatkowych naktadow pracy.
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SCHOCK ISOKORB® TYP QS

Instrukcja montazu - budynek w stanie surowym

i

W
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R
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s

182

[Dis/1eq]e7





y N
SCHOCK ISOKORB® TYP QS { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Instrukcja montazu konstrukeji stalowej

™~

\

N\ 4
L 12
M16: Mmax=50Nm
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=
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D
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SCHOCK ISOKORB® TYP KS/QS

Szczeg6ty konstrukcyjne

lw

|
| o | |
. %P v IS sy /| |
. | S | ] R
: t T s Sy ! |
| Wspornik /, |
i 4 7/ g // |
! [ // // - ﬁ |
' / g s © Wspornik j
wymagane podpérki s | p / lelet 7~/
: LN : s S
wykonat S ! | £ £
na budowie! o e J I / 7 A
= ; wymagane podpdrki Lol
" : 7 / 1
Schaick Isokorb © = wykona¢
/ .
typ KS oy s 4 na budowie! Schaick Isokorb ®
) S . typ KS
spoina elastyczna IS
< s 7 spoina elastyczna
‘S s
I L Ll LA

Balkon przy fasadzie

W

LN A

I R
: Wspomnik 7
! /X s //
. - 7/, 7
wymagana podpérka - v
| A //
wykona¢ s/,
/ e
budowi ‘S
na budowie v
Y /
spoina elastyczna s 7
dagfa oy
. o S .
Schick Isokorb s/,
‘S s
typ KS S
D009 0000 % oGo -| // //
a4t as . ) . // //
. .4 / 1
“ . L 4 // //
._.‘__‘A_t’_ 4. >y 7/ .//l‘
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SCHOCK ISOKORB® TYP KS/QS { Schock

po prostu budowat lepie;

| SCHGOCK ISOKORB®

Lista kontrolna

7y przy wymiarowaniu ztgcza Isokorb® uwzgledniono nosnosci obliczeniowe?
> tqcza Isokorb® led bl ?

P (zyistniejg wymagania odnosnie ochrony przeciwpozarowej dotyczqce catej konstrukji lub Isokorb® (zobacz strona 162)?

P (zy na potgezenie Isokorb® dziatajq sity odrywajgce w potgczeniv z dodatnimi momentami (zobacz strona 169)?

A I e

P (zy przy obliczeniv odksztatcenia catej konstrukeji uwzgledniono takze przewyzszenie od potqczenia Schick Isokorb®
(zobacz strona 168)?

P (zy odksztatcenia termiczne oddziatujg bezposrednio na potgczenie Isokorb®? Rozstaw szczelin dylatacyjnych
(zobacz strona 169/181).

L

P (zy plyta czotowa zostata wykonana zgodnie z zaleceniami (zobacz strona 167,/180)? D
P (zy zwrécono uwage na zastosowanie podpérek przenoszqcych sity poprzeczne?

P (zy wprojekcie szalunku uwzgledniono wskazowki dla kierownika budowy /wykonawcy stanu surowego dotyczqce D
tolerancji montazowych (pordwnaj strong 168,/181)?

P (zy przy zastosowaniu Isokorb KS20 wykonano otwory w stropach prefabrykowanych? D
(zobacz strona 171)?

P (zy w dokumentacji wykonawczej podano momenty dokrecania potqezen $rubowych (zobacz strona 174/176/183)? D
Nakretki nalezy mocno dokreci¢ bez naprezenia wstepnego; obowigzujg nastepujgce momenty dokrecania:
KS 14 (sworzed @ 16): M, ca. 50 Nm
KS 20 (sworzefi @ 22): M, ca. 80 Nm
QS 10 (sworzed @ 16): M, ca. 50 Nm
QS 12 (sworzefi @ 16): M, ca. 50 Nm
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Schack Isokorb®fyp KST -

’I- |
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Le—

do fqczenia wspornikowych dzmgurow siulowych
1 konstrukejg stalowg.

_|'
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=
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N
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L e —

' Schick Isokorb® typ modut KST-QST

- = do faczenia podpartych diwigaréw stalowych

z konstrukejg stalowg. 187
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SCHOCK ISOKORB® TYP KST

Materiaty budowlane/Ochrona przed korozjq/Ochrona przeciwpozarowa

Materiaty Schdck Isokorb® typ KST

Stal nierdzewna Nr materiatu: 1.4401, 1.4404 i 1.4571
Prety rozciggane i $ciskane S 460

Profil prostokgtny $ 355

Plyta oporowa (QST) S 275

Ptyta oporowa (ZST) 5235

Materiat izolacyjny Styropian (WLG 035)

Ochrona przed korozjg

P> Wykorzystana w Schiick Isokorb® typ KST stal nierdzewna odpowiada materiatowi nr 1.4401, 1.4404, 1.4571. Stale te sq sklasyfikowane jako
materiat Il ($redniej) klasy odpornosci na korozjg. Tq klasyfikacie moina réwniez znalezé¢ w poradniku Euro Inox (The
European Stainless Steel Development Association)

P> Korozja konkaktowa
Przy tqczeniv Schick Isokorb® typ KST z ocynkowang lub zabezpieczong antykorozyjnie ptytq czotowg nie wystepuje ryzyko korozji
kontaktowej. Jako, ze powierzchnia metalu nieszlachetnego (stalowa ptyta czotowa) jest znacznie wigksza od powierzchni ze stali nierdzewnej
(Sruby, podktadki) mozna wykluczy¢ awarig konstrukcji wywotang korozjq kontaktowg.

P> Korozja naprezeniowa
W celu zabezpieczenia elementéw konstrukeji przed atmosferami zawierajgeymi chlorki (powietrze morskie, kryty basen itp.) nalezy zastosowa¢
odpowiednie rozwigzania systemowe.
SzczegGtowe informacje mozna uzyska¢ w dziale technicznym.

Dalsze informacje dotyczqee stosowania stali nierdzewnej w atmosferze zawierajgcej chlorki mozna uzyska¢ w poradniku Euro Inox (The
European Stainless Steel Development Association)

Ochrona przeciwpoiarowa
wewngtrz (basen)

Dla odkrytych oraz lezqeych w obrebie warstwy izolacyjnej elementéw
Schack Isokorb® typ KST obowigzujg takie same $rodki ochrony
przeciwpozarowej jak dla catej konstrukcji nosne;.

SzczegGtowe informacje mozna uzyska¢ w dziale technicznym.
na zewngtrz

&

Rozwigzanie systemowe Schick do ochrony przed agresywnym Srodowiskiem
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SCHOCK ISOKORB® TYP KST

y N
4Schock

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Schaick Isokorb® typ KST
Spis tresci Strona
Utozenie elementéw/Warianty potqczen 190 - 191
Widoki/Wymiary 192 -195
Tabele no$nosci 196
Sztywnos¢ na zginanie/Wskazowki dot. wymiarowania 197
Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Bezpieczefistwo na zmeczenie 198-199

Warianty konstrukeji/Przyktady obliczeniowe

200 - 210

Wymiarowanie ptyt gtowicy

21-213

Instrukcja montazu

214 - 215

Szczegoty konstrukeyjne

216

Lista kontrolna typ KST

207

189
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Stal/Stal

SCHOCK ISOKORB® TYP KST

Utozenie elementow/Warianty potqczen

Dzwigar stalowy

keja stalowa

Plyta czotowa
(na budowie)

Wykonane na budowie

Stupy
zZewngfrzne

Warstwa izolacyjna np. fosada okienna

olyly czolowe Wigzar dachowy
I
] r
Déwigar stalowy Konstrukeja stalowa ! !
= I
7 7 H :|E
l J na zewngtrz wewngtrz i .

Stupy
wewngtizne

llustracja 1: Schick Isokorb® typ KST do wspornikowych konstrukeji stalowych

llustracja 2: Schick Isokorb® typ KST w przesle

Wykonana na budowie
piyta czofowa, -+

1T
"I Dwigar
[

Konstrukeja stalowa
stalowy

w
=
=

NN

Wykonana na budowie
plyta czotowa

‘Y

:

g

F1 Dawigar stalowy

X

OO0

o

%

Konstrukja stalowa

llustracja 3: Schick Isokorb® typ KST- QST/KST- ZQST dla konstrukji stalowych podpartych

na stupach

Wewngtrz

Istniejgca Sciana

Istnigjgca belka
drewniana

Na zewngtrz

Dodatkowa izolacja

Wykonane na budowie
phyty czotowe

Belka stalowa

Schiick Isokorb® typ KST

llustracja 5: Schick Isokorb® typ KST zastosowanie przy modernizacji/pdzniejszym

montazu balkonu
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llustracja 4: Schick Isokorb® typ KST-ZST dla konstrukeji stalowych osadowionych na stupach
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SCHOCK ISOKORB® TYP KST { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Utozenie elementow/Warianty pofqczen

Konstrukcja stalowa: Element
e

konstrukeji zelbetowej
L

2x2 =4 Schick Isokorb®

typ KSFZST madut 22 fy; i;_;s?:ifju'f;‘?fb@’ HE 2/80 A
o 6¢2§(B§HV)(L=,1800) 77 s ©® &0 ¢
(Bst V) (L= 1800) | ¥
@ @;?”’t 160
HE 280 A
o oo o

//@ oo o

2 x 2 = 4 Schick Isokorh® 2x 400x460x 35
typ KST-QST modut 22

2x 2 = 4 Schiick Isokorh®
typ KST-QST modut 22

KST moze by¢ uzywany rowniez do tqczenia betonu ze stalg. Wariant ten stosuje si¢ w przypadkach, gdy nosno$¢ przekroju dla Schack Isokorb®
typ KS jest niewystarczajgca (zobacz strona 163).

Trzeba jednak zadba¢ o to, by zakotwienie zabetonowanej ptyty czotowej dzieki dospawanemu zbrojeniu byto wystarczajgce. Obliczenia sq do
wykonania przez konstruktora.

Rygiel HEA 220

Podtuznica (220 Phty czotowe /
»‘ , Wspornik HEA 220
<] )
) \‘ _ Schiick Isokorh® typ KST
DN o

Schiick Isokorb® typ KST I

Plyty czotowe

Wspornik dachowy

Wspornik dachowy

Stup

Przyktad konstrukeji zadaszenia wokét naroznika

191
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SCHOCK ISOKORB® TYP KST
Widoki/Wymiary

Schick Isokorb® typ KST - typ podstawowy

Typ podstawowy KST sktada si¢ z modutu ZST, modutu QST i wktadek izolacyjnych o grubosci 20 i 30 mm. Wysokos¢ izolacji migdzy sworzniami
poszczeg6lnych modutow moze wynosic do 120 mm (60/2 + 20 + 30 +80/2). W przypadku koniecznosci realizacji wigkszych odstepéw mozna
stosowa¢ dodatkowe wktadki izolacyjne lub odpowiednio dopasowany blok ze styropianu. Gtéwnym obcigzeniem typu podstawowego KST jest sita
poprzeczna w kierunku Z oraz moment wokot osi Y.

Schick Isokorb® typ KST 16

Widok Widok boczny lzometria
180" 210
150 257 (400, 80 407
11 11

25
| 3

%I? Modut KSTZST 16 I e = o =
Ni g Wktadka izolacyjna 20 mm s korpus termoizolacyiny”
Wktadka izolacyjna 30 mm P
210

20| 450, 80 450, |20
171 17 1

Modut KST-QST 16 5 I = = %J:%I
k===t
X
KST Widoki Schack Isokorb® typ KST 16
Schick Isokorb® typ KST 22
Widok Widok boczny Izometria
260
35T 557, 80 550, 135
C— T
Modut KST-Z5T 22 S 5| $$31
:i Wktadka izolacyjna 20 mm s korpus termoizolacyjny”
= Wktadka izolacyjna 30 mm [
260
0l 707, 80 07, 10
1 1
—n === § z
Modut KST-QST 22 =i T =
= TE= = i
X

Widoki Schéck Isokorb® typ KST 22

"W razie potrzeby izolacja moze by¢ przycinana do rozmiarow ptyt stalowych (150 x 40 dla KST-ZST, 150 x 60 dla KST- QST, KST- ZQST). Minimalny odstep sworzni wynosi wiedy 50 mm (40/2 +60,/2)
% Dhugos¢ wolnego $cisku
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Widoki/Wymiary po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Schick Isokorb® typ KST- modut ZST

Modut KST-ZST stuzy do przejmowania sit rozciggajqeych. Sktada sig z materiatu izolacyjnego (180/60/80 mm) i dwdch nierdzewnych
pretéw gwintowanych z odpowiednimi nakretkami. Zewnetrzne podwdjne podktadki majq zaokrgglong powierzchnie, co jest korzystne pod kgtem
zmeczenia konstrukeji - zobacz rozdziat dotyczacy szczelin dylatacyjnych na stronach 198 - 199. W potgczeniv z modutem KST-QST mozliwe jest
réwniez przejmowanie sity Sciskajqcej ograniczonej do 1/3 nosnosci na rozcigganie.

Schock Isokorb® typ KST-ZST 16

Come 20
! 50 2 Jy W ey 1
100
© © S"I éI I = %; %I
S S 1 e ;
korpus termoizolacyjny” X Y
Widoki Schick Isokorb® typ KST- 25T 16
Schick Isokorb® typ KST-ZST 22
e 180" L 260
1 NG 35

P55, 80 sty 135
g g g 1

= ol

=
EH—FH
=1}

==t =4

©
0
60"
i
L
60

korpus termoizolacyjny”

Widoki Schéck Isokorb® typ KST- ST 22

"' W razie potrzeby materiat izolacyjny mozna przycia¢ do rozmiaru pyt stalowych (150 x 40 dla KST-Z5T).
% Dhugos¢ wolnego Scisku
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SCHOCK ISOKORB® TYP KST
Widoki/Wymiary

Schick Isokorb® typ KST-QST

Modut KST-QST stuzy do przyjmowania sit Sciskajgcych i poprzecznych. Modut sktada sig z materiatu izolacyjnego (180/80/80 mm), dwdch
nierdzewnych pretéw gwintowanych z odpowiednimi nakretkami oraz przyspawanego profilu zamknietego. Profil zamkniety przenosi sity poprzeczne.
Element moze przejo¢ sity w kierunku X, Y oraz 2. W obrehie ztqcza KST modut KST-QST znajduje sig w obszarze, w ktérym wystepuje nacisk. Przy
obcigzeniu zmiennymi momentami w obrebie ztgcza KST modut KST-QST moze réwniez przyjmowac sity rozciggajace; musi by¢ jednak spetniony
warunek inferakji 3V, + 2 Hy + N, g = maks. Nyy < Nypy

Schick Isokorb® typ KST-QST 16

L 180" L 20

150 20| 450, 80 45 |0
T T

©)

60

80v

]
I 1|:I
i i
[} L.Jr. Il
e

T

M6
80

korpus termoizolacyjny”

X Y

Widoki Schéck Isokorb® typ KST- QST 16

Schick Isokorb® typ KST-QST 22

L 180" L 260
1 1
150 20 4 70 4 80 4 707 ¥ 20
100
~ — _ — Ex==g] — = -
©Oi KO |28 O =R =] =
| p====

- z
korpus termoizolacyjny” X \

Stal/Stal

Widoki Schéck Isokorb® typ KST- QST 22

"W razie potrzeby istieje mozliwos¢ przyciecia materiatu izolacyjnego do rozmiaréw pyt stalowych (150 x 60 w przypadku moduty KST-QST, KST-ZQST).
% Dhugos¢ wolnego Scisku
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Widoki/Wymiary po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Schick Isokorb® typ KST- ZQST

Modut KST-ZQST taczy cechy techniczne modutu KST-ZST oraz modutu KST-QST. Modut ten stosuje sig, kiedy potgczenie musi przenies¢ w wigkszosci
sity rozciggajgce i réwnoczesnie obcigzenia od sit poziomych wynikajgeych z odksztatceri termicznych zewngtrznej konstrukeji stalowej. Specjalne
dwuczg$ciowe podktadki zwigkszajmq bezpieczeristwo zmeczeniowe konstrukcji.

Schack Isokorb® typ KST-ZQST 16

. 180" . 210
1¢ 150 f 407, 80 | 40°
25| 400, 400, | 25
1T 11

80"

=
TE===dT] =
7\ V) == = o
© O |< 15 = O
E===

z
korpus termoizolacyjny”
X Y
Widoki Schéick Isokorb® typ KST- QST 16
Schick Isokorb® typ KST-ZQST 22
L 80 260

1 150 1 35 55, 80 L5y 135
100 1 1 1 1

= . N
= = _ =
7~\ V/a\\ = —in P m—=
), @)= -l 1_H (1=l S
= Z_ 55 i —

korpus termoizolacyjny”

Widoki Schéck Isokorb® typ KST- ZQST 22

VW razie potrzeby istnieje mozliwos¢ przyciecia materiatu izolacyjnego do rozmiaru plyt stalowych (150 x 60 w przypadku modutu KST-QST, KST-ZQST).
% Dhugos¢ wolnego Scisku
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atmosterze
v ku stosowd e
SCHOCK ISOKORB® TYP KST LR
Tabele nosnosci 1 potr srone 8

Stal/Stal

Schiick Isokorh®

typ
Modut KST-QST 16 Modut KST-QST 22
KST 16 KST 22 Modul KSTZOST 16 | Modut KST-20ST 22 Modut KST-ZST 16 Modut KST-ZST 22
Hypa £6 kN £6 kN 6 kN 6 kN OkN OkN
Vord 30 kN 36 kN 30 kN 36 kN 0 kN 0 kN
N.=116,8 kN N. = 225,4 kN
Ny g, Ny 116,8 kN 2254 kO 116,8 kY 2054 kN0 b= 0 N = 0 ko
My pg 0 Nigg' 0 Nigg 0 km® 0 km® 0 km 0 km
Mg & & » » 0 iim 0 iim
Obliczeniowe sity przykrojowe odnoszq sig do czotowych krawedzi modutéw, przyktady od str. 200.
Nag Nosnos¢ obliczeniowa [na modut]
N, g No$nos¢ na rozcigganie
Negd Nosnosc na ciskanie
"
z
X Y

Schéck Isokorb® typ KST

Schick Isokorb® typ KST-QST - KST-2QST

"a = odstep migdzy pretami rozcigganymi a Sciskanymi lIsokorb (wewngtrzne ramig diwigni), min. mozliwy odstep osi miedzy pretami
rozcigganymi a Sciskanymi = 50 mm (bez wktadek izolujgcych po obréhce styropianu, zobacz strony 192 - 1957).

% Uktad statyczny oraz wymiarowanie radzimy skonsultowac z dziatem technicznym Schack.

¥ Przy jednoczesnym obciqzeniu sitq rozciggajacq i poprzeczng nalezy uwzglednic interakcig: 3V, + 2 H,+ N, = maks. Ny y= N, py.

Y Tastosowanie co najmniej dwdch lezgcych na sobie modutéw pozwala na przeniesienie zaréwno dodatnich, jak i vjemnych sit (sit poprzecznych
i momentéw) w wariantach konstrukcji jok na stronach 206 - 212.

% Nalezy koniecznie stosowa¢ wskazéwki dotyczgce szczelin dylatacyjnych/zabezpieczen przeciwzmeczeniowych na koficu stron 198 - 199.

9 Jesli modut KST-ZST w potqczeniu KST jest Sciskany (np. przez niewielkie obcigzenie wiatrem), moze on przejo¢ maks. 1/3 N, gysity Sciskajocej.
W przypadku takiego obcigzenia nalezy rowniez wzigc pod uwage interakcje (przypis 3).
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Sztywnos¢ na zginanie/Wskazowki dot. wymiarowania

Oszacowanie wielkosci odksztatcenia od My w potqczeniu Schack Isokorb®

Sztywnosc na skrecanie/ Kqt wygiecia na skutek momentu zginajgcego
Warianty konstuke Sztywnos¢ na skrecanie ¢ Kat wygiecia ¢ Mo'del stutyczp?' dla o
[kNem/rad] [rad] oszacowania sztywnosci na zginanie
Nr 3 zobacz strona 201 3.700 - o
Nr 4 zobacz strona 202 6.000 - ¢?
Nr 5 zobacz strona 204 5.200 - ¢?
Nr 6 zobacz strona 204 12.000 - o ¢ = My
Nr 7 zobacz strona 205 24.000 - ¢* C
Nr 8 zobacz strona 206 6.000 - ¢? ¢
| LN |
Nr 9 zobacz strona 208 12.000 - o ‘ \
1 [=0 1
Nr 10 zobacz strona 210 24.000 - o
a [cm] = zobacz warianty konstrukeyine na stronach 201 - 212
My = moment zginajqcy z wartosci charakterystycznych z oddzietywan na osi y (istn. M)
Odksztateenia od sit normalnych i poprzecznych oraz sity poprzecznej mozna poming¢!

Na nastepnych stronach przedstawiono rozwigzania modularne poszezegélnych typéw podstawowych.

Wskazdwki dot. wymiarowania

P Podstawa:
Schack Isokorb®Typ KST posiada Aprobate Techniczng.

P> Grubosc ptyt czotowych:
W potqczeniach profili dwuteowych podane grubosci ptyt (gat. S 235) mogq by¢ przyimowane bez dodatkowych obliczer dla przedstawionych
nizej wariantéw konstrukeji. Doktadne obliczenia statyczne moina wykona¢ w celu zastosowania mniejszych grubosci piyt.

P> Dla innych warunkéw geometrycznych sq jednak konieczne osobne obliczenia plyt czotowych (np. potaczenie ceownika, ptaska blacha itp.).

P Obcigzenie dynamiczne:
Schick Isokorb®typ KST jest przeznaczony wytgeznie do tqczenia elementéw pozostajgcych gtéwnie pod obcigzeniem statycznym.

Stal/Stal
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SCHOCK ISOKORB® TYP KST

Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Bezpieczenstwo na zmeczenie

Imiany temperatury prowadzq do zmian dtugosci profili stalowych, a przez to do poziomych odksztatceri w elementach Isokorb, ktdre z reguty nie
sq przekazywane na wewnetrzng czesc konstrukgji, co wywotuje duze naprezenia w elementach Isokorb®.
W zwigzku z tym nalezy unika¢ obcigzen na potgczeniach Isokorb® wynikajgcych z odksztatced termicznych zewnetrznej konstrukci stalowe.

Jesli pomimo to odksztatcenia termiczne wptywajq bezposrednio na potgczenie Isokorb®, konstrukeja Isokorb® typ KST ze wzgledu na specjalne
sktadniki (modut KST-QST, modut KST-ZQST: folia poslizgowa na ptycie oporowej, modut KST-ZST, modut KST-ZQST: dwuczesciowa, specjalna
podktadka) zapewnia bezpieczenstwo zmeczeniowe przy tqczeniu elementow o dtugosciach do 6 m. W przypadku wigkszych dtugosc nalezy
najdalej po 6 m wykonac szczeling dylatacyjng.

Jesli moduty KST-QST, KST-ZQST pracujg na $ciskanie, nalezy wykona¢ w plycie czotowej poziome otwory wzdtuzne na wypadek wystgpienia

poziomych odksztatcen termicznych. Muszq one dopuszcza¢ poziomy ruch +2 mm. W takim przypadku poziome sity poprzeczne mogq zostac przyjete
jedynie konstrukcyinie poprzez tardie.

Przyktady rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych

Legenda:

B Schick Isokorb®
Szczelina dylatacyjna

x  UTWIERDZENIE: Nie wymagane otwory wzdtuine

~— PODPARCIE RUCHOME: Poziome otwory wzdtuzne w ptycie czotowej przy module KST-QST, KST-ZQST (strefa nacisku)

=
=
v
N
=
=
v

wewnqirz

Ay

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, wariant 1
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

SCHOCK ISOKORB® TYP KST

Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Bezpieczefistwo na zmeczenie

wewnqirz

na zewngtrz

]

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, wariant 3

Widok 1 Otwory Widok 2
> wzdtuzne ( \

e LEL

Spaw wzdtuine

Widok 3 Widok 4
Podktadka

sprezysta  Elastomer izolujgey Spaw

{ L {
P o [ es]
Podktadko 3 ( 3

sprezysta
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SCHOCK ISOKORB® MODUK KST-QST 16, MODUL KST-ZQST 16

Wariant konstrukeji oraz przyktad obliczeniowy

0 Przekroj Diwigar z plytq czotowq wag. projektu konstrukeji stalowe] KST-QST 16, KST-ZQST 16

N pg 6 kN

Vig 30 kN

Niger Nepg 16,8 kN

Ny g Neg M Interakeja pomiedzy Vi, Hy, N, ¢

3Vd +] Hd + Ni,d = maks. Nt,d = Nt,d

5

' Minimalne grubosci ptyty czotowej [1] bez
210 doktadniejszych obliczert (Klasa: str. 235):
Rzut poziomy

maks. N N <10 :30mm
65 80 45 e S 075 - 95mm

N;gg Nerd <05 <o0mm

: Y Modut Schick Isokorb® typ KST-ZQST 16 stosuje sig, kiedy
potqczenie musi przenies¢ réwnieczesnie obcigzenia od it

I rozciggajacych i sit poziomych wynikajgcych z odksztotceri

| termicznych  zewngtrznej  konstrukeji  stalowej.  Specjalne

| dwuczesciowe podktadki zapewniajq bezpieczeristwo zmeczeniowe.

|

|

|

=160

Rozstaw szczelin dylatacyjnych - zobacz strony 198 - 199.

9 Przestrzegac zasad rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych
i bezpieczeristwa na zmeczenie - zob. strony 198 - 199.

K

L
10|

20-30"

—
—

20- 30"

Schiick Isokorb® typ KST-QST 16 - KST-ZQST 16 %

Przyktad potqczenia podpartej belki IPB 140 z modutem KST-QST 16

Obcigzenia: V4= 25 kN Hy= £3 kN Nig=30 kN fub N.y=80kN
(od wiatru)

Obliczanie modutu KST-QST 16, dla obcigzenia:

Sita poprzeczna

VZ,d <10 Hd <10 VZ,d/VZ,Rd,QST]é =25 kN/30 kN = 0,83 < ],0
Vg e Hy/Mgosme = KN/ 6KkN=0,5 <10
_ Nacisk
% N(,d - ] 0 NC,d/N(,Rd,QST]é = 80 kN/”6,8 kN = 0,68 < ],0
& Nc,Rd

Rozcigganie (zobacz wskazowke na stronie 200) L . .
Warunek interakejiz 3V, 4+ 2H + N,y = maks. N, maks. ”3]\/;(':‘ Py Mg =X KN+ 2x 3K+ 30
maks. N, 4 B
—y <10 maks. Ny /N; pg asris = 111 kN/116,8 kN =0,95 < 1,0

N g

Minimalna grubos¢ ptyty czotowej [t] bez doktadniejszych obliczen (gat.: S 235): Odstep b < 35mm

Neg maks. N,y | = 0 SEDD maks. N, 4
W ew. o0 <0,75:25 mm M= 0,68<0,75— t=25mm
Nc,Rd,QSTM NT,Rd,QST]() <05 :20mm Nt,Rd,QSTIé
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Warianty konstrukeji modut KST-QST 22, modut KST-ZQST 22, KST 16 po prostu budowat lepie]

SCHOCK 1SOKORB®

e Przekroj Dzwigar z plytq czofowq wy. projektu konstrukeji stalowej Modut KST-QST 22, KST-Z0ST 22
Hyg 6 kNY
¥ - - | Vi 36 kN
I | N g N g 2254 kN
I i |
I 3 | Interakqjo pomiedzy Vi, Hy, N,
I N N v | /
i | M —_::_ | 3 Vd +7 Hd + NT,d = maks. Nt,d = Nt,Rd
| | N
i | [ |
ZANNNT I "' Minimalne grubosci ptyty czotowej [t] przyjmowana bez
doktadnigjszych obliczen (gat.: S 235):
260
Rzut poziomy maks. N N, <10 40mm
0 80 90 . - rnd <075 35 mm
] 1Rd R <05 :30mm
Il N |
1 2 Modut Schaick Isokorb® typ KST-ZQST 22 stosuje sie, kiedy potqczenie
i . § I musi przenies¢ réwnoczesnie obcigzenia od sit rozciggajgcych i sit
. H =] A | poziomych wynikajqeych z odksztatcer termicznych zewnetrznej
I d — | konstrukeji stalowej. Specjalne dwuczesciowe podkladki zapewniajg
I | bezpieczenistwo na zmeczenie.
Il _ i Rozstaw szczelin dylatacyjnych - zobacz strony 198 - 199.
Il | ¥ Przestrzega¢ zasad rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych
Il —X | i bezpieczeristwa na zmeczenie - zob. strony 198 - 199.
30- 40" LT | LT L30- 40"
Schéck Isokorb® typ KST-QST 22, KST-ZQST 222
e Przekroj Dzwigar z plytq czofowq wy. projektu konstrukeji stalowej
=
Vi
| .
! | [ : KST 16
! LYY 4 !
[ | Hrq 6 kN2
! Vi o i
[ I Vi 30 kN
! Nc,d |
| — i N;,Rd, N(,R,j 116,8 kN
f i =
| 3 | ! Minimalne grubosci plyty czotowej [t] przyjmowana Q
Rzut poziomy 210 m bez dokfadnigjszych obliczen (gat.: S 235): =
- Ny <10:25mm. 2
a<150: —
65 3 80 3 65 Nigg <09:20 mm.
| 1 1 R .
| a>150: 30 mm
! 3 |
I - .
i S N | ¥ Przestrzegac zasad rozmieszczenia szczelin
. Hy | dylatacyjnych i bezpieczeristwa na zmeczenie -
L , z0b. strony 198-199.
! i
! i
! |
i —F !
025" [i] 1] 228 !

Schack Isokorb® typ KST 16
201





SCHOCK ISOKORB® TYP KST 22

Wariant konstrukeji oraz przyktad obliczeniowy

o Przekroj

Dzwigar z ptytq czotowq wy. projektu konstrukeji stalowej

K
| - '
i | KST 22
| RN |
: I Heg 6 kN
= = : Vg 36 kN
i - N : Nt,Rdl Nl:,Rd 225,4 kN
i = i
Vi """ Minimalne grubosdi ptyty czotowej [t] przyjmowana
Rzut poziomy 260 - bez doktadniejszych obliczed (gat.: S 235):
Ny g <1,0:35mm
0<150: ——  =<08:30mm
| ) i MRt <05:25mm
! - | 0> 150: 40mm
: .
; : % Przestrzegac zasad rozmieszczenia szczelin
| I dylatacyjnych i bezpieczeristwa na zmeczenie -
i | 70b. strony 198 - 199.
| |
I —_
253 |1 | L] -39 '
Schéck Isokorb® typ KST 22
Przyktad utwierdzenia IPE 200 z KST 22
Obcigzenia: Przypadek 1: Vo= 32N Hy= 24 kN M= -18 kNm
Przypadek 2: V,g=-16 kN Hy= £4 kN M= 5KkNm
0=0,12m
Obliczenie modutu KST 22, dla obcigzenia:
Sita poprzeczna/Sita pozioma
vZ,d < ]:0 Hd < ],0 VZ,d/vZ,Rd,QSTZZ =32 kN/36 kN = 0,89 < ],0
VZ,Rd HRd Hd/HRd,QSTZZ = 4 kN/ 6 kN = 0,67 < ],0
§ Moment dodatni
% Nc,d=Nt,d=M‘/,d/u=]8kNm/0']2m=]50 kN
& Mo o1 Mo < N o/ stz = 150 kN/225,4 kN = 0,67 < 1,0
Nc,Rd Nt,Rd

Moment ujemny (odrywajgcy)
maks. NT,d < Nt,Rd

Modut KST-ZST na nacisk (zobacz wskazowke na stronie 160)
maks. Ny < Nypg/3

202

N, /Ny gazsraz = 150 kN/225,4 kN = 0,67 < 1,0

Nog= Ny g = Myg/a = 5 kNm/0,12 m = 41,67 kN

maks Nyg = 41,67 kN < 225,4 kN =N o o100

maks. Neg = M,g/a = 5 kNm/0,12 m = 41,67 kN
Ni pazs120/3 = 225,4 kN/3 = 75,13 kN

m(]ks. NC,d,ZSTZZ = 4],67 kN < 75,]3 kN = NT,Rd,ZST22/3
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Przyktad obliczeniowy

Modut KST-QST na rozcigganie (zobacz wskazowki strona 196)
Warunek interakji:
SVZ,d & 2Hd v NT,d = maks. NT,d
maks. N,y = 3,4+ 2Hy+ Ny g = 316+ 24 + 41,67 = 97,67 kN
maks. Nig : maks. Nr,d/Nt,Rd,ZSTZZ =97,67/2254=0,43 <1
0 =
Nr,Rd

Minimalna grubos¢ ptyty gtowicy [t] przyjmowana bez doktadniejszych obliczen (gat.: S 235): Odstep b < 50 mm

1< 150 N <10 :35mm N, /N;gg = 150 kN/225,4 kN = 0,67
| th =08 somn 150 M _047< 08— d-30
TR <05 :25mm = U T_' < 0,6 = d=30mm
a> 150: 40 mm.

Odksztatcenie na skutek M, 4 (zobacz strona 197)

Kgt wygiecia

- My 18/1,45" - 100

= "% [rad o 9D 0 WY 103
L [rad] ¥ T 1,4368 - 10°[rad]
¢=6000 - a*[cm] ¢=6000 - 12= 864000 [KNcm/rad]

U Przeliczenie z M,y na My
(z globalnym wspétczynnikiem bezpieczenstwa y;=1,45)

Wskazéwki dot. przyktadu
P> Nalezy koniecznie uwzgledni¢ wskazéwki dotyczqce szczelin dylatacyjnych i bezpieczefistwa na zmeczenie - zob. strony 198 - 199,

P W przypadku krétkotrwatego obcigzenia rozciggajgcego (np. wynikajgcego z dziatania wiatru) moina zamiast modutu KST-ZQST w
dolnym ztqczu, zastosowa¢ KST-QST, nawet w przypadku wystepowania sit poziomych z odksztatcenia termicznego Hj.

P> Modut KST-ZST moze przejmowac nacisk do wartosci do 1/3 N,y (zobacz przypis dolny 6, strona 196). Jesli Ny > 1/3 N,y modut KST-ZST
nalezy stosowac z modutem KST-ZQST.

P> Wiekszq sztywnos¢ zapewnia wariant nr 5.

Stal/Stal
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SCHOCK ISOKORB® TYP KST 22

Warianty konstrukeji

e Przekroj ro|= Widok
N =
| i
| |
| Yy !
! ° !
| |
| C |
| N d |
' o
W
Rzut poziomy 2%0 Dzwigar z ptytq czotowq wy. projektu konstrukgii

80

90

stalowej

30-400 |t

= 200

©__ 0O

KST 22
Hey 6 kN2
Vi 36 kN
Ny s Ne g 225,4 kN

U Minimalne grubosci plyty czotowej [t] przyjmowana
bez doktadniejszych obliczeri (gat.: S 235):

Ny <10 :40mm
td
<0,75:35mm
NiRd <05 :30mm
Y Przestrzegac zasod rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych
i bezpieczedstwa na zmeczenie - zob. strony 198 - 199.

Schéck Isokorb® typ KST 22

0 Przekrdj Widok
— N
! td
: & n-Nig
| &
|
|
: 7 Vo
i (S n N(Idl 2 !
| L — Nog i ; My
_ 2
_ n=e/e
=
< 260
% Dzwigar z plytq czofowq wy. projektu konstrukeji stalowej
& Rzut poziomy
90 80 90
I
: |
~ I 8 |
| 4 =2 N i
: | i
|
30-40" | t t| 30-40”

©

@/,,,‘
ol

offle

Ohcigzalnos¢ pojedynczego modutu:

KST 22 dla poszczegdlnych modutow

He 6 kN?

Vi 36 kN

Nirg, Nerd 225,4 kN

! Minimalne grubosci ptyty czotowej [t] przyjmowana
bez doktadniejszych obliczeri (gat.: S 235)

Ni ¢ (na modut) <10 40 mm
'Ni <0,75:35mm
f.Rd <05 :30mm

Y Przestrzegac zasod rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych
i bezpieczedstwa na zmeczenie - zob. strony 198 - 199.

Schiick Isokorb® fqczqey dwuteowniki za pomocq 2 x KST 22 (2 moduty na rozcigganie i 2 moduty na Sciskanie i sitg poprzeczng)
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SCHOCK ISOKORB® TYP KST 22 { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Wariant konstrukgj

0 Przekroj
Dzwigar z plytq czofowq wy. projektu konstrukeji stalowej
R
Vi
| ) N
i :__ 14
[ N I
| ) 7 = ~ : n'Ntld
| _ Vi i
|
11 == B N — .
! — C 2 |
! S A | l Vs H
! N~ - T | n Ntd 2 ! 2
! L
' Vg . H
: —x | Neg l ¢ ;"
2 2
Vi n= e]/ez
Rzut poziomy 20 Widok
9 80 9%
i i = = = =
7\ ) ) )
| | O Ol0 O
| | /‘\ e /‘
! s i K'/ @) K./ \.]
! N I
! i
' ;
| |
! i
: i
: i
| : f t
. ]
i | ol g |olJo
30-40" | 1| |+ |30-40"
S P -
S
>~
=]
S
! Minimalne grubosci plyty czotowej [t] przyjmowane Obcigzalnos¢ pojedynczych modutow:
bez doktadniejszych obliczen (gat.: S 235):
KST 22 dla poszczegdlnych modutow
NTd na modqu = ],0 240 mm
'Ni < 0,75 : 35 mm Heg 6 kn?
t,Rd <05 :30mm
Vi 36kN
% Przestrzegac zasad rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i bezpieczeristwa N"Rd’ N"Rd 254K
na zmeczenie - zob. strony 198 - 199

Schéck Isokorb® tqczqey dwuteowniki za pomocg 4 x KST 22 (4 moduty na rozcigganie i 4 moduty na Sciskanie i site poprzeczng)
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SCHOCK ISOKORB® MODUE KST-QST 22, MODUL KST-ZQST 22

Wariant konstrukeji

e Przekroj
Dzwigar z plytq czotowq wg. projektu konstrukgji stalowe;
2
: |
? |
I .
| <> — I Nr,d Nc,d T Vg Hg
- Ny aNeg \ |
! D i
| v :
. d
| D |
! // i
| NN |
. tde d |
! i | N | Vot My
! |
| 3 |
Vi
Rzut poziomy Widok
260
CcC———)
90 80 9% Z Z
! = |
o .
| N |
i N i
| |
' - |olle
| |
25-35| 1| | +] 25-35 —
=
i " Minimalne grubosci plyty czotowej przyjmowane
—= Obcigzalnosc pojedynczego modutu: bez doktadniejszych obliczen (gat.: S 235):
v
Modut KST-QST 22, KST-ZQST 22 N; ¢ no modut = 1.0:35 mm
e < 0,8:30mm
Heg 6 kN MR& <05 25mm
Veg 36 kN
2 Ten wariant stosuje sie kiedy muszq by¢ przeniesione sity dziatajgce w roznych kierunkach
Ny gr N pg 225,4 kN (np. obciazenie wiatrem spod wspornika). Modut KST-ZQST nalezy osadzi¢ zgodnie ze strong 195,
N tom gdzie przewaia rozciqganie (obcigzenie state). Tam gdzie rozcigganie jest tylko
przejsciowe mozna zastosowai modut KST-QST.
3 Przestrzegac zasad 198 - 199.

Schiick Isokorb® fqczqey dwuteowniki za pomocq 2 modutéw KST-QST 22/KST-2QST 22 %
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Przyktad modut KST-QST 22, modut KST-ZQST 22 po prostu budowat lepiei

SCHOCK 1SOKORB®

Przyktad utwierdzenia IPE 200 na sity odrywajqce w potqczeniv z 2 modutami KST-ZQST 22

Obcigzenia: Przypadek 1: V4= 32kN Hy= £5kN My = -18 kim
Przypadek 2: Vyg= -34 kN Hy= £5kN M= 20 kNm
0=0,12m

Obliczenie modutu KST-ZQST 22, dla obcigzenia:

Sita poprzeczna/Sita pozioma

\ H VZ,d/VZ,Rd,ZQSTZZ = 32 kN/36 kN = 0,89 < ],0
S <10 L<1 Hy/H - SN/ 6KN-083 <10
Vard Heg ¢/ "R, 105122 ] '
Moment dodatni Neg= N,y = Myg/0 = 18 kNm/0,12 m = 150 kN
Nc,d <10 Nt,d <10 N(,d/Nc,Rd,ZQSTZZ =150 kN/225,4 kN=0,67<1,0
N Ngg N, o/ g0z = 150 kN/225,4 KN = 0,67 < 1,0

Moment ujemny (odrywajacy)
V,,o/ Vo 0siaz = 34 kKN/36 kN = 0,94 < 1,0

Vz,d <10
V 7
ok Neg = Ny = M,0/a = 20 kNm/0,12 m = 166,67 kN
N <10 Nyg <1,0
Ngd N;gg N, o/Nepa zasiza = 166,67 kN/225,4 kN = 0,74 < 1,0

N, o/N; gazasizn = 166,67 kKN/225,4 kN = 0,74 < 1,0

Minimalna grubos¢ ptyty gtowicy [t] przyjmowana bez doktadniejszego obliczenia (gat.: S 235): Odstep b < 50 mm

<1,0: 35 mm. N,
<0,8: 30 mm. — % =0,74<0,8—>d=30mm
Nt,Rd,QSTZZ <0,5: 25 mm. t,Rd

maks. N, 4

Odksztafcenie na skutek M, 4 zobacz strona 197

Wskazowki

P> Poniewaz sita nacisku dziatajgca na modut KST-ZQST jest wigksza niz 1/3 dopuszczalnej sity rozciggajacej, modut KST-ZST 22 w gérnym obszarze
naprezefi rozciggajqcych nie spetniat by warunkéw nosnosci; poza tym nie mozna spetni¢ warunku na interakcje dla modutu KST-QST przy obcigzeniu
rozciggajgcym.

225,4

(N, 4= 166,67 i N, )

P> W dolnym obszarze wystepujq sity wynikajgce z chwilowego obcigzenia wiatrem. Modut KST-QST stanowi wystarczajgce zabezpieczenie
przed zmeczeniem. Jednak ze wzgledu na niebezpieczenstwo pomytki, zaleca sig potgczenie symetryczne przy pomocy 2 modutow KST-ZQST.

P> Poniewai nie mozna zagwarantowa¢, ze moduty KST-QST/KST-ZQST bedq réwnomiernie obcigzone sita poprzeczng, nalezy przyjac, ze site
poprzeczng przenosi tylko modut lezqcy w obszarze nacisku.
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SCHOCK ISOKORB® MODUE KST-QST 22, MODUL KST-ZQST 22

Warianty konstrukeji

9 Przekroj

Stal/Stal

Diwigar z plytq czotowq wa. projektu konstrukeji stalowej

Vi .
Nr,d Nc,d T 2

Rzut poziomy

260

| Vo
i "y "l
|
|

ﬂ-erd

90 80

90

Widok

=200

Ohcigzalnos¢ pojedynczego modutu:

dla poszczegélnych modutow KST-QST 22,

KST-ZQST 22”
Heg 6 kN
Vig 36kN
Nirg: Neg 225,4 kN

""" Minimalne grubosci plyty czotowej [t] przyjmowana
bez doktadniejszych obliczefi (gat.: S 235)

N; ¢ (no modut) < 1.0 40 mm
— <075 :35mm
N; R <05 :30mm

2 Ten wariant stosuje sig kiedy muszq by¢ przeniesione sity dziatajgce w rdznych kierunkach
(np. obcigzenie wiatrem spod wspornika). Modut KST-ZQST nalezy osadzic zgodnie ze strong 195,
tam gdzie przewaza rozcigganie (obcigzenie state). Tom gdzie rozcigganie jest tylko
przejsciowe mozna zastosowai modut KST-QST 22.

3 Przestrzegac zasad rozmieszezenia szczelin dylatacyjnych i bezpieczenistwa na zmeczenie -
z0b. strony 198 - 199.

Hy
2
Hy
yi

SSchck Isokorb® fqczqcey dwuteowniki za pomocq 4 modutéw KST-QST 22 /KST-2QST 22 %
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Przyktad modut KST-QST 22/modut KST-ZQST 22 po prostu budowat lepiei

SCHOCK 1SOKORB®

Przyktad vtwierdzenia HEA 360 z 4 modutami KST-ZQST 22 obcigianego sitami odrywajqcymi

Obcigzenia: Przypadek 1: Vyg= S5KN- My=-130kNm e =0,25m
Przypadek 2: V,g=-40kN M= B0KNm  e)=045m

Obliczenie modutu KST-ZQST 22, dla obcigzenia:

Slhl popl’Z&CZﬂ(l VZ,Rd,ZOST22 = 2 : 36 kN = 72 kN
Y <1 V, /N, g zasiag = 55 kN/72 kN = 0,76 <10
Vz,Rd ,

Moment dodatni
€ = = + .
g g i (oL 1) Neg= N, = 130 kNm/(0,45 m + (0,25 m/0,45 m - 0,25m))
Nog= Ny = 220,8 kN

Neo/N poasmz = 220,8 kN/225,4 kN = 0,98 < 1,0

Nt <10 Mo <1 Nyo/N;pgzasizo = 2208 kN/225,4 kN = 0,98 < 1,0
Negs Nigg
Moment ujemny (odrywajacy) Vipgzosis =2 36kN =72 kN
V, o/, i 05z = 40 KN/72kN = 0,55 <1,0
TIPS
Vogs Nes=N, 4= 80 kNm/(0,45 m + (0,25 m/0,45 m . 0,25m))

¢ N =N =1358kN
Nc,d=Nr,d=My,d/ez+(e—;-e1) od = Nig

N(,d/NC,Rd,ZQST22 = ]35,8 kN/225,4 kN = 0,6 < ],0

N NT,d/NLRd,ZQSTZZ = ]35,8 kN/225,4 kN = 0,6 < ],0

[ ]:0 Nt,d

<1,0
Nc,Rd Nr,Rd

Minimalna grubos¢ ptyty czotoej [d] przyjmowana bez doktadniejszych obliczen (gat.: S 235): Odstep b < 50 mm

N, <1,0: 40 mm. N,
— = § <0,8:35mm. — M =098<10—d=40mm
Nr,Rd,QSTZZ <0,5: 30 mm. Nr,Rd

Odksztatcenie na skutek M, 4 zobacz strona 197

Stal/Stal

Wskazowki

P> Poniewaz sita nacisku dziatajgca na modut KST-ZQST jest wigksza niz 1/3 dopuszczalnej sity rozciggajacej, modut KST-ZST 22 w gérnym obszarze
naprezen rozciggajgcych nie spetniat by warunkéw nosnosci; poza tym nie mozna spetnic warunku na interakcje dla modutu KST-QST przy obcigzeniu
rozciggajgcym.

(Nog=1358=

25,4

= Nr,Rd)

P> W dolnym obszarze wystepujq sity wynikajgce z dziatania wiatru ograniczone czasowo. Modut KST-QST stanowi wystarczajqce zabezpieczenie
przed zmeczeniem. Ze wzgledu na niebezpieczedstwo pomytki zaleca sie tqczenie symetryczne przy pomocy 4 modutéw KST-ZQST.

P> Poniewai nie mozna zagwarantowa¢, ze moduty KST-QST/KST-ZQST bedq réwnomiernie obcigzone sita poprzeczng, nalezy przyjgc, ze site
poprzeczng przenosi tylko modut lezqcy w obszarze nacisku.
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SCHOCK ISOKORB® MODUE KST-QST 22, MODUL KST-ZQST 22

Warianty konstrukeji

@ Przekroj
Dzwigar z plytq czotowg wg. projektu konstrukgji stalowej
3
Vi
| Y —¥ ' NT,d N T Vd ; Hd
, ‘ I\ Wl
: |
| —o — ! n-N
i 2/ ! & n-Neg TL‘* ; Mo
: B | 11
: vV |
f_'__':;__d' N |c
! N R i
I VI .
. = | l Vi Hy
! Ne— —L | n Nc,d ' "'Nt,d
i |—X
3 §< | NC,d Vd ; Hd Ntd
_! n= e]/ez 2 2 '
Rzut poziomy 260 Widok
90 80 90
i - |olla|ollg
. I |
i i
i h g - L1G|©ol]
i N !
| < !
| 1 [ |
: |
| :
i !
| - |elg|ol 1o
| i
L i : :
| N ol lo|olJo
30-40" | t t |30 - 40"
| % |
1 1
=
<
= Ohcigzalnos¢ pojedynczego modutu: ) Minimalne grubosci plyty czotowej [1] przyimowane
by bez dokfadniejszych obliczed (gat.: S 235)
dla poszczegdlnych modutow KST-QST 22,
KST-ZQST 22% Ny ¢ no modul = 1,0 ;40 mm
H 6k 7 < 0,75 235 mm
Rd NT,Rd <05 :30mm
Vg 36 kN 2 Ten wariant stosuje sig kiedy muszq by¢ przeniesione sity dziatajgce w réznych kierunkach
Nt N 295 4 1N (np. obcigzenie wiatrem spod wspornika). Modut KST-ZQST nalezy osadzi¢ zgodnie ze strong 195,
tRd eRd 5, tam gdzie przewaza rozcigganie (obcigzenie state). Tam gdzie rozcigganie jest tylko
przejsciowe mozna zastosowai modut KST-QST 22.
9 Przestrzegac zasad rozmieszezenia szczelin dylatacyjnych i bezpieczeristwa na zmeczenie -
z0b. strony 198 - 199.

Schiick Isokorb® do tqczenia dzwigaréw z 8 modutami KST-QST 22 /KST-ZQST 22 %
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Wymiarowanie ptyty gtowicy modut KST-QST 22, modut KST-ZQST 22 po prostu budowat lepie]

SCHOCK 1SOKORB®

Przyktad: Utwierdzenie momentéw HEA 360 z 4 modutami KST-ZQST 22

Obcigzenia:

Przypadek 1 (stan uzytkowy): V,g= 126 kN Hy =£20 kN M,4=-236 kNm

Przypadek 2 (montaz): Vyg= -96 kN M= 166 kNm M= £22kNm N 4= 160 kN
e;=0,215m

e,=0,450m

e3=0,280 m (odstep osi zewnetrznego rzedu sworzni)

Przypadek 1 (stan uiytkowy):

Sita poprzeczna/Sita pozioma
Vzld - ] 0 Vz,Rd,QSTZ? = 4 * 36 kN = ]44 kN
Vo ' V, /s pgaszn = 126 kN/144 kN = 0,88 < 1,0

HRd,QSTZZ =46 kN =24 kN
Hd/HRd,QSTZZ =20 kN/24 kN = 0,83 < ],0

Moment dodatni

6
Myg=2 - Nigg- & + 2 ‘Tz * Nigg e €

KST
N;gg, as122 = ut . 236 KONr211]5 =213,5 KN
1 b m
2'ez+2 'Tze] 2'0,45m+2 . 0[45m ’0,2]5m
Nc,d <10 Nf,d <10 Nc,d/Nc,Rd,QSTZZ = 2]3,5 KN/225,4 KN = 0,95 < ],0
Ny Ny N, g/N: g gszz = 213,5 KN/225,4 KN = 0,95 < 1,0

Minimalna grubos¢ ptyty glowicy przyjmowana bez doktadniejszych obliczen (gat.: S 235): Odstep b < 50mm

<1,0: 40 mm. Mg =
<0,8: 35 mm.
Nirsasz | < 0,5: 30 mm.

maks. Ny 4 0,95< 10 —=d=40mm

Nigg

Stal/Stal

Odksztatcenie na skutek M, 4 (zobacz strona 197)

Kqt wygiecia
M 236/1,45 - 100
¢ cK [rod] ® =g 53357 - g Lol
21,5 m+45m) \’
¢ =24.000 - o - 24000 - (HMAem 45 em) )=26,5335-106 [KNem/rad]

2

211





Stal/Stal

SCHOCK ISOKORB® MODUE KST-QST 22, MODUL KST-ZQST 22

Wymiarowanie ptyty czofowej

Przypadek 2 (montaz):

Sita poprzeczna/Sita pozioma
V Vypgosmn = 4 - 36 kN = 144 kN

d
5 Vo pvapiasin = 96 KN / 144 kN = 0,66 < 1,0

Moment ujemny (odrywajqcy)

&
Mog=2-Ng-ep+2-
y.d ¢d 2 8

: Nc,d * 8

Mzg=2-Neg- e

Dowdd na nacisk dla najbardziej obcigzonych sworzni zginanych dwuosiowo"

N(d
— < 1,0

Nc,Rd !
ch = My,d + Mz,d + Nc,d

' e] 2]) '93 82)

2 M 92 + 2 M 62 M e]
166 KNm 22 KNm 160 KN
N@d'z 0451 0,215m 0215 2-0,28m 8
B RLE |FTT SR

Neg= 150,17 KN + 39,29 KN + 20 KN

Nt,d/NC,Rd,QSTZZ = 209,46 KN/225,4 KN = 0,93 < ],0

! Bedqc po bezpiecznej stronie przyjeto tylko zewnetrzne sworznie jako nosne. Nosnos¢ jednego trzpienia wynosi potowe nosnosci modutu.
? Liczba modutdw, obcigzonych naciskiem od sity normalnej D, 4.
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Obliczanie minimalnej grubosci ptyty czofowej z zatozeniem roztozenia sig obcigzenia

Przyktad wystajqcej ptyty czotowej

Obliczenie maks. sity obcigzajgcej sworznie:

N . .
'%kf’d = N g ¢ dlo kazdego sworznia

maks. moment w pycie czotowej:

Md = Nt,mux,d,sworzeﬁ S0 = [kNmm]

W=d*- by/6 = [mm] z bes = min (by; by/2; by/2)
t = grubos¢ plyty czotowej
¢ = srednica podktadki
¢ (KST 16) = 30 mm,
¢ (KST 22) = 39 mm

b= 2.0+ c[mm] Mgg=W- fy,k/]'] = [kNmm]
b, = szerokos¢ dzwigara ew. szerokos¢ piyty czotowej [mm] My/Mgg= <10
by=2-al+c+100 [mm]

5
®

A~
I \[ |
I SRt
Schéck Isokorb® typ KST 22 wymiarowanie ptyty czotowej
Przyktad ptyty czotowej réwnej z potkq dwuteownika
maks. sita rozciggajgca ew. naciskajgca na kazdy modut: Nig=Neg .
maks. moment w pycie czotowej: Mg=Nyg - (g oy )
W=d - by/6 przy by=b-2-f Meg=W-1,/1,]
t = grubos¢ plyty czotowej My/Mgg= <10
f = Srednica otworu _
F(KST 16) = 18 mm =
f (KST 22) = 24 mm =
b = szerokos¢ ptyty czotowej &
S
sl
[ ] | Iﬁi
- !
e
i
!
|
| ] | :
t S !
i T

Schick Isokorb® typ KST 16 wymiarowanie pfyty czofowej
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SCHOCK ISOKORB® TYP KST

Instrukcja montazu

KST-ZST Modul

KST-ZQST Modul

0

2.

50 Nm
80Nm

M16  Mmax

KST-QST Modul

=

23

~IM22 Mmax

S

=

™
>
2 4

KST-ZST Modu

(@)

KST-QST Modul

KST-ZST Modul
KST-QST Modul
KST-ZQST Modul

LEYALIN
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Instrukcja montazu

KST-ZST Modul
KST-QST Modul KST-ZQST Modul __

Mmax=50Nm
Mmax=80Nm

Stal/Stal
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SCHOCK ISOKORB® TYP KST

Szczeg6ty konstrukcyjne

! | Stup

Spomlk ' ' . NENRRRARENNL-=du81]
@) I Dzwigar stalowy ; C | |
I Wspornik 1 ]
@ F- | fimi} fimil L] 1 E_
/1 T i 4 g y
G 7 /Phyta betorlowu N
N Schaick Isokorb® 3 3 L)
Schick Isokorb® | VA typ KST :
L tvpKST !
™ |
s h h .
K
N O
- S gu,p_ o Stup

Konstrukcja zacieniajgca Iadaszenie zamocowane na stupie

. il .

. L ~ R « v 12177777 Rnys
[ LA .« o

BT

%/ 7SS s / s s s s A
L ‘Plyta betonowa 7 7 7 = P’fyta betonowa 7 7 ,I
s s / 7/ 7/
'///////////// ////// 9 ////// // v/ / /I //// P // v/, -
I - 7/, Phyta betonowa /.~ /-
- [ Diwigar stalowy | - L s </ /]
& I Dzwigar stalowy | ) |
= : Schiick Isokorb® i Wspornik Diviaar stalow i
= : Typ KST- modut ST | ¢ v |
| il ] l ?
Schiick Isokorb® :
typ KST
Stup / Stup
N SRR B _ AL b _
Izolowane termicznie potqczenie budynkéw Balkon przymocowany do fasady
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po prostu budowat lepie;

| SCHGOCK ISOKORB®

Lista kontrolna

P (zy przy wymiarowaniu ztqcza Schack Isokorb® uwzgledniono nosnosci obliczeniowe?

P (zy upewniono sig, Ze zamontowane elementy Isokorb® pracujq gtéwnie w obszarze obcigzeni statycznych (zobacz strona 197)?

P (zy odksztatcenia termiczne wplywajq bezposrednio na ztqcze Isokorb®? Rozstaw szczelin dylatacyjnych (zobacz strony 198 - 199).

P (zy potqczenie Isokorb® pracuje w $rodowisku zawierajgcym chlorki (np. powietrze morskie, basen kryty)
(zobacz strona 188)?

I I N

P (zy wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczq catej konstrukji/Isokorb® (zobacz strona 188)?

L

P Wybér i wymiarowanie Isokorb, (poréwnaj strony 192 - 195, oraz przyktady na stronach 200 - 212)
(zy wybrane moduty zostaty odpowiednio obliczone wg tablicy no$nosci na stronie 196?
(zy tqcze KST moze przenosic nieznaczne obcigzenia odrywajgce od wiatru (zobacz strona 1969)?

Czy spetniono warunek inferakeji 3 - V, + 2 - H, + N. = maks N,y < N, py dlo modutéw KST-QST, KST-ZQST
obcigzonych sitq rozciggajacq i réwnoczesnie sitq poprzeczng (zobacz strona 196%)?

(zy moduty KST-QST, KST-ZQST do przenoszenia sit poprzecznych zostaty zamontowane w strefie Sciskanej
(zobacz przyktad 8, strony 206 - 207)?

L LU

> Wymiarowanie ptyty czotowej bez doktadniejszych obliczen (zobacz strony 200 - 212):
(zy zachowano maksymalne odstepy sworzni od kotnierza, oraz minimalng szerokos¢ ptyty czotowej
(zohacz przyktady 1-10, strony 200 - 212)?
Wymiarowanie ptyty czotowej bez doktadniejszych obliczen: zobacz strona 213.

L

P (zy podczas obliczania odksztatcenia catosci konstrukeji uwzgledniono odksztatcenia na skutek My w potqczeniu D
Isokorb® (zobacz strona 197)?

Stal/Stal

P (zy oznaczenia modutow w projekcie wykonawczym i na rysunkach sq jednoznaczne i wykluczajgce mozliwosc pomytki?

P (zy wprojekcie wykonawczym podano momenty dokrecajace potgczed Srubowych (zobacz strona 215)?
Nakretki nalezy mocno dokreci¢ bez naprezenia wstepnego; obowigzujq nastepujgce momenty dokrecania:
KST 16 (sworzed @ 16): M, ca. 50 Nm
KST 22 (sworzei @ 22): M ca. 80 Nm

max
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Inzynierowie z dziatu technicznego firmy Schéck odpowiedzq na Pafistwa pytania dotyczgce statyki, konstrukeji i fizyki budowli oraz przygotujg
propozycje rozwigzan wraz z obliczeniami oraz rysunkami.

Serwis przy projektowaniv i doradztwo

Latozenia projektowe (rzuty, przekroje, zatozenia statyczne) wraz z informacjg o adresie planowanej budowy prosimy przesyta¢ do:

Schack Sp. z 0.0.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

> Dziat techniczny
Infolinia i techniczne opracowanie projektow
Telefon: 022 533 19 17
Faks: 0225331919
Email: biuro@schock.pl

> Lamawianie i pobieranie narzedzi wspomagajqcych planowanie
Telefon: 022 533 19 16
Faks: 0225331919
Email: biuro@schock.pl

Internet: www.schock.pl

l! f-

ELHEE

> Organizowanie seminariéw, doradziwo na miejscu
Telefon: 022 533 19 18
Faks: 0225331919

Internet: www.schock.pl






SCHOCK ISOKORB®

Wtasciwosci

Schick Isokorb® do pofqczen Zelbet/Zelbet

P> oddziela termicznie znajdujqce sig na zewngtrz elementy zelbetowe od budynku \\%@»
\\

P redukuje do minimum straty ciepta dzieki technice elementow
sciskanych (modut HTE)

P> pomaga obniza¢ koszty ogrzewania, tym samym redukujgc ilos¢ Schck Isokord® typ K

produkowanego €0, oraz oszczedzac naturalne Zrodta energii

P> zintegrowane z Isokorbem elementy Sciskane (moduty HTE) utatwiajg montaz
zaréwno w zakladzie prefabrykacji, jok i na budowie

Schick Isokorb® do pofqczen Zelbet/Stal oraz Zelbet/Drewno Schick lsokort” typ KS

P> umoiliwiajq izolowane termicznie potgczenia konstrukeji stalowe; i
drewnianej z zelbetowg

P> umoiliwiajg wysoki stopien prefabrykacji w konstrukcjach stalowych
P redukujg do minimum czas montazu na budowie

P> czeéci poddane dziotaniv warunkdw atmosferycznych wykonane sq ze
stali nierdzewnej, co zapohiega korozji

Schack Isokorb® typ KSH

Schick Isokorb® do potqczen Stal/Stal

P umoiliwiajg termiczne rozdzielenie elementéw konstrukeji stalowej przy jednoczesnym przenoszeniu
duzych obcigzefi

P> przedstawiajq najnowszy stan techniki w konstrukcjach w stalowych w zakresie zapobiegania
mostkom cieplnym

P umozliwiajg wysoki stopiefi prefabrykacji w konstrukcjach stalowych

P> dzieki modutowej budowie potgczeri mozna je stosowa¢ do wigkszosci profili stalowych i obcigzen

Schéck Isokorb® typ KST
P gwarantujq krotki czas przygotowania dokumentacji i montazu
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FIZYKA BUDOWLI

Mostki cieplne

Pojecie mostka cieplnego

Mostkami cieplnymi nazywamy miejsca w przegrodach budynku, ktdre charakteryzujq sie wigkszg, niz w ich pozostatej czesci, gestoscig strumienia
ciepta, spowodowang:

- zmiang geometrii przegrody (,geometryczny mostek cieplny”),

- zastosowaniem materiatu o wigkszej przewodnosci cieplnej niz w pozostatej czesci przegrody (,materiatowy mostek cieplny”).

Wptyw mostkow cieplnych

W miejscu wystepowania mostka cieplnego dochodzi do obnizenia temperatury wewnetrznej powierzchni przegréd. Wymaga sie aby byta ona wyisza
niz warto$¢ dopuszczalna, okreslona z uwagi na ochrong przed pojawieniem sig i rozwojem zagrzybienia. W przypadku jej przekroczenia istnieje
duze ryzyko wystgpienia tego zjawiska. Gdy temperatura powierzchni nienasigkliwego materiatu jest nizsza od punktu rosy powietrza w jego
sgsiedztwie, wystepuje powierzchniowa kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu. W materiatach o budowie kapilarno-porowatej (np. gips,
zaprawa, beton kruszywowy lub komdrkowy, cegta ceramiczna i wapienno-piaskowa, ceramika poryzowana) istnieje mozliwos¢ kapilarnej kondensacji
pary wodnej przy nizszej wilgotnosci wzglednej powietrza, rownej 80 %.

Jesli w miejscu wystepowania mostka cieplnego rozwineto sig zagrzybienie, uwalniane w pomieszczeniv zarodniki mogg wywotywa¢ problemy
zdrowotne mieszkaricéw. Zarodniki grzybow dziatajq alergogennie i z tego wzgledu mogq wywotywa¢ u cztowieka mocne reakcje alergiczne, zapalenie
zatok (Sinusitis), niezyt nosa (Rhinitis) oraz astme. Z powodu ciggtego i dtugotrwatego narazenia na kontakt z zarodnikami, istnieje wysokie ryzyko
wystgpienia chronicznych reakdji alergicznych.

Gtownymi konsekwencjami wystepowania mostkéw cieplnych sg:

P> wigksze ryzyko powierzchniowej kondensacji pary wodnej,
P> wigksze ryzyko pojawienia sig i rozwoju zagrzybienia,
P> ryzyko wystgpienia probleméw zdrowotnych (alergii itp.),

P> wigksze zuzycie energii do ogrzewania pomieszczen.

Punkt rosy

Punktowi rosy powietrza odpowiada warto$¢ temperatury, w kidrej powietrze zawierajgce okreslong ilos¢ pary wodnej osigga stan nasycenia
(wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest réwna 100 %) i ponizej ktdrej nastepuje skraplanie wody zawartej w powietrzu.

W warstwie powietrza, przy powierzchni przegrody budynku, zachodzi wyréwnanie temperatury powietrza wewnegtrznego i powierzchni przegrody.
Jezeli minimalna temperatura zimnej powierzchni obudowy w zasiggu oddziatywania mostka cieplnego jest nizsza od punktu rosy powietrza,
wystepuje powierzchniowa kondensacja pary wodne;.

Punkt rosy zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza (llustracja 1). Wigkszym wartosciom wilgotnosci i temperatury powietrza odpowiadajg
wigksze wartosci punktu rosy. Przy wigkszej wilgotnosci powietrza kondensacja pary wodnej moze wystepowac na wigkszej powierzchni przegrod w
pomieszczeniu.

Mozna przyjg¢, ze typowe wartosci parametréw powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych sq nastepujgce: temperatura rdwna okoto 20 °C,
wilgotnos¢ wzgledna rowna okoto 50 %. W takich warunkach punktowi rosy odpowiada temperatura 9,3 °C. W pomieszczeniach o wigkszej
wilgotnosci np. fazience, mozna przyjmowac wigksze wartosci wilgotnosci wzglednej, np. 60 %. W takich warunkach punktowi rosy odpowiada wyisza
temperatura i z tego powodu istnieje wigksze ryzyko powierzchniowej kondensacji pary wodnej. Punktowi rosy w odniesieniu do wilgotnosci wzglednej
powietrza réwnej 60 % odpowiada warto$¢ temperatury 12,0 °C (llustracja 1). Krzywe pokazane na llustracji 1 przedstawiajq zalezno$¢ punktu rosy
powietrza o danej temperaturze od jego wilgotnosci wzglednej. Zwigkszenie wilgotnosci powietrza prowadzi do wyiszej temperatury odpowiadajqcej
punktowi rosy i zwigkszenia ryzyka skraplania sig wody na zimnych powierzchniach przegréd.
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Mostki cieplne

Temperatura dopuszczalna z uwagi na ochrone przed zagrzybieniem

W materiatach o budowie kapilarno-porowatej istnieje mozliwo$¢ kapilarnej kondensacji pary wodnej, przy wilgotnosci wzglednej powietrza réwnej
80 %, czyli ponizej stanu nasycenia powietrza wilgociq. Z uwagi na to zjawisko przyjmuje sig obecnie, ze prawdopodobiefistwo rozwoju zagrzybienia
na powierzchni materiatow o budowie kapilarno-porowatej jest duze(powyzej 95 %), jezeli przy ich powierzchni utrzymuje sig wilgotnos¢ wzgledna
powietrza na poziomie nie nizszym od 80 %. I tak sformutowanego kryterium wynika dopuszczalna minimalna wartos¢ temperatury powierzchni
przegréd z uwagi na ochrone przed zagrzybieniem.

Rozwdj zagrzybienia na powierzchni przegrody budynku (w przypadku materiatu o budowie kapilarno-porowatej) jest mozliwy przy temperaturze
powyzej punktu rosy. W odniesieniu do powietrza o temperaturze rownej 20 °C i wilgotnosci wzglednej rawnej 50 % dopuszczalna temperatura z
uwagi na ochrong przed zagrzybieniem jest rowna 12,6 °C, czyli 0 3,3 K powyzej punktu rosy. Utrzymanie temperatury powierzchni przegrod powyzej
punktu rosy nie zabezpiecza przed pojawieniem sig i rozwojem zagrzybienia, ich temperatura powinna by¢ wyzsza od temperatury dopuszczalnej z
uwagi na ochrong przed zagrzybieniem.
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llustracja 1: Zaleznosé punktu rosy powietrza od parametrdw powietrza llustracja 2: Zaleznos¢ temperatury dopuszczalnej z uwagi na ochrone przed zagrzybieniem od
parametrdw powietrza
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Mostki cieplne

Parametry charakteryzujgce mostki cieplne

Mostki cieplne mogq by¢ scharakteryzowane przez podanie wartosci nastepujgeych parametréw:

Parametry
Zjawisko —
Przedstawienie jokosciowe Charakterystyka ilosciowa

» rozwdj zagrzybienia ) » minimalna wartos¢ temperatury powierzchni © .

) . ) . » izotermy o . mn
» powierzchniowa kondensacja pary wodnej » wartos¢ wspétczynnika temperaturowego fp,

ot deol > linie srumienia diot > wartos¢ liniowego wspétczynnika przenikania ciepta s
P przenikanie diepta Inie sfrumienia ciepia > wartos¢ punktowego wspdtczynnika przenikania ciepta

Okreslenie wartosci ww. parametrow jest mozliwe na podstawie wynikéw komputerowych oblicze pola temperatury, metodg roznic lub elementow
skoficzonych. W tym celu przygotowuje sie model wycinka obudowy z mostkiem cieplnym, uwzgledniajgcy geometrig i przewodno$¢ cieplng
zastosowanych materiatéw. Wymagania dotyczgce obliczen pola temperatury w obudowie i modelowania warunkéw wymiany ciepta na jej
powierzchniach okreslono w normie PN-EN 1S0 10211-1:2005.

Na podstawie wynikéw obliczen numerycznych jest mozliwe graticzne przedstawienie rozktadu temperatury w rozpatrywanym wycinku obudowy w
postaci rozktadu izoterm oraz linii strumienia ciepta, ktdre przedstawiajq kierunki przenikania ciepta przez obudowe. Dzigki temu jest mozliwe
rozpoznanie stabych, pod wzgledem jakosci cieplnej, miejsc w przegrodach budynku.

Do przedstawienia rozktadu temperatury wykorzystywane sq izotermy, czyli linie tgczqce miejsca o tej samej temperaturze. Przewaznie sq one
rozmieszczone co 1°C. Linie strumienia ciepta i izotermy sq wzajemnie prostopadte. (llustracja 3 i 4).

Wspétczynniki przenikania ciepta 1 i

Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta v, majgcy zastosowanie do dtugosci, charakteryzuje gestos¢ liniowg strumienia ciepta w obszarze
dwuwymiarowego mostka cieplnego. Punktowy wspétczynnik przenikania ciepta oy, charakteryzuje strumien ciepta w odniesieniu do trojwymiarowego
mostka cieplnego wystepujgcego w okreslonym miejscu przegrody.

Wartosc liniowego wspotczynnika przenikania ciepta i dtugosc, do ktdrej ma ona zastosowanie, mogq by¢ okreslane w odniesieniu do zewngtrznych
lub wewngtrznych wymiardw przegrod (stosowane sq réwniez inne sposoby okreslania wymiaréw przegréd np. w osiach). Wartosci 1 podane w
niniejszej Informacji Technicznej sq wartosciami odnoszqeymi si do wymiaréw zewnetrznych.
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llustracja 3: Rozktad izoterm i linii strumienia ciepta (strzatki) na przyktadzie geometrycznego  llustracja 4: Rozktad izoterm i linii strumienia ciepta (strzatki) na przyktadzie materiatowego
mostka cigplnego. mostka cieplnego.
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Mostki cieplne

Minimalna wartos¢ temperatury powierzchni 6 ,;, oraz wspétczynnik temperaturowy fog

min
Minimalna wartos¢ temperatury powierzchni © ;, jest najnizszq wartosciq temperatury wewnetrznej powierzchni obudowy w miejscu wystepowania
mostka cieplnego. Ma ona istotny wptyw na ryzyko wystepowania powierzchniowej kondensacji pary wodnej i rozwoju zagrzybienia, w miejscu
wystepowania mostka cieplnego, w odniesieniu do okreslonych cieplnych i wilgotnosciowych warunkow panujgcych w pomieszczeniv. Wartosci
parametrow: O ; i wspotczynnika przenikania ciepta, zalezq od konstrukji obudowy w miejscu wystgpowania mostka cieplnego (geometrii i
przewodnosc cieplnej zastosowanych materiatéw). Minimalna wartos¢ temperatury powierzchni © . zalezy od temperatury zewnetrznej: im nizsza
temperatura zewnetrzna, tym nizsza minimalna temperatura powierzchni (llustracja 5).

W zagadnieniach cieplno-wilgotnosciowych zamiennie z minimalng wartoscig temperatury powierzchni © ;, wykorzystywany jest wspétczynnik
temperaturowy fog. Jest on rdwny réznicy temperatury powierzchni q,y, i temperatury zewnetrznej q,, podzielonej przez réznice temperatury
wewnetrznej O, i zewnetrznej O

min

0,,- 0

min ~

-0

_ e
fRsi -

i e

Wartos¢ wspdtczynnika temperaturowego frg charakteryzuje jakosc cieplng obudowy w miejscu wystepowania mostka cieplnego, w sposéb niezalezny
od temperatury zewngtrznej i wewngtrznej. Jezeli znana jest wartos¢ fog mostka cieplnego, mozna obliczy¢ wartosé 6 ;, w odniesieniu do dowolnych
wartosci temperatur wewnetrznej ;i zewnegtrznej O :

6min = 6e * fRsi : (ei - 6e)

Na llustracji 5 przedstawiono zaleznos¢ minimalnej temperatury powierzchni od temperatury zewnetrznej w odniesieniu do warto$ci temperatury
wewnetrznej rownej 20 °C, przy przyjeciv roznych wartosci fgg.

0, -20°C
25
15 4
20
frg=0.9 0 in= 12,6 °C
15 g =08 ———r 10
g T //
£ 10 "
© - —T 5
5
0 02
0
-20 -15 -10 -5 0
Be =-5°C > - 0,0
Temperatura zewnetrzna [°(]

llustracja 5: Zaleznos¢ minimalnej temperatury powierzchni od temperatury zewngtrznej w
odniesieniu do wartosci temperatury wewnetrznej réwnej 20°C, przy przyjgciv réznych
wartosi fpg

llustracja 6: Interpretacja graficzna wspdtezynnika temperaturowego fog
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Mostki cieplne

Wymagania dotyczqce mostkow cieplnych

Wymaganie dotyczqce minimalnej warto$ci wspotczynnika temperaturowego fpg;

Przy przyjeciv wartosci parametréw powietrza w pomieszczeniu: 20 °C - temperatura, 50 % - wilgotnos¢ wzgledna, dopuszczalna temperatura
powierzchni przegréd z uwagi na ochrong przed zagrzybieniem jest rowna 12,6 °C:

0 i = 12,6°C

min

Przy przyjeciv wartosci temperatury zewnetrznej réwnej -5 °C wspotczynnik temperaturowy w odniesieniu do wewngtrznej powierzchni przegrod
musi spetnia¢ nastepujacy warunek:

fog = 0,7

W propozycji zmian w Warunkach Technicznych (ustanowionych w rozporzqdzeniv z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianami) podano kryterium fog = 0,72.

Wg PN-EN IS0 13788:2003 sprawdzenie spetnienia wymagania z uwagi na ochrong przed rozwojem zagrzybienia, opiera sig na kryterium:

fRsi,min = fRsi,wym

w ktorym:

fo. - minimalna warto$¢ bezwymiarowej femperatury wewnetrznej powierzchni przegréd,
Rsi,min
foswm - 161 wymagana wartosc, okreslona w odniesieniu do cieplnych i wilgotnosciowych

parametréw powietrza w pomieszczeniu.

Warunki eksploatacji mogq by¢ scharakteryzowane przez podanie wartosci nastepujgeych parametréw powietrza wewngtrznego:
- temperatury 0,
- wilgotnosci wzglednej ;.

Wartosci tych parametréw okreslane sg w nastepujgcy sposéb:

- temperature powietrza wewnetrznego 0, zaleznie od przeznaczenia budynku, przyjmuje sie wg przepisow krajowych.

- wilgotnos¢ wzgledng ¢p; przyjmuje sie jako wartos¢ statq, jezeli jej niezmienny poziom jest zapewniony dzieki dziataniu Klimatyzacji lub oblicza
sig Wg wzoru:

w ktorym:

17,269 - 6
Py = 610,5 627379 dlgg = 0°C
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Mostki cieplne

Wartos¢ cisnienia czgstkowego pary wodnej w powietrzu wewngtrznym pi oblicza sig wg wzoru:
Pi= Pt A
w ktdrym:

P, - snienie czgstkowe pary wodnej w powietrzu zewnetrznym, w Pa,

A,- nadwyzka ci$nienia czgstkowego pary wodnej w pomieszczeniu, w Pa.
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Wilgotnos¢ powietrza wewngtrznego mozna réwniez okreslic postugujqc sie, wyrazong w kg/m?, wilgotnosciq powietrza wewnetrznego na jednostke
objetosci v;, okreslong wg wzoru:

V=V, * Av

w ktérym:

v, - wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego na jednostke objetosd,
A - nadwyzka wilgotnosci na jednostke objgtosci.

Wartosci nadwyzek A, lub Av uzaleznione sq od emisji wilgoci w pomieszczeniu i intensywnosci jego wentylacji. Sq one okreslane w nastepujqcy
sposéb:
- na podstawie danych normowych w odniesieniu do zatozonej klasy wilgotnosci pomieszczenia:
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Nadwyika cisnienia czgstkowego, wg normy, w odniesieniv do nastepujacych klas wilgotnosci pomieszczen, w budynkach w krajach Europy Zachodniej,
nastepujgcego przeznaczenia:

- magazyny,

- biura i sklepy,

- mieszkania z matq liczhq lokatoréw,
- mieszkania z duzq liczbg lokatordw,
- specjalne np. pralnia, browar, basen.
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FIZYKA BUDOWLI

Mostki cieplne

- na podstawie obliczer, wg wzoru:

w ktorym:

G - strumien emisji wilgoci w pomieszczeniu, kg/h,
n - krotnos¢ wymiany powietrza, h',
V' - objetos¢ pomieszczenia, m?.

Dobowy strumien zyskéw wilgoci w modelowym mieszkaniv w budynku wielorodzinnym, zamieszkatym przez rodzing 4-osobowgq, zawierajgcym
kuchnie gazowq, tazienke oraz oddzielne WC (wg oszacowar COBR TI, Instal”) jest réwny okoto 12,5 kg/dobe. 7 badari i ekspertyz dotyczgcych
wentylacji orientacyjnie mozna przyjgc, ze krotno$¢ wymiany powietrza w mieszkaniach, w najzimniejszym okresie sezonu grzewczego, nie jest
wigksza niz 1 h', a przy znaczacym ograniczeniu intensywnosci wentylacji przez lokatoréw spada ponizej 0,5 h™.

Wymaganie dotyczqce strat ciepta przez przenikanie

Konieczno$¢ ograniczania strat ciepta przez przenikanie jest zwigzana z podanym w Warunkach Technicznych wymaganiem racjonalnie niskiego
zuzycia energii cieplnej, przy uzytkowaniu budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie przez przegrody
zewnetrzne (bedgce w kontakcie z powietrzem zewngtrznym) jest réwny:

HT=2Ui‘Ai * zw]'llpi +k2Xk
i i

U. - wspétezynnik przenikania ciepta ,i-tej” przegrody zewnetrznej (ewentualnie skorygowany, wg PN-EN 1SO 6946:2004, wspotczynnik
przenikania ciepta U)),
A~ powierzchnia, do ktdrej ma zastosowanie wartosc U,
- wspdtczynnik przenikania ciepta ,j-tego” liniowego mostka cieplnego,
lyy; - dtugosc, do ktdrej ma zastosowanie wartos¢ 1,

i
- wspotczynnik przenikania ciepta ,k-tego” punktowego mostka cieplnego.
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1 powyzszego wzoru mozna obliczy¢ wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta Uy przegrody budynku z uwzglednieniem wystepujacych w niej mostkow
cieplnych:

Mostki cieplne

2 p; - |1p] %Xk

= |+ +
U=1U 1 1

=
o
=
=2
-
=
7
>
N
e

gdzie: A - powierzchnia, do ktdrej ma zastosowanie wartos¢ wspétczynnika Uy.

W Warunkach Technicznych przywotano nastepujgce normy ze zbioru PN-EN dotyczqce mostkow cieplnych

PN-EN S0 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczeri

PN-EN IS0 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach - Obliczanie strumieni cieplnych i temperatur powierzchni - Czes¢ 1: Ogélne metody obliczania

PN-EN IS0 10211-2:2002 | Mostki cieplne w budynkach - Obliczanie strumieni cieplnych i temperatur powierzchni - Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN 150 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN SO 13789:2001 Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkow - Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie

Uwagi:
- aktualne wersje w zbiorze polskich norm: PN-EN 1SO 6946:2004, PN-EN 1S0 10211-1:2005,
-w CEN przygotowywane kolejne nowelizacje ww. norm.

Podane w Warunkach Technicznych, wymagania dotyczqce izolacyjnosci cieplnej przegréd, sformutowano za pomocq wspétczynnika przenikania
ciepta Uy

Wartos¢ dodatku wyrazajgcego wptyw liniowych mostkow cieplnych moze by¢ obliczona zgodnie z podanym wzorem lub okreslona ryczattowo.
W zatgezniku krajowym NA do PNEN IS0 6946:1999 (wycofanym w aktualnym wydaniu tej normy, z 2004 1.) podano nastepujgce wartosci tego
dodatku, w odniesieniu do prawidtowych pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej, rozwiqzai weztéw konstrukcyjnych przegréd:

Opis Wartos¢ dodatku do U, w celu okreslenia U,
Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi 0,05W/(m? - K)

Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz plytami 0,15W/(m*- )

balkondw lub logii przenikajgcymi $ciang

U, - skorygowana wg PN-EN IS0 6946:2004 wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta U,uwzgledniajgca poprawke na punktowe mostki cieplne
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Mostki cieplne

Norma niemiecka (Dodatek 2 do DIN 4108) przewiduje nastepujgce wartosci dodatku wyrazajgcego wptyw mostkow cieplnych:

Doktadnos¢ Stopien 1 Stopien 2 Stopier 3
okreslenia wptywu
mostkow cieplnych

Opis Wartosci wspdtczynnikéw przenikania
ciepta w odniesieniu do mostkow cieplnych
okreslono na podstawiekatalogow rozwigzari
weztow konstrukeyjnych przegrod lub wynikéw
komputerowych obliczeri cieplnych

Wptyw mostkow cieplnych nie zostat
sprawdzony lub zastosowano
rozwigzania weztéw konstrukcyjnych,
ktdre nie odpowiadajg
przyktadom zamieszczonym w DIN

Lastosowano rozwigzania weztéw
konstrukeyinych przegrad, kidre
odpowiadajq przyktadom
zamieszczonym w DIN

=
o
=
>
=1
=
==
>
N
e

Wartos¢ dodatku

wyrazajgcego wptyw 01W/(m-K)- A 0,05W/(m?-K) - A E Py lyp * > Fe
mostkow cieplnych ' ¢
Pogorszenie $redniej o okoto 5 % (w przypadku
wurto?C| w'spo'kzynmku o okolo 30 % o okolo 15 % dobrej izolacyjnosci cieplnej
przenikania ciepta obudowy w weztach
obudowy konstrukeyjnych przegrod

A- powierzchnia obudowy
F - czynnik korekty temperaturowej

Tablica 1: Stopnie doktadnosci okreslenia wptywu mostkéw cieplnych zgodnie z niemieckim rozporzqdzeniem w sprawie oszczednego gospodarowania energiq (EnEV)

Stopien 1
Stopien 2

[l ploskie Erzegrody Ss'ciuny, dach,
Stopien 3 drzwi, okna, stropy,

[ mostki termiczne

| | | l [T wentylacja
0 10 20 30 40 50 60 70

Roczne zapotrzehowanie na energie w kWh/(m’ « a)

llustracja 7: Wptyw mostkw cieplnych na obliczeniowe zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania, wg niemieckiego rozporzqdzenia w sprawie oszczednego gospodarowania energig
(EnEV), na przyktadzie budynku wielorodzinnego, w zaleznosci od stopnia dokfadnosci okreslenia wptywu mostkéw cieplnych. (Zrddto: , Fizyka Budowli”, Zeszyt 1, 02/2002). Przedstawiono
udziat strat ciepta przez przenikanie i wentylacje.
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Balkon jako mostek termiczny

Potqczenie plyty balkonowej z konstrukcjq budynku, bez izolacji cieplnej

W potqczeniu ptyty balkonowej z konstrukcjg budynku (bez izolacji ciepnej) z powodu wystepowania geometrycznego mostka cieplnego (pyta
balkonowa stanowi tzw. zebro chtodzgce) oraz materiatowego mostka cieplnego (wysoka przewodnos¢ cieplna zbrojonego betonu), wystepujq duze
straty ciepta. Wezet konstrukcyjny przegrod budynku i ptyty balkonowej, bez izolacji cieplnej, zaliczany jest do najistotniejszych mostkéw cieplnych
wystepujgcych w budynkach. W miejscu jego wystepowania zachodzi znaczne obnizenie temperatury wewnetrznej powierzchni przegréd oraz duze
straty energii cieplnej zuzywanej do ogrzewania pomieszczenia. Na powierzchniach przegrad istnieje duze ryzyko rozwoju zagrzybienia.

Skutecznos¢ izolacji cieplnej za pomocq tqcznikow Schick Isokorb®

Dzigki optymalizacji pod wzgledem cieplnym i konstrukcyjnym (zminimalizowane przekroje zbrojenia, wykorzystanie materiatu o nizszej przewodnosci
cieplnej) zastosowanie tqcznikow Schack Isokorb® umozliwia skuteczng izolacje cieplng potqczenia ptyty balkonowej z konstrukcjq budynku.

Schick Isokorb® do zelbetowych ptyt balkonowych

W potgczeniv zelbetowej ptyty balkonowej z zelbetowq konstrukejq budynku, dzigki zastosowaniu tgcznikéw Schick Isokorb®, dobrze przewodzqey
ciepto beton (A okoto 1,65 W/m - K) oraz bardzo dobrze przewodzgca stal zbrojeniowa (A okoto 50 W/m - K), sq zastgpione izolacjg cieplng
(A =0,035 W/m - K), stalg szlachetng, ktéra charakteryzuje sie niiszq przewodnosciq cieplng w porwnaniu do stali zbrojeniowej
(A =15W/m - K) i drobnoziarnistym betonem o wysokiej wytrzymatosci (A = 1,52 W/m - K) (tablica 2). Srednia wartos¢ przewodnosci cieplnej
w odniesieniu do Schdck Isokorb® Typ K50 jest nizsza o okoto 91 % w pordwnaniu do ptyty zelbetowej (llustracja 8).

Schick Isokorb® do balkondw o konstrukji stalowej

W miejscu zamocowania stalowej konstrukcji balkonu do zelbetowej konstrukcji budynku, dzieki zastosowaniu tqcznikéw Schéck Isokorb®, bardzo
dobrze przewodzqca stal (A okoto 50 W/m - K), jest zastgpiona izolacjg cieplng (A = 0,035 W/m - K) i stalq szlachetnq, charakteryzujgcq sie
nizszq przewodnoscig cieplng w pordwnaniu do zwyklej stali (A = 15 W/m - K) (tablica 2). Srednia wartos¢ przewodnosci cieplnej w odniesieniu
do Schiick Isokorb® Typ KS 14 jest nizsza o okoto 94 % w poréwnaniu do zamocowania stalowej konstrukcji balkonu bez tqcznika (llustracja 8).

Schick Isokorb® do potgczen w konstrukcjach stalowych

W miejscu zamocowania stalowej konstrukcji balkonu do stalowej konstrukeji budynku, dzieki zastosowaniu tgcznika Schick Isokorb®, bardzo dobrze
przewodzqca stal (A okoto 50 W/m - K), jest zastgpiona izolacjg cieplng (A = 0,035 W/m - K) i stalg szlachetng, charakteryzujacq sig nizszq
przewodnoscig cieplng w pordwnaniu do zwyktej stali (A = 15 W/m - K) (tablica 2). Srednia wartos¢ przewodnosci cieplnej w odniesieniu do Schack
Isokorb® Typ KST 16 jest nizsza o okoto 90 % w pordwnaniu do konstrukeji bez tqcznika (llustracja 8).

Potqczenie phyty balkonowej z Potaczenie phyty balkonowej z konstrukejg Wazgledne zmniejszenie $redniej
konstrukejq budynku, budynku za pomocg facznikéw Schick Isokorb® przewodnosi cieplnej w poréwnaniu do
bez izolacji cieplnej rozwigzania bez izolacji cieplnej
Stal szlachetna 70%
Stal zbrojeniowa/stal A =15W/(K - m) ’
Materiaty konstrukeyina PS— i o
. A=50W/(K- m) robnoziarnisty befon o wysokie| wytrzymatosci,
wystepumc’e w / A=152W/(K - m) 97%
polgczeniu
Beton Polistyren 98¢,
A=165W/(K- m) A=0,035W/(K - m) ’

Tablica 2: Poréwnanie przewodnosci cieplnej materiatéw w rozpatrywanym potgczeniu
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Balkon jako mostek termiczny

Ekwiwalentna przewodnosc cieplna .,

Ekwiwalentna przewodnosc cieplna A, jest Sredniq wazong przewodnosci cieplnej materiatéw wystepujgcych w przekroju przez tqcznik Schack
Isokorb®. Jest ona wykorzystywana joko wskaznik do pordwnywania izolacyjnosci cieplnej tqcznikw Schick Isokorb® o jednakowej grubosci. Im
nizsza warto$¢ A, tym wigksza izolacyjnosé cieplna. Wartos¢ ekwiwalentnej przewodnosci cieplnej zalezy od stopnia zbrojenia facznika Schack
Isokorb®.

W poréwnaniu z potgczeniami nieizolowanymi Schck Isokorb® typu K, KS i KST o érednim poziomie noénosci osigga poprawe izolacyjnosci
cieplnej w potgczeniu migdzy 90 % a 94%.

=
o
=
>
=
=]
-
>
N
(i

E 40 -1
<
=
= 50 4
=
£
E 30 94 % -90%
=
= 2,0
£ 10 -91%
E 031 ne
=00 019 Y ' T
e — .
zabefonowany Schiick Isokorh® Dzwigar stalowy HEA Schaick Isokorb®  Dzwigar stalowy HEA200  Schisck Isokorb®
typ K50 140 przechodzqcy” typ KS 147 przechodzqey? typ KST 167

llustracja 8: Porwnanie ekwiwalentnej przewodnosci cieplnej 7"eq rdznych potgczen ptyt balkonowych.

Roznica miedzy i Aqq

Ekwiwalentna przewodnos¢ cieplna A, jest wskaznikiem do poréwnywania izolacyjnosci cieplnej fqcznikéw Schock Isokorb®. Wartos¢ wspdtczynnika
P jest miarq izolacyjnosci cieplnej obudowy w wezle konstrukcyjnym np. potqczenia ptyty balkonowe; z konstrukcjq budynku. Wartos¢ wspotczynnika
P zalezy od budowy przegrad tworzqcych wezet konstrukeyjny. W tablicy 3 i na rysunku 9 przedstawiono wartosci wspdtczynnika 4 w odniesieniu
do réznych typéw tgcznikow Schick Isokorb® zastosowanych w wybranych weztach konstrukcyjnych w trzech rodzajach Scian.

Wartos¢ wspétczynnika 1 rozwiqzania pofaczenia przegréd, zalezy od ekwiwalentnej przewodnoci cieplnej A, zastosowanego tqcznika Schack
Isokorb®: im mniejsza warfos¢ A, tym mniejsza wartos¢ wspétczynnika W (i wyzsze wartosci temperatury powierzchni), llustracia 10.

" w odniesieniu do powierzchni 180 x 180 mm?
% w odniesieniu do powierzchni 250 x 180 mm’
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Parametry cieplne potqczenia ptyty balkonowej z konstrukcjgq budynkv za pomocq tqcznikow Schack Isokorh®

W tablicy 3 i na lustracji 9 i 10 podano parametry cieplne typowych rozwigzai potqczenia ptyty balkonowej z przegrodami budynku, przy
zastosowaniu réznych typéw tgcznikow Schick Isokorb®. Szczegdty rozwigzan przedstawiono na llustracji 11a, 12q, 13a.

; Ekwiwalentna Wspétczynnik przenikania ciepta 1 majgcy Wspotczynnik temperaturowy fog
| y‘fk przewodnos¢ cieplna zastosowanie do zewnetrznych wymiaréw przegrod, (minimalna wartos¢ temperaturypowierzchni O ;)
gc?_‘_' ka (3-wymiarowa) A, w W/(m - K) lub wspétezynnik 5 w W/K
chiic
Isokorh® - $ciana z izolacjg mur Sciana $cianaz izolacjg mur
HEpIT cieplng od szczelinowy | fednowarstwowa cieplng od szzelinowy
W/(m -K) jednowarstwowa | zeunatrz zewnetrz
foi=0,84 fo.=0,87 fog=10,90
K50 Mg = 0,190 Y=0211 | ¢=023 | =019 ki ki R
! (0,;,=16,0°0) (0,,=16,8°0) (0,,=17,5°0)
foi= 0,91
KS 14 keq =0,31" - X =0,086 - - R -
(0,,=17,8°0)
fo.=0,74
KST 16 ?\eq =0,65" %X =026 - - ki - -
(0,,= 13,4°0)
Parametry zostaty okreslone w odniesieniu do rozwigzari przedstawionych na rys 11a, 12a, 130, w odniesieniu do nastepujgcych warunkow:
- obliczenia wartosci wspétczynnika 1 opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni: Ry,= 0,04 m* /W, na wewngtrznej powierzchni Ry = 0,13 m*k /W,
- obliczenia wartosci temperatury: opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni: Ry, = 0,04 m?/W, na wewngtrznej powierzchni Ry = 0,25 m*K /W, temperatura
zewngtrzna = -5°C, temperatura wewnetrzna = -20°C.

Tablica 3: Parametry cieplne typowych rozwiqzait weztw konstrukcyjnego potgczenia ptyty balkonowej z przegrodami budynku, przy zastosowaniu réznych typéw tgcznikéw Schéck Isokorb®.

" w odniesieniu do powierzchni 180 x 180 mm’
2w odniesieniv do powierzchni 250 x 180 mm?
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Balkon jako mostek termiczny

0,30 20
! K70 19
035 ;u) 1 K10 K30 K50
' & K70
o= k50| _——= <y —
2 020 30 /5/ T oow o —
= £ —h
2 = K10 g b
= = 015 1 g 14
—E, E B 13 Wymaganie minimollne wg DIN 41|08-2,
o= & E 1 | |
= 010 —a— dana jednowarstwowa = " —A— Sdana jednowarstwowa ]
0.05 —— Sciana z izolaciq cieplng od zewngfrz _E 10 —@— Scana z izolacjg cieplng od zewnetrz |
A — mur szczelinowy é 9 —1- mur szezelinowy 1
000 —— ; —
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,05 0,10 015 0,20 0,25 0,30 0,35
Ekwiwalentna przewodnoé¢ cieplna Keq wW/(K-m) Ekwiwalentna przewodnos¢ cieplna Keq wW/(K-m)

lustracja 9: Wartosci wspdtczynnika ' w odniesieniu do wybranych rozwigzari weztdw  llustracia 10: Minimalne wartosci temperatury wewnefrznej powierzchni przegrod w odniesieniu
konstrukcyjnego pofaczenia plyty balkonowej z konstrukeig budynky, w zaleznosci od A, dowybronych rozwigzaniach weztdw konstrukeyinych pofaczenia plyty balkonowej z konstrukejg
zastosowanych tgcznikow Schick Isokorb® budynku, w zaleznosci od o zastosowanych fqcznikdw Schick Isokorb®
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- 0 = -5° —— 0, - +20°C
(AL =140 ¢ : e '
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A=210
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I//// 0 ////// _;:
[Fa) firmy
fog=0.87>07
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llustracja T1a: Potgczenie plyty balkonowej z konstrukcjg budynku za pomocq tgcznika Schick — Ilustracja 11b: Linie strumienia ciepfa w potgczeniv pokazanym na llustracji 11a
Isokorb® typ K50-CV30

0, =-5° 0, =+20°C
8 140 240 15
1 1 ft
R . — 5 . o )\‘ - ],40
2 A =0,04
=50
A=210
T /I/ =)
19090009000000000000990009 £ |l [»‘.._\_\_\_‘_\_‘_\_‘_I
L I 1
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. / Ve =]
| Dawigar stalowy HEA 140 ‘2 /// /// 77 /// //// o I J
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A=070
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/ A=099
_ A=
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llustracja 12a: Pofqczenie dzwigara stalowego HEA 140 z konstrukcjg budynku za pomocq llustracja 12b: Izotermy w potqczeniv pokazanym na llustracji 12a
fqcznika Schéck Isokorb® typ KS14
80
-
A=50 " A=50
! !
| » |
i Dzwigar stalowy Diwigar stalowy I
| HEA 200 HEA 200
| |
[ |
Y A=004
AwW/K-m)
llustracja 13a: Potgczenie dzwigara stalowego HEA 200 z konstrukcjq budynku za pomocq llustracja 13b: Izotermy w potgczeniu pokazunym_na llustracji 13a

fqcznika Schéck Isokorb® typ KST 16
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Ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia ciepta Deg

}‘eq (T-wym.) wW/(K - m) Schick Isokorb® typ K

Gruhose phyty balkonowej h [mm]

_ S‘hﬁ":;;f’,k”b@ 160 170 180 190 20
= FO F90 FO F90 FO F90 FO F90 FO F90
E K10-CV30 0,099 0,119 0,095 0,114 0,092 0,110 0,089 0,106 0,086 0,102
% K10-CV30-V8 0,120 0,140 0,115 0,134 0,1m 0,129 0,107 0,124 0,103 0,119
- K20-CV30 0,126 0,146 0,127 0,140 0,116 0,134 0,112 0,129 0,108 0,124
K20-Cv30-V8 0,139 0,159 0,133 0,152 0,127 0,145 0,123 0,140 0,118 0,134
K30-CV30 0,167 0,188 0,160 0,179 0,153 0,171 0,146 0,163 0,141 0,157
K30-CV30-V8 0,184 0,205 0,176 0,195 0,168 0,186 0,161 0,178 0,154 0,171
K30-CV30-V10 0,211 0,231 0,201 0,220 0,191 0,209 0,183 0,200 0,176 0,192
K40-CV30 0,181 0,201 0,172 0,191 0,164 0,182 0,158 0,175 0,151 0,168
K40-CV30-V8 0,198 0,218 0,188 0,207 0,180 0,198 0,172 0,189 0,165 0,181
K40-CV30-V10 0,216 0,236 0,205 0,224 0,196 0,214 0,187 0,204 0,179 0,196
K40-CV30-W 0,216 0,236 0,205 0,224 0,196 0,214 0,187 0,204 0,179 0,196
K50-Cv30 0,212 0,232 0,201 0,221 0,192 0,210 0,184 0,201 0,176 0,193
K50-CV30-V8 0,229 0,249 0,217 0,237 0,207 0,225 0,198 0,215 0,190 0,206
K50-CV30-V10 0,273 0,293 0,259 0,278 0,246 0,264 0,235 0,252 0,225 0,241
K50-CV30-W 0,273 0,293 0,259 0,278 0,246 0,264 0,235 0,252 0,225 0,241
K60-CV30 0,302 0,323 0,287 0,306 0,273 0,291 0,260 0,277 0,249 0,265
K60-CV30-V8 0,302 0,323 0,287 0,306 0,273 0,291 0,260 0,277 0,249 0,265
K60-CV30-V10 0,312 0,332 0,295 0,315 0,281 0,299 0,268 0,285 0,256 0,273
K60-CV30-W 0,348 0,368 0,329 0,348 0,313 0,331 0,298 0,315 0,285 0,301
K70-Cv30 0,326 0,346 0,309 0,328 0,294 0,312 0,280 0,297 0,268 0,284
K70-CV30-V8 0,326 0,346 0,309 0,328 0,294 0,312 0,280 0,297 0,268 0,284
K70-CV30-V10 0,331 0,351 0,313 0,333 0,298 0,316 0,284 0,301 0,272 0,288
K70-CV30-W 0,358 0,379 0,339 0,358 0,322 0,340 0,307 0,324 0,294 0,310
K80-CV30-V8 0,350 0,370 0,332 0,351 0,315 0,333 0,300 0,317 0,287 0,303
K80-CV30-V10 0,350 0,370 0,332 0,351 0,315 0,333 0,300 0,317 0,287 0,303
K80-CV30-W 0,369 0,389 0,349 0,368 0,332 0,350 0,316 0,333 0,302 0,318
K90-Cv30-v8 0,369 0,389 0,350 0,369 0,332 0,350 0,316 0,333 0,302 0,319
K90-Cv30-10 0,369 0,389 0,350 0,369 0,332 0,350 0,316 0,333 0,302 0,319
K90-CV30-W 0,388 0,408 0,367 0,386 0,349 0,367 0,332 0,349 0,317 0,334
K100-CV30-v8 0,384 0,405 0,364 0,383 0,346 0,364 0,329 0,346 0,315 0,331
K100-CV30-V10 0,384 0,405 0,364 0,383 0,346 0,364 0,329 0,346 0,315 0,331
K100-CV30-W 0,403 0,424 0,382 0,401 0,362 0,380 0,345 0,362 0,330 0,346

Pozostate wartosci A, dotyczqce innych typdw dostepne sq w naszym Dziale Technicznym

Utakie same wartosci keq przy (V50
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Ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia ciepta Mg

)‘eq (T-wym.) wW/(K - m) Schick Isokorb® typ K

Gruboéc ptyty balkonowej h [mm]
S‘ha":;;fjk°’b® 200 20 230 210 250 _
FO F90 FO F90 FO F90 FO F90 FO F90 Z
K10-CV30 0,084 0,099 0,081 0,096 0,079 0,093 0,077 0,09 0,076 0,089 :i
K10-Cv30-V8 0,100 0,115 0,097 0,112 0,094 0,108 0,092 0,105 0,090 0,102 E*
K20-CV30 0,104 0,120 0,101 0,116 0,098 0,112 0,096 0,109 0,093 0,106 -
K20-CV30-v8 0,114 0,130 0,1M 0,125 0,107 0,121 0,104 0,118 0,102 0,115
K30-CV30 0,136 0,151 0,131 0,146 0,127 0,141 0,123 0,137 0,120 0,133
K30-CV30-V8 0,149 0,164 0,144 0,158 0,139 0,153 0,135 0,148 0,131 0,144
K30-CV30-V10 0,169 0,184 0,163 0,178 0,157 0,171 0,152 0,166 0,148 0,161
K40-CV30 0,146 0,161 0,141 0,156 0,136 0,150 0,132 0,146 0,128 0,141
K40-CV30-V8 0,159 0,174 0,153 0,168 0,148 0,162 0,143 0,157 0,139 0,152
K40-CV30-V10 0173 0,188 0,166 0,181 0,161 0,175 0,155 0,169 0,151 0,164
K40-CV30-W 0,173 0,188 0,166 0,181 0,161 0,175 0,155 0,169 0,151 0,164
K50-CV30 0,170 0,185 0,164 0,178 0,158 0,172 0,153 0,166 0,148 0,161
K50-CV30-V8 0,183 0,198 0,176 0,191 0,170 0,184 0,164 0,178 0,159 0,172
K50-CV30-V10 0,216 0,231 0,208 0,223 0,200 0,214 0,193 0,207 0,187 0,200
K50-CV30-W 0,216 0,231 0,208 0,223 0,200 0,214 0,193 0,207 0,187 0,200
K60-CV30 0,239 0,254 0,229 0,244 0,221 0,235 0,213 0,227 0,206 0,219
K60-CV30-V8 0,239 0,254 0,229 0,244 0,221 0,235 0,213 0,227 0,206 0,219
K60-CV30-V10 0,246 0,261 0,236 0,251 0,228 0,242 0,219 0,233 0,212 0,225
K60-CV30-W 0,273 0,289 0,262 0,277 0,253 0,267 0,243 0,257 0,235 0,248
K70-Cv30 0,257 0,272 0,247 0,261 0,238 0,252 0,229 0,243 0,221 0,234
K70-Cv30-V8 0,257 0,272 0,247 0,261 0,238 0,252 0,229 0,243 0,221 0,234
K70-CV30-V10 0,260 0,276 0,250 0,265 0,241 0,255 0,232 0,246 0,224 0,237
K70-Cv30-W 0,281 0,297 0,270 0,285 0,260 0,274 0,251 0,264 0,242 0,255
K80-CV30-V8 0,275 0,290 0,264 0,279 0,254 0,268 0,245 0,259 0,237 0,250
K80-CV30-V10 0,275 0,290 0,264 0,279 0,254 0,268 0,245 0,259 0,237 0,250
K80-CV30-W 0,289 0,305 0,278 0,293 0,267 0,281 0,258 0,27 0,249 0,262
K90-Cv30-v8 0,290 0,305 0,278 0,293 0,267 0,282 0,258 0,271 0,249 0,262
K90-CV30-V10 0,290 0,305 0,278 0,293 0,267 0,282 0,258 0,271 0,249 0,262
K90-CV30-W 0,304 0,319 0,292 0,306 0,281 0,295 0,270 0,284 0,261 0,274
K100-CV30-V8 0,301 0,317 0,289 0,304 0,278 0,292 0,268 0,281 0,259 0,272
K100-CV30-V10 0,301 0,317 0,289 0,304 0,278 0,292 0,268 0,281 0,259 0,272
K100-CV30-W 0,316 0,331 0,303 0,318 0,29 0,305 0,281 0,294 0,271 0,284

Utakie same wartosci Keq przy (V50
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SCHOCK ISOKORB®

Klasa odpornoséci ogniowej F 90

Obowiqzujgce przepisy ochrony przeciwpozarowej zawarte sq w prawie budowlanym. Niektdre przepisy okreslajg réwniez wymagania odnosnie
odpornosci ogniowej dla balkonow. W przypadku gdy balkon stanowi drugq droge ewakuacyjng, musi spetnia¢ klase odpornosci ogniowej F 90.

Wszystkie typy Schick Isokorb® dla potgczeri betonowych (zelbet do Zelbetu) sq dostepne w wykonaniu F 90.

Klasa odpornosci ogniowej F 90

W przypadku szczegdlnych wymagani odnosnie klasy odpornosci ogniowej balkondw dostarczamy elementy Schick Isokorb® w klasie odpornosci
ogniowej F 90 7 (przyktadowe oznaczenie Schiick Isokorb® typ K50-CV35-h180-F90). Wierzch i spad takiego elementu Schack Isokorb® sq pokryte
fabrycznie materiatem ognioodpornym klasy F 90 (zobacz ilustracje). Warunkiem zaklasyfikowania ztgcza balkonu do klasy odpornosci ogniowej
F 90 jest, aby ptyta balkonowa i strop rowniez spetniaty wymagania tej odpornosci ogniowe;.

Zintegrowane tasmy ognioodporne z materiatu peczniejgcego ew. plytki ognioodporne wystajgce po 10 mm na gérnej powierzchni elementu Schick
Isokorb® gwarantujg skuteczne wypetnienie rozszerzajgcych sig pod wptywem ognia szczelin dylatacyjnych, co uniemozliwia przedostawanie sig
gorqeych gazéw do wnetrza Schack Isokorb® (zobacz ilustracje). Opisane tu wykonanie gwarantuje spetnienie wymogow klasy odpornosci ogniowej
F 90 bez koniecznosci podejmowania na budowie dodatkowych Srodkow ochronnych (np. oktadziny mineralne;).

Szczegdt A

Ta$my ognioodporne

Szczeqat A

Materiat F 90

np.: Schack Isokorb® typ K50-CV30-h180-F90

" Opinia rzeczoznawcy instytutu iBMB dla materiatdw budowlanych, budownictwa i ochrony pozarowej Uniwersytetu Technicznego w Braunschweig.
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Wskazéwki/Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30

§ .
S
= 0,10
/\Ié I | I
— 1
| | |
| | |
np.: Schack Isokorb® typ Q10-h180-F90 np.: Schaick Isokorb® typ V6,/4-h180-F90
Wskazdwki

tqczenie dolnej ptytki ognioodpornej Schick Isokorb® z innymi elementami budowlanymi nie moze by¢ wykonywane za pomocg $rub/gwozdzi
itp.

W przypadku czesciowego montazu Schick Isokorb® w wersji F 90 w $cianach zamykajgcych pomieszczenia (np. typ W) lub stropach (np. typ
K), trzeba wykona¢ na budowie wypetniajqcq izolacjg z wetny mineralnej o temp. topnienia > 1000°C (np. Rockwool).

Klasa odpornosci ognioweij F 30

Ttqcza ze standardowych elementéw Schick Isokorb® (bez ptyt ognioodpornych) spetniajq wymagania klasy odpornosci ogniowej F 30. W tym
celu elementy Schack Isokorb® montuje si¢ w obrebie Sciany. Pozostate warunki brzegowe sq przedstawione na przyktadzie Schick Isokorb®
typ K na ponizszych ilustracjach.

_ - Materict Al
tynk mineralny ~_| (np. wetna mineraln

okfadzina/jastrych oktadzina/jastrych

tynk mineralny
tynk mineralny

Wykonanie F 30 w obrebie Sciany na przykfadzie Schiick Isokorb® typ K Wykonanie F 30 w obrebie drzwi na przyktadzie Schick Isokorb® typ K

Y min. h przy F 90 w zaleznosa od typu
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SCHOCK ISOKORB®

Przeglgd starych/nowych oznaczen typéw

Zasadnicze zmiany:
» grubos¢ ptyty balkonowej d zastgpione przez h
» wariant sity poprzecznej Q8, Q10, Q+Q zastgpione przez V8, V10, VV

» 2. warstwa zastgpione przez (V50
» jednostka miary cm zostaje zmieniona na mm

nowe oznaczenie dla
ofuliny betonowej ¢, = 30 mm

stare oznaczenie dla
ofuliny betonowej ¢, = 30 mm

nowe oznaczenie dla
ofuliny betonowej ¢, = 30 mm

stare oznaczenie dla
ofuliny betonowej ¢, = 30 mm

KF10/7 <> KF20-CV30
ey A (F 12?7 > KF30.0130
KX 10/7 <> (20-CV30 KF 14/10 <> KF70-CV30
KX 10/7 Q8 <> K20-CV30-V8
Przyktady oznaczei przy zaméwieniach:
Kx 12/7 <> K30-CV30
KX 12/7 Q8 <> K30-CV30-V8 KF10/7 Q8 d=16 = KF20-CV30-V8-h160
KX 12/7 Q10 <> K30-CV30-V10
- KX 10/7-Eck <> K20-Eck-CV30
= Kx12/8 <> K40-V30 KX 12/7-Eck > K20-Eck-CV30
o= KX 12/8 Q8 <> K40-CV30-V8 KX 12/10-Eck <> K50-Eck-CV30
E kx 12/8 Q10 <> K40-CV30-V10
§ KX 12/8 0+Q <> KA0-CV30-W Przyktady oznaczei przy zaméwieniach:
KX 12/10 <> K50-CV30 KX 10/7-Eck d=18 = K20-Eck-CV30-h180
KX 12/10 Q8 <> K50-CV30-V8
KX 12/10 Q10 <> (50-CY30-V10 kX 10/7 HV10 <> K20-HV10-CV30
KX 12/10 Q+Q <> K50-CV30-VV KX 12/7 HV10 <> K30-HV10-CV30
KX 12/10 HV10 <> K50-HV10-CV30
KX 12/12 <> K60-CV30 KX 12/12 HV10 <> K60-HV10-CV30
KX 12/12 Q8 <> K60-CV30-V8
KX 12/12 Q10 <> K60-CV30-V10 KX 10/7 BH10 <> K20-BH10-CV30
KX 12/12 0+Q <> K60-CV30-WV KX 12/7 BH10 <> K30-BH10-CV30
KX 12/10 BH10 <> K50-BH10-CV30
KX 14/10 <> K70-CV30 KX 12/12 BH10 <> K60-BHT0-CV30
KX 14/10 Q8 <> K70-CV30-V8
KX 14/10 Q10 <> K70-CV30V10 KX 10/7 WO > K20-W0-CV30
KX 14/10 0+Q <> K70-CV30-WV KX 12/7 WO <> K30-W0-CV30
KX 12/10 WO <> K50-W0-CV30
KX 14/12 Q8 <> K80-CV30-V8 KX 12/12 wWo <> K60-W0-CV30
kX 14/12 Q10 <> K80-CV30-V10
KX 14/12 0+Q <> K80-CV30-W KX 10/7 WU <> K20-WU-CV30
KX 12/7 WU <> K30-WU-CV30
NOWOSC w programie K90-CV30-V8 KX12/10 WU > K50-WU-CV30
NOWOSC w programie K90-CV30-v10 Kx12/12 Wy <> K60-WU-CV30
NOWOSC w programie K90-Cv30-W
NOWOSC w programie K100-CV30-V8*
NOWOSC w programie K100-CV30-V10*
NOWOSC w programie K100-CV30-W*

Przyktady oznaczei przy zaméwieniach:
* Minimalna klasa betonu = B37

KX 10/7 d=16 = K20-CV30-h160
KX 14/10 d=20 2.warstwa = K70-Cv50-h200
KX 12/10 Q8 d=18 F90 = K50-CV30-V8-h180-F90

Typ + klasa nosnosci 4| |
Otulina betonowa w mm

Wzmocnienie sity poprzecznej
Grubos¢ ptyty balkonowej w mm
Klasa ochrony przeciwpozarowej
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Przeglqd starych/nowych oznaczen typéw

y N
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SCHOCK 1SOKORB®

Zasadnicze zmiany:
» grubos¢ ptyty balkonowej d zastgpione przez h
» wariant sity poprzecznej A8, Q10, Q+Q zastqpione przez V8, V10, VV

nowe oznaczenie dla
ofuliny betonowej ¢, = 30 mm

stare oznaczenie dla
ofuliny betonowej ¢, = 30 mm

» 2. warstwa zastqpione przez (V50
» jednostka miary cm zostaje zmieniona na mm

stare oznaczenie nowe oznaczenie
Q06/4 <~ Q10
Q6/5 <~ (20
06/6 <> (30
06/8 <> Q40
06/10 <> (50
08/6 <~ (70
NOWOSC w programie <> (80
010/6 <> (90
NOWOSC w programie <> Q100
012/6 <~ Q110
06/4+Q6/4 <> Q10+Q10
06/6+Q6/6 <> 030+Q30
06/10+Q6/10 <> 050+Q50

08/2 <> QP10

08/3 <> QP20

08/4 <> QP30

2 10/2 <> (P40

Q10/3 <> QP50

0 12/2 <> QP60

0 12/3 <> QP70

0 14/2 <> QP80

Q0 14/3 <> QP90

NOWOSC w programie QP10+QP10
NOWOSC w programie QP40+QP40
NOWOSC w programie QP60+QP40
NOWOSC w programie QPz10
NOWOSC w programie QP40
NOWOSC w programie QPz60
NOWOSC w programie Qpz80
NOWOSC w programie HP-A

NOWOSC w programie HP-B

NOWOSC w programie HP-C

D12/7 <> D30-CV30-Wé6
D 12/7 08+Q8 <> D30-CV30-W8
D 12/7 Q10+Q10 <> D30-CV30-W10
D 12/10 <> D50-CV30-Wé
D 12/10 Q8+Q8 <> D50-CV30-W8
D 12/10 Q10+Q10 <> D50-CV30-W10
D 14/10 <> D70-CV30-Wé
D 14/10 Q8+Q8 <> D70-CV30-W8
D 14/10 Q10+Q10 <> D70-CV30-W10

Pozostate typy bez zmiany oznaczenia:

V6/4
Vé/6
V6/8
V6/10

0

F

A

S1 do 54
W1 do W4

KS
Qs

Przyktady oznaczei przy zaméwieniach:

D 12/7 Q8+Q8 d=20 F90 = D30-CV30-W8-h200-F90

Typ + klasa nosnosci

Otulina betonowa w mm
Wzmocnienie sity poprzecznej
Grubosc ptyty balkonowej w mm
Klasa ochrony przeciwpozarowej

Przyklady oznaczen przy zaméwieniach:

Q 6/4 d=16 F90 = Q10h160-F90

0 d=18 =35 = 0-h180350
Fd=18 1=35 - Fh180-1350
Ab=16 1=35 = Ah1604350

S B/H=22/40 = SB/H=220/400
W B/H=15/250 = W-B/H=150/2500

Przyktady oznaczei przy zaméwieniach:

V 6/4 d=18 F90 = V6/4h18090

Typ + klasa nosnosci
Grubosc¢ ptyty balkonowej w mm
Klasa ochrony przeciwpozarowej
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SCHOCK ISOKORB®

Program obliczeniowy

Oprogramowanie obliczeniowe stuzy do tatwego i szybkiego wymiarowania termicznie izolowanych potqczei balkonowych przy vzyciu Isokorb®
typu K, K-Eck, KF, Qi D dla zadanej geometrii i oraz ohcigzeri balkonu. Podstawe wymiarowania stanowi norma PN-B-03264 oraz Aprobata techniczna
[TB.

Po wybraniu modelu balkonu (np. balkon wspornikowy) oraz wariantu zamocowania (np. ptyta balkonowa z ptytq stropowq) nalezy wprowadzic
wymagane wymiary geometryczne w oknie wyboru @©. Wprowadzenie danych sprzecznych z geometrycznymi lub konstrukcyjnymi warunkami
brzegowymi dla potgczeri Isokorb® spowoduje automatyczne wyswietlenie podpowiedzi lub poprawek.

W oknie wyboru @ wprowadza sie istniejgce obcigzenia. W przypadku wymiarowania wedtug normy PN-B-03264 lub Eurokodu 2 zostaja one
automatycznie pomnozone przez wspdtczynnik .

".‘ Schiick Isokorb B13 01,/2006 - Nowa pozycja - [Wprowadzanie] = |g]£]
Zbidr Opracyj Opcje ‘Widok Okno  Pomeoc

losaRé|yme-|[gee;/daEoEE  @sase |

&l

Wprowadzenia systemu -~ Material
Uwagi Flaza betanu Klasa stah

=43 Profil zadania ||:20;25 j ]B';l 5005 M ;I
[¥ Plan pozycj isokorb Dluina beton

Noima
[# Grafika przekioju z isokort m -]
¥ Grafika zhrojenia

B3 Zadania @
Ward

3 Ekran 7 System -
! é Diukarka Balkan wspnmd(olzl ]F'[yta-PIyta EI
Lst=] 400 m  h=| 180 mm
Lyl= 180 m hD= 180 mm
Lyk= .92/ m  wu= 240 mm
Lu2= 000 m  wo= 240 mm
L5'2=I 000 m  HY =| 0| mm
LyJ::I 0,00 m
= 400 m  Hu= 250
| S (L0 I ™ | [GbL__ [ tsokab [ h [ ewnn] Etam | Etav [ Uw -
=i 000 m Ho=[ 250 m |[& K40-LV35 180 40 105 083 momdop (dop)
D A KA0-CV35V8 180 40 1.05 0.39 mxmdop [dop
IA K40-CVI5Y10 doi
A KS0-CVI5VE g . )
@ A K50-.CV35v10 180 4,0 084 0,31 Ok
= X A KBO-CWV35 180 40 0.78 063 Ok
4 | ]él‘ ”“15‘ - R A KEO-CVISVE @ 180 40 078 039 Ok =
EProiekt| ElWprowadzarie glk= ) o= . A KEO-LV3I5V10 180 40 078 031 Ok
— o[ 450 m=| 000 A K70-CV3s5 180 40 072 069 Ok
: = A K70.CV35VE 180 4,0 0,72 0,39 Ok ;l
atke] 4.00 lsokobjest |rie stopriow. 7| i |przelozony 7| Dchonappoz|bez ¥
Wepdiczmikibezpieczenvstwe_ | @ Ceplo | Zbooierie | opcie |

|25.052007 1042 |

W oknie graficznym ® mozna naocznie stwierdzic, czy wybrany Isokorb® pasuje do wybranego potqczenia. Okno wynikéw @ podaje wymiary oraz
stopien wykorzystania materiatu w zalecanym elemencie Isokorb®. Mozliwy jest wybor wyiszego stopnia nosnosci. Wybrany stopied nosnosci Isokorb®
zostanie uwzgledniony w zaméwieniv oraz w wykazie materiatéw.

Przy pomocy przycisku , Ciepto” ® mozna wyswietli¢ poréwnanie termicznych wtasnosci wspotczynnika A dla wybranego Isokorba.
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Dla optymalnych, przemystowych obliczen Schick Isokorh® w zestawie dostepna jest ptyta CD z programem obliczeniowym.

Program obliczeniowy

Spis tresci:
Program obliczeniowy Schick Isokorb®
Program obliczeniowy Schéck Dorn SLD plus
Pliki CAD w formacie dxf/dwg

Tabele przetargowe w formacie Word, rtf i pdf
Acrobat Reader

Krétka informacja o programach
Aprobaty Techniczne
Informacje techniczne
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PROGRAM OBLICZENIOWY SCHOCK 01/2008

2+ e
ftwachia 94+ 01.100
319 16 Faw D225 93 19 19

* et s b b g

Laméwienia i pobranie

Telefon: 022 533 19 16
Faks: 022 53319 19

Email: biuro@schock.pl
Internet: www.schock.pl
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SCHOCK ISOKORB®
Wytyczne do obliczen MES

Przy obliczaniv i dobieraniu elementéw Schick Isokorb® za pomocg
Metody Elementdw Skoriczonych (MES) zalecamy nastepujacg procedure:

I = obliczeniowa dtugos¢ wspornika

Iy = rzeczywista dugosc wspornika od zewngtrznej krawedzi
Schaick Isokorh®

vz %////7‘// i

P oddzielic ptyte balkonowg od struktury
budynku

P> zdefiniowa¢ miejsca gdzie obcigzenia z
/ balkonu zostang przekazane na budynek

‘Ik Ih 80 mm (Isokorb®) + 100 mm
S\
; \ L I ;
/ N —
Obcigzenie uzytkowe
Ciezar whasny
10.000
R = Veds Meg

250.000

P> jako wystarczajaco doktadne przyblizenie
przyja¢ nastepujgce wartosci podatnosci
sprezystej dla elementéw Schack Isokorb®:
10 000 kNm/rad/m (podatnosc gigtna)
250 000 kN/m/m (podatno$¢ pionowa)

P> sztywnos¢ podparcia w strukturze budynku
(Sciany, strop) przyjac joko nieskofczone

P> obliczy¢ sity w migjscach potaczenia plyty
balkonowej z budynkiem
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Wytyczne do obliczen MES

P Obliczenia  sit w  przekroju  mozna
prowadzi¢ tylko w zakresie sprezystym

P na podstawie tak obliczonych wartosci i
rodzaju sit w przekroju dobra¢ elementy
Schick Isokorh®

K20-Cv30-h200 []

@ P> obliczone Vg oraz Mgy nalezy przytozy¢
joko obcigzenie zewnetrzne na konstrukcje
budynku

K30-CV30-h200

= P Przy  znacznych  réznicach  sztywnosc
IZ] podparcia balkonu (np. swobodna krawed?
stropu) nalezy to uwzglednic w obliczeniach
momentéw i sit tngcych.

K50-0V304200 O
171
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K70-0V30:1200 O]
IZ]
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SCHOCK ISOKORB®

Materiaty budowlane do zastosowania w potqczeniach betonu z betonem

Schock Isokorb®
Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488
Stal konstrukcyjna $ 235 IRG1

Stal nierdzewna Materiat 1.4571 klasy S 460,
Stal zbrojeniowa zebrowana BSt 500 NR, materiat 1.4362, 1.4571

toiysko oporowe Modut HTE (tozysko oporowe z drobnoziarnistego betonu wysokiej jakosci zbrojonego wiéknami stalowymi)
Okfadzina z tworzywa sztucznego PE-HD

Izolacja Styropian WLG 035
Plyty ognioodporne Ptyty budowlane lekkie klasy AT,

zwiqzane cementem plyty ognioodporne, wetna mineralna: p = 150 kg/m?,
Temperatura topnienia T = 1000°C oraz zintegrowane tasmy ognioodporne

-—
D
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D
‘N

~
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D
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D
‘N

tqczone elementy konstrukeji

Stal zbrojeniowa All, AllT: AITIN

Beton Beton zwykty wg PN-B-03264 o rzeczywistej gestosci objetosciowej 2000 kg/m’ do
2600 kg/m? (beton lekki niedozwolony) klasy min. B25 (C20/25)

Klasa betonu zewnetrznych elementéw konstrukeji:
zalecana co najmniej B30 i w zaleznosci od klasy ekspozycji wg PN-B-03264
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SCHOCK ISOKORB® TYP K (TE, { Schock

M
po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

=
Schack Isokorb® typ K
Spis tresci Strona
Przyktady utozenia elementéw i przekroje 36
Rzuty 37
Warianty produktéw/0znaczenia 38
Opis produktu 39
Tabele nosnosci 40-54
Przewyiszenie/Przyktad wymiarowania/Wskazowki 55
Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Szczegét dylatacji 56
Ibrojenie na budowie 57
Montaz w stropach prefabrykowanych 58
Instrukcja montazu 59
Lista kontrolna 60
Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30 22-23
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SCHOCK 1SOKORB® TYP K (VIE,

Przyktady utozenia elementow i przekroje

llustracja 1: Balkon wspornikowy llustracja 2: Balkon podparty tréjstronnie

= typ KNV
D
= 1 xtyp K-CV50
-
= (2. warstwa)
‘N

1 xtyp K-CV50 typ K20-Eck typ K
(2. warstwa) typ K30-Eck
typ K50-Eck
llustracja 3: Balkon na narozniku zewnetrznym llustracja 4: Balkon podparty dwustronnie

Balkon

llustracja 6: Balkon przy Scianie jednowarstwowej

Balkon Strop

Balkon / J Strop
| A
=

llustracja 7: Balkon przy Scianie trojwarstwowej llustracja 8: Balkon przy scianie monoliycznej ze skrzynkg na rolete
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M
po prostu budowat lepie;

Rzuty .
SCHOCK ISOKORB®

560
560

1200
80
il 1
1200
L 80
T 1

560

560

@
-
=
~N
s
[-+]
=
D

500 | 99 [46] 100 |54 M6 |54] 100 [46] 99 | |50 50173 |54 |46]54|46|54]4¢] 154 | 46| 54| 4654 |46 |54 73] B0 "~

—1 A * * £l —1 1 T 1T 1T 11 1 11T 1T 128

2 1000 ] 1000
Rzut Schick Isokorb® typ K30-CV30 Rzut Schick Isokorb® typ K50-CV30

795
795

1670
1670

795
795

36 94 | 150 100 | 200 ] 100 100 | 90 | % Bb 36| 94 40l 110 (40[ 60| 200 100 |40 150 | 94 (34

000" 1000

Rzut Schick Isokorb® typ K60-CV30 Rzut Schack Isokorb® typ K80-CV30-V8
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SCHOCK 1SOKORB® TYP K VT,

Warianty produktéw/Oznaczenia

Warianty produktéw
P Typ podstawowy

Wielkos¢ sity poprzecznej V6 2 wyposazenie standardowe, nie wystepuje w oznaczeniu typu.

- np.: K50-CV30 dla grubosci ptyty balkonowej h = 160 - 250 mm

Oznaczenie w dokumentacji
(statyka, dokumenty do przetargu, plany wykonawcze, zaméwienie), np. dla h = 180 mm

K50-CV30-h180

Typ/klasa nosnosci —‘
Otulina betonowa

= Grubosc¢ plyty balkonowej
~
G
P Warianty:
Poziom no$nosci sity poprzecznej
np..  K50-CV30-V8... (= prety na sity poprzeczne 7 @ 8)
K50-CV30-V10... (= prety na sity poprzeczne 9 @ 8)
K50-CV30-VV... (= prety na sity poprzeczne 5 @ 8 dodatnie + 4 @ 8 ujemne)

Otulina betonowa
np.. K50-CV30... (= miara przesunigcia pretow rozcigganych ¢, = 30 mm)
K50-CV50...(= 2. warstwa) (= miara przesuniecia pretow rozcigganych ¢, = 50 mm)

Ochrona przeciwpoiarowa
np..  K50-CV30-...-F90

Oznaczenie w dokumentacji
(statyka, tabele przetargowe, plany wykonawcze, zaméwienie), np. dla h = 180 mm

K50 -CV30-V8 -h180 -F90

Typ/klasa nosnosci ﬂ
Otulina betonowa

Wariant sity poprzecznej
Grubos¢ ptyty balkonowej
Ochrona przeciwpozarowa
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Opis produkiu

Schiick Isokorh® typ K10 K20 K30 K40 K50
Dhugoéc elementu [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Prety rozciggane 498 8o 8 198 1398 1698
Prety na sity poprzeczne V6 4o 6 496 6D 6 6P 6 6P 6
Prety na sity poprzeczne V8 508 508 198 798 798
Prety na sity poprzeczne V10 - - 998 998 998
Prety na sity poprzeczne V'V - - - 508+408 508+498
toysko oporowe (szt.) 4(5dlaVe) 5 7 (9 dlaV10) 8 (9 dlaV10) 10 (14 dla V10)
Schick Isokorb® typ K60 K70 K80 K90 K100 5=
5
Dhugoéc elementu [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 §
(-]
Prety rozciggane 9912 10912 ne12 12912 13912 §
Prety na sity poprzeczne V6 198 898 - - -
Prety na sity poprzeczne V8 198 898 998 998 1098
Prety na sity poprzeczne V10 998 998 998 998 1098
Prety na sity poprzeczne VV 998+408 998+408 998+408 998+498 008+408
toiysko oporowe (szt.) 15(17 dla W) 16 (17 dla W) 17 18 18
Strzemiona specjalne 4 4 4 4 4
560 560 , 795 795
) = 7| | =
" " 2 " N
Schick Isokorb® typ K10 - K50 Schéck Isokorb® typ K60 - K100
150 mm dla (V50

%180 - 250 mm dla CV50
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SCHOCK 1SOKORB® TYP K K
Tabele nosnosci Otulina betonowa c, 30

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka $ciany (zobacz strona 55).

K10-0V30-.. K20-CV30-...
Grubos¢ Vo6 V8 V10 W [Wspétczynnik Grubos¢ Vo V8 V10 VW [Wspétczynnik
plyty przewyisz. plyty przewyisz.
balkonowej|  mg Vi Vid Vid Vid fan o' balkonowej| gy Vid Vi Vid Vi fon ot
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m]| [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 17 +280 | +425 - - 09 160 -15,1 +280 | +425 - - 09
170 -8,6 +280 | +425 - - 08 170 169 | +280 | +425 - - 08
180 94 +280 | +425 - - 0,7 180 186 | +280 | +425 - - 08
190 -10,3 +28,0 | +425 - - 07 190 -20,3 +28,0 | +425 - - 0,7
200 -11,2 +280 | +425 - - 0,6 200 220 +28,0 | +425 - - 0,6
210 121 +28,0 | +425 - - 0,6 210 -23,7 +28,0 | +425 - - 0,6
= 220 -129 | +280 | +425 - - 05 220 255 | +280 | +425 - - 0,6
=
= 230 138 | +280 | +425 - - 05 230 272 | +280 | +425 - - 05
E 240 14,7 +28,0 | +425 - - 0,5 240 -28,9 +280 | +425 - - 0,5
2 250 56 | +280 | +425 - - 0,4 250 30,6 | +280 | +425 - - 05
K30-CV30-.. K40-CV30-...
Grubos¢ Vé Ve V10 WV |Wspotezynnik Grubos¢ Vé V8 V10 VWV Wspétczynnik
piyty przewyisz. plyty przewyisz.
balkonowej|  mgg VR VRd VR VRd tan 0" balkonowej|  mgg VRd VR VRd VR tan ot
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m]| [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 21,2 +420 | +638 | +850 - 0,9 160 242 +420 | +638 | +850 | 425 09
170 23,6 | +420 | +638 | +850 - 08 170 27,0 | +420 | +638 | +850 | 425 08
180 260 | +420 | +638 | +850 - 0,8 180 297 | +420 | +638 | +850 | 425 08
190 284 | +420 | +638 | +850 - 0,7 190 325 | +420 | +638 | +850 | =425 0,7
200 -308 | +420 | +638 | +850 - 0,6 200 -352 | +420 | +638 | +850 | %425 0,6
210 -332 | +420 | +638 | +850 - 0,6 210 -380 | +420 | +638 | +850 | 425 0,6
220 -35,6 +420 | +638 | +850 - 0,6 220 -40,7 +42,0 | +638 | +850 | 425 0,6
230 -38,1 +420 | +638 | +850 - 0,5 230 43,5 +42,0 | +638 | +850 | 425 0,5
240 -40,5 +420 | +638 | +850 - 0,5 240 -46,2 +420 | +638 | +850 | 425 0,5
250 429 | +420 | +638 | +850 - 05 250 490 | +420 | +638 | +850 | 425 05

*Schiick Isokorb® typ K-CV50 (2. warstwa) |

N oé no éti na id 1] iq Si Q na S"‘o nac h 4 4 - 4 6 . R A A X s

1 x Typ K-CV50*
(2. warstwa)

TypK

yp KV

Wykonanie naroznikdw wewngtrznych

"' Wspotczynnik przewyzszenia nalezy zastosowac zgodnie z przykfadem na stronie 55.
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

y N
SCHOCK ISOKORB® TYP K \TE, “ { Schock

Tabele nosnosci

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka Sciany (zobacz strona 55).

K50-0V30-... K60-CV30-.
Grubos¢ Vo6 V8 V10 YV Wspétczynnik Grubos¢ Vo6 V8 V10 VW [Wspétezynnik
phyly przewyisz. phyty przewyisz.
balkonowej|  mgg Vi Vid Vid Vid fan o' balkonowej|  mgg Vid Vi Vid Vi tan ot
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 | 303 | +420 | +638 | <850 | =425 [ 09 160 | 329 | 420 | +638 | +850 [ TpU | 1
170 | 337 | +420 | +638 | +850 | 425 | 08 70| 367 | 420 | 638 | <850 | B0 | 10
180 | 372 | +420 | +638 | <850 | «425 | 08 180 | 406 | +420 | +638 | +850 | "pI | 09
190 | 406 | +42,0 | +638 | <850 | =425 | 07 190 | 444 | 420 | w638 | 4850 | "pY | 08
200 | 440 | 420 | +638 | +850 | =425 | 06 00 | 482 | +420 | #638 | +850 | ‘po | 07
0 | 475 | +420 | +638 | <850 | =425 | 06 0| 520 | 420 | +638 | +850 | "pY | 07
20 | 509 | 420 | +438 | +850 | =425 | 06 220 | 559 | +420 | +638 | +850 | oo | 06 =
230 | 544 | 420 | +638 | +850 | =425 | 05 230 | 597 | +420 | +638 | <850 | p¢ | 08 =
M0 | 578 | 420 | <638 | +850 | =425 | 05 240 | 635 | +420 | +638 | +850 | PP | 06 3
250 | 612 | 420 | +638 | +850 | =425 | 05 250 | 673 | +420 | +638 | +850 | pe | 05 =
K70-V30-... K80-CV30-.
Grubos¢ Vé V8 V10 WV |[Wspotzynnik Grubos¢ Vé V8 V1o WV |Wspétczynnik
piyty przewyisz. piyty przewyisz.
balkonowej|  mgg VRd VRd VRd VRd tan ot” balkonowej|  mgqg VRd VR VRd VR tan ot
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h{mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 | -351 | 420 | 638 | +850 | i | 1] 160 | 373 | - | 38 | 850 | i | 1]
170 | 392 | 420 | 638 | 850 | pi | 10 M0 | -ane |- | 38 | 850 | o0 |10
180 | -433 | +420 | +638 | +850 | 'ui | 09 180 | 460 | - | <638 | +850 | gf | 09
190 | 473 | 420 | <638 | <850 | P | 08 190 | -503 | - | <638 | 850 | b7 | 08
200 | 514 | +420 | +638 | +850 | e | 07 00 | 546 | - | +638 | 850 | pi | 07
20 | -555 | 420 | +638 | +850 | pY | 07 0 | 590 | - | +638 | +850 | pY | 07
220 | 596 | +420 | +638 | 850 | oo | 06 220 | -633 | - | +638 | +850 | Tpe | 06
230 | -637 | +420 | +638 | +850 | pi | 06 20 | <676 | - | +638 | +850 | Tpo | 06
40 | 617 | +420 | +638 | +850 | DY | 06 40 | 720 | - | +838 | 850 | Tpe | 06
250 | -718 | +420 | +638 | +850 | ¢ | 05 250 | -763 | - | +638 | 850 | Tpo | 05
540 540 . 795 795
! = —1| [== jm
i . " I
Schick Isokorb® typ K10-CV30 do K50-CV30 Schéck Isokorb® typ K60-CV30 do K80-CV30
"' Wspdtczynnik przewyzszenia nalezy zastosowac zgodnie z przykfadem na stronie 55. 250 mm dla (V50 9180 - 250 mm dla (V50
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SCHOCK ISOKORB® TYP K TE,

Tabele nosnosci

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka $ciany (zobacz strona 55).

Klasa betonu = B25
Otulina betonowa ¢, 30

K90-CV30-... 195
Grubos¢ Vo V8 V10 VWV [Wspotezynnik
piyty przewyisz. I
halkonowej| — mpg VRd VRd VR VRd tan o” i !_3
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [/m] | [%] 2
160 | -395 | - | 38 | 850 | Y | 1)
0| 441 | - | 38 | 850 | WD |10
180 | 487 | - | 638 | <850 | B0 | 09
- 190 | -532 | - | +638 | <850 | b0 | 08
= 00 | -578 | - | «38 | 850 | B0 | o7 !
~ ! ! ! '42'5 ! OSSOSO SIS SISO ]
>~ “850 :
= 0| w624 | - | <638 | <850 | pY | 07 iy
= 2 | 470 | - | +638 | +850 | Y| 04
y 1 x typ K-CV50*
2 | g | - |8 | w0 | B[ 0e (2 v
40 | 762 | - | +638 | +850 | DY | 06
250 | 808 | - | +638 | 850 | f | 05 o K

Wykonanie naroznikdw wewngtrznych

*Schck Isokorb® typ K-CV50 (2. warstwa)
Noénosci znajdujq sie na stronach 44 - 46.

"' Wspdtczynnik przewyzszenia nalezy zastosowa zgodnie z przykladem na stronie 55.
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Notatki -
SCHOCK ISOKORB®
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SCHOCK ISOKORB® TYP K

Tabele nosnosci

TE,

moDUg

Klasa betonu = B25
Otulina betonowa ¢, 50

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka $ciany (zobacz strona 55).

K10-CV50-... K20-CV50-...
Grubosé Ve | V8 | V10 | W |Wspstynik| | Grubosé Ve | V8 | V10 | W (Wspstcynnik
plyty przewyisz. plyty przewyisz.
balkonowej|  mg Vi Vid Vid Vid fan o' balkonowej| gy Vid Vi Vid Vi tan ot!
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m]| [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 - - - - - - 160 - - - - - -
170 - - - - - - 170 - - - - - -
180 -1,7 +280 | +425 - - 09 180 -15,1 +28,0 | +425 - - 0,9
190 -8,6 +28,0 | +425 - - 0,8 190 -16,9 +28,0 | +425 - - 0,8
200 -94 +28,0 | +425 - - 0,7 200 -18,6 +28,0 | +425 - - 0,7
210 -10,3 +28,0 | +425 - - 07 210 -20,3 +28,0 | +425 - - 0,7
= 220 -1,2 +280 | +425 - - 0,6 220 -22,0 +280 | +425 - - 0,6
2
= 230 -12,] +28,0 | +42,5 - - 0,6 230 -23,7 +280 | +425 - - 0,6
E 240 -12.9 +28,0 | +425 - - 0,5 240 -25,5 +280 | +425 - - 0,6
S 250 -13,8 +28,0 | +425 - - 0,5 250 -21,2 +28,0 | +425 - - 0,5
K30-CV50-... K40-CV50-...
Grubos¢ Vé Ve V10 WV |Wspotezynnik Grubos¢ Vé V8 V10 VWV Wspétczynnik
piyty przewyisz. plyty przewyisz.
balkonowej|  mgg VR VRd VR VRd tan 0" balkonowej|  mgg VRd VR VRd VR tan o)
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] [%] h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] [%]
160 - - ] - - - 160 - - - - ] -
170 - - - - - - 170 - - - - ] -
180 | -n2 | +420 | «638 | +850 | - | 09 180 | 22 | +420 | 638 | +850 | +425 | 09
190 -23,6 +420 | +638 | +850 - 08 190 -27,0 +420 | +638 | +850 | +425 08
200 -26,0 +420 | +638 | +850 - 0,7 200 -29,7 +420 | +638 | +850 | +425 0,7
210 -28,4 +420 | +638 | +850 - 0,7 210 -32,5 +420 | +638 | +850 | +425 0,7
220 -30,8 +420 | +638 | +850 - 0,6 220 -35,2 +42,0 | +63,8 +850 | +425 0,6
230 -33,2 +42,0 | +638 | +850 - 0,6 230 -38,0 +42,0 | +63,8 +850 | +425 0,6
240 -35,6 +42,0 | +638 | +850 - 0,5 240 -40,7 +42,0 | +638 +850 | +425 0,5
250 -38)1 +420 | +638 | +850 - 0,5 250 -43,5 +420 | +638 | +850 | +425 0,5
* Schick Isokorb® typ K-CV65 (2. warstwa) na zamowienie w Dziale |
Technicznym Schiick, Tel: 022 5331917, || ek I :
kOIS0 typ RVSOVY |

1 x typ K-CV65*
(2. warstwa)

typ K-LV50

Naroznik wewnetrzny

"' Wspotczynnik przewyzszenia nalezy zastosowa zgodnie z przykladem na stronie 55.
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SCHOCK 1SOKORB®
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SCHOCK ISOKORB® TYP K [TE, “ { SChOCk

Tabele nosnosci

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka Sciany (zobacz strona 55).

K50-0V50-. K60-CV50-.
Grubos¢ Vo6 V8 V10 YV Wspétczynnik Grubos¢ Vo6 V8 V10 VW [Wspétezynnik
phyly przewyisz. phyty przewyisz.
balkonowej|  mgg Vi Vid Vid Vid fan o' balkonowej|  mgg Vid Vi Vid Vi tan ot
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 - - - - - - 160 - - - - - -
170 - - - - - - 170 - - - - - -
180 | -303 | +42,0 | +638 | <850 | 425 | 09 180 | -329 | 420 | +638 | <850 | WU | 1]
190 | -337 | +42,0 | +638 | <850 | 425 | 08 190 | 37 | 420 | 638 | <850 | p0 | 10
00 | -372 | +420 | +438 | +850 | =425 | 07 00 | -406 | +420 | #638 | +850 | ‘pe | 09
20 | 406 | +42,0 | +638 | <850 | =425 | 07 N0 | 444 | 420 | +638 | +850 | "pY | 08
20 | 440 | 420 | +438 | +850 | =425 | 06 220 | -482 | +420 | #638 | 850 | oo | 07 =
20 | 475 | 420 | +638 | +850 | 425 | 06 230 | -520 | +420 | +638 | <850 | p¢ | 0] =
M0 | 509 | 420 | +638 | +850 | 425 | 05 40 | 559 | +420 | +638 | +850 | Pt | 06 E
250 | 544 | 420 | +638 | +850 | =425 | 05 250 | 597 | +420 | +638 | +850 | PP | 06 =
K70-0V50-.. K80-CVS (-
Grubos¢ Vé V8 V10 YV Wspétczynnik Grubos¢ Vé V8 V10 WV |Wspétczynnik
phyty przewyisz. phyty przewyisz.
balkonowej|  mgg VRd VRd VRd VRd tan ot” balkonowej|  mgqg VRd VR VRd VR tan o
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 - - - - - - 160 - - - - - -
170 - - - - - - 170 - - - - - -
180 | 351 | 420 | <638 | +850 | X | 0 80| -3 | - | 638 | «850 | P |0
190 | 392 | «420 | <638 | <850 | WL | 10 190 a6 |- | 638 | «850 | PY |10
00 | -433 | +420 | +638 | 4850 | PP | 09 00 | -460 | - | +638 | <850 | BY | 09
0| 473 | 420 | +638 | +850 | DY | 08 0| 503 | - | +638 | +850 | pY | 08
20 | 514 | 420 | 638 | 850 | pY | 07 20 | 546 | - | +638 | +850 | BY | 0]
230 | 555 | +420 | +638 | 850 | PP | 07 20 | 590 | - | +38 | 850 | BY | 0]
40 | 596 | +420 | +638 | +850 | DY | 06 40 | -633 | - | 638 | <850 | pY | 08
250 | 637 | +420 | +638 | +850 | ‘oo | 06 20 | 606 | - | +638 | <850 | BT | 08
560 560 ) 795 795
e _ e ezl [SSS
" "R s nos
Schick Isokorb® typ K10-CV50 do K50-CV50 Schéck Isokorb® typ K60-CV50 do K80-CV50

! Wspétezynnik przewyzszenia nalezy zastosowac zgodnie z przyktadem na stronie 55.
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP K

Tabele nosnosci

TE,

moblg

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka $ciany (zobacz strona 55).

Klasa betonu = B25
Otulina betonowa ¢, 50

795

180-250

K90-CV50-...

Grubos¢ Ve | ve | vio | w (Wspbtaymik

phyty przewyzsz.
balkonowej|  mgg VRd Vid VRd VRd tan o”

h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] [%]
160 - - - - - -
170 - - - - - -
180 -39,5 - +638 | +85,0 jgg 11
190 -44,] - | +638 | 850 | W 10
200 | -487 - | +638 | 850 | 09
mo | sz |- |38 | 850 | O 08
m |8 | - | w68 | 850 | T 07
230 -62,4 - +638 | +85,0 %2 0,7
240 -67,0 - +638 | +85,0 352 0,6
250 -6 - +63,8 | +85,0 332 0,6

typ K-CV50 fyp K-CVS0VV

1 x typ K-CV65*
(2. warstwa)

typ K-CV50

Naroznik wewnetrzny

*Schick Isokorb® typ K-CV65 (2. warstwa) na zaméwienie w Dziale

Technicznym Schick Tel.: 022 533 19-17.

"' Wspotczynnik przewyzszenia nalezy zastosowa zgodnie z przykladem na stronie 55.
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SCHOCK 1SOKORB® TYP K K
Tabele nosnosci Otulina betonowa c, 30

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka $ciany (zobacz strona 55).

K10-Cv30-... K20-Cv30-..
Grubosé Ve | V8 | V10 | W |Wspstynik| | Grubosé Ve | V8 | V10 | W (Wspstcynnik
plyty przewyisz. plyty przewyisz.
balkonowej|  mg Vi Vid Vid Vid fan o' balkonowej| gy Vid Vi Vid Vi fon ot
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | ~ [%] h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] |  [%]
160 1,7 +280 | +49.8 = = 09 160 151 +28,0 | +49,8 = = 09
170 -8,6 +280 | +49.8 - - 08 170 169 | +280 | +49.8 - - 08
180 9,4 +280 | +49.8 - - 07 180 186 | +280 | +49.8 - - 08
190 -10,3 +28,0 | +498 - - 07 190 -20,3 +28,0 | +49.8 - - 07
200 -11,2 +28,0 | +49.8 - - 0,6 200 220 | +280 | +498 - - 0,6
210 -12,] +28,0 | +49.8 - - 0,6 210 37 +280 | +49.8 - - 0,6
= 220 -12,9 +280 | +49.8 - - 05 220 255 | <280 | +498 - - 0,6
=
= 230 13,8 +280 | +49.8 - - 05 230 27,2 | <280 | +498 - - 05
E 240 14,7 +280 | +49.8 - - 05 240 -289 +28,0 | +49,8 - - 05
3 250 -15,6 +280 | +49.8 - - 04 250 =306 | +280 | +49.8 - - 05
K30-CV30-.. K40-CV30-...
Grubos¢ Vé Ve V10 WV |Wspotezynnik Grubos¢ Vé V8 V10 VWV Wspétczynnik
piyty przewyisz. plyty przewyisz.
balkonowej|  mg Vi Vid Vi Vid fan ! balkonowej|  mgg Vid Vi Vid Vi fan ot
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] |  [%] h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 21,2 +420 | 4746 | +995 - 09 160 4,2 +420 | +746 | +995 | =498 0,9
170 236 | +420 | <746 | +995 - 08 170 27,0 | +420 | +746 | 995 | 498 08
180 260 | +420 | <746 | +995 - 08 180 297 | +420 | +746 | +995 | 498 08
190 -28,4 +42,0 | +746 | +995 - 07 190 32,5 +42,0 | +746 | +995 | =498 0,7
200 308 | 420 | <746 | +995 - 0,6 200 352 | +420 | <746 | +995 | 498 0,6
210 -33,2 +420 | <746 | +995 - 0,6 210 -38,0 +420 | <746 | 995 | 498 0,6
220 -35,6 +42,0 | +746 | +995 - 0,6 220 -40,7 +420 | <746 | 995 | 498 0,6
230 -38]1 +42,0 | +746 | +995 - 05 230 435 +420 | <746 | 995 | 498 05
240 -40,5 +42,0 | +746 | +995 - 05 240 -46,2 +420 | <746 | 995 | 498 05
250 429 | +420 | <746 | +995 - 05 250 490 | +420 | +746 | +995 | 498 05
*Schiick Isokorb® typ K-CV50 (2. warstwa) |
Noénosci znajdujq sie na stronach 52 - 54. e A e
yp KV
1 x typ K-CV50*
(2. warstwa)
fyp K

Wykonanie naroznikdw wewngtrznych

"' Wspotczynnik przewyzszenia nalezy zastosowac zgodnie z przykfadem na stronie 55.
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

y N
SCHOCK ISOKORB® TYP K \TE, { Schock
¢, 30

Tabele nosnosci

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka Sciany (zobacz strona 55).

K50-0V30-... K60-CV30-.
Grubos¢ Vo6 V8 V10 YV Wspétczynnik Grubos¢ Vo6 V8 V10 VW [Wspétezynnik
phyty praewyisz. phyty przewyisz.
balkonowej|  mgg Vi Vid Vid Vid fan o' balkonowej|  mgg Vid Vi Vid Vi tan ot
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 [ 303 | +420 | 746 | +995 | =498 [ 09 160 | 381 | 420 | 476 | 995 [ Tpr |0
170 | 337 | +420 | <746 | <995 | 498 | 08 10| 425 | 420 | 4746 | 4995 | TRt 10
180 | 37,2 | +42,0 | <746 | <995 | 498 | 08 180 | 469 | 420 | <746 | 4995 | P2 | 09
190 | 406 | +420 | <746 | <995 | 498 | 07 190 | 513 | 420 | <746 | 4995 | U0 | 08
200 | 440 | 420 | 746 | +995 | =498 | 06 00 | 558 | +420 | 746 | 95 | oo | 07
N0 | 475 | +420 | <746 | 995 | 498 | 06 0| 602 | 420 | <746 | 495 | TP0 | 07
20 | 509 | 420 | <746 | +995 | +498 | 06 220 | 646 | +420 | 746 | 95 | oo | 06 =
230 | 544 | 20 | +TA6 | 4995 | +498 | 05 230 | 690 | +420 | <746 | 995 | v | 08 =
M0 | 578 | 420 | 4746 | 4995 | w498 | 05 40 | 735 | <420 | 746 | 4995 | s | 06 3
250 | 612 | 420 | <746 | <995 | =498 | 05 250 | 779 | +420 | 746 | 495 | Tn | 05 =
K70-030-.. K80-V30-..
Grubos¢ Vé V8 V10 WV |[Wspotzynnik Grubos¢ Vé V8 V1o WV |Wspétczynnik
plyty przewyisz. pyty przewyisz.
balkonowej|  mgg VRd VRd VRd VRd tan ot” balkonowej|  mgqg VRd VR VRd VR tan ot
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 | -423 | 420 | 4746 | 4995 | o | ) 160 | -ded |- | e | 4995 | T | )
0| 472 | 420 | A8 | 4995 | e |10 M0 | 57| - | e 995 | T |10
180 | 521 | 420 | 46 | 995 | Ter |09 180 | 51| - | s | 995 | e |09
190 | 570 | 420 | <748 | 4995 | e |08 190 | 625 | - | <76 | 4995 | U0 | 08
00 | -620 | +420 | <746 | 4995 | G5 | 07 00 | 679 | - | <746 | 995 | Ty | 07
0 | 669 | 420 | +Th6 | 495 | | 07 0 | 733 | - | +The | 4995 | TUr |07
220 | 718 | +420 | 746 | 995 | T | 06 20 | 787 | - | <746 | 4995 | Ton | 06
20 | 767 | +420 | 746 | 4995 | Tn | 06 20 | -84 - eThe | 495 | T |06
40 | 816 | 420 | +Th6 | 4995 | 0 | 06 40 | <895 | - | 46 | 995 | Ton | 06
250 | <865 | +420 | <746 | 995 | Tn | 05 250 | 949 | - | 746 | 995 | Ty | 05
560 560 , 795 79
! = —1| [== jm
i . It I
Schick Isokorb® typ K10-CV30 do K50-CV30 Schéck Isokorb® typ K60-CV30 do K80-CV30
"' Wspdtczynnik przewyzszenia nalezy zastosowac zgodnie z przykfadem na stronie 55. 250 mm dla (V50 9180 - 250 mm dla (V50
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SCHGCK 1SOKORB® TYP K [TE

obulL

Tabele nosnosci

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka $ciany (zobacz strona 55).

Klasa betonu = B30
Otulina betonowa ¢, 30

K90-CV30-...
Grubos¢ Vo6 V8 V10 VW |Wspétezynnik
phyty przewyisz.
balkonowej|  mgg VRd VRd VRd VRd tan o”
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] [%]
160 | <491 | - | e | 4995 | TR | )
0| 58 | - | g | 4995 | |10
180 | 605 | - | <746 | 4995 | U |09
- 190 | 62 | - | 76 | 4995 | U0 |08
= 00 [ 9 |- | me | 95 | P 07
~ 7 ’ ’ -498 ’
>~ 995
B 0| 778 |- | s | 995 HE | 0T
= 20 | 833 | - | 6 | 995 | T | 06
280 | 890 | - | 6 | 995 | T | 06
40 | 947 | - | +TA6 | 4995 | Tr | 06
250 | <1004 |- | <746 | 995 | s |05
Klasa betonu = B37
Otulina betonowa ¢, 30
K100-CV30-..
Grubos¢ Vo6 V8 V10 VW |Wspétezynnik
phyty przewyisz.
balkonowej|  mgg Vid Vid Vid Vid tan o
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] [%]
160 | -533 | - | 76 | 4995 | 0 | )
0| 594 | - | g | 4995 | P |10
180 | 656 | - | 6 | 4995 | W5 |09
190 | T8 | - | e | 4995 | 0 |08
00 | 780 | - | <746 | 995 | 0 | 07
N0 | 842 | - | 476 | 4995 | W0 |07
20 | 904 | - | A6 | 995 | | 06
B0 | 966 | - | 6 | 995 | | 06
40 | <1028 | - | +TA6 | 4995 | Y | 06
250 | 21090 | - | +Th6 | 4995 | Y |05

795 795

typ K=VV

1 x typ K-CV50*
(2. warstwa)

TypK

Wykonanie naroznikdw wewngtrznych

*Schaick Isokorb® typ K-CV50 (2. warstwa)
Noénoéci znajdujq sie na stronach 52 - 54.

"' Wspotczynnik przewyzszenia nalezy zastosowa zgodnie z przykladem na stronie 55.
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SCHOCK ISOKORB® TYP K MIE)

Tabele nosnosci

Klasa betonu > B30
Otulina betonowa ¢, 50

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka $ciany (zobacz strona 55).

K10-CV50-... K20-CV50-...
Grubosé Ve | V8 | V10 | W |Wspstynik| | Grubosé Ve | V8 | V10 | W (Wspstcynnik
plyty przewyisz. plyty przewyisz.
balkonowej|  mg Vi Vid Vid Vid fan o' balkonowej| gy Vid Vi Vid Vi tan ot!
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m]| [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 - - - - - - 160 - - - - - -
170 - - - ] ] ] 170 ] ; ; ] - ]
180 -1,7 +280 | +49,8 - - 09 180 -15,1 +28,0 | +498 - - 0,9
190 -8,6 +28,0 | +498 - - 08 190 -16,9 +28,0 | +498 - - 0,8
200 -94 +28,0 | +498 - - 07 200 -18,6 +28,0 | +498 - - 0,8
210 -10,3 +28,0 | +498 - - 07 210 -20,3 +28,0 | +498 - - 0,7
= 220 -1,2 +280 | +49,8 - - 0,6 220 =220 | +280 | +49.8 - - 0,6
2
= 230 -12,] +280 | +49,8 - - 0,6 230 -23,7 +280 | +49,8 - - 0,6
E 240 -12.9 +280 | +49,8 - - 0,5 240 -255 +280 | +498 - - 0,6
S 250 -13,8 +28,0 | +49.,8 - - 0,5 250 -21,2 +28,0 | +498 - - 0,5
K30-CV50-... K40-CV50-...
Grubos¢ Vé Ve V10 WV |Wspotezynnik Grubos¢ Vé V8 V10 VWV Wspétczynnik
piyty przewyisz. plyty przewyisz.
balkonowej|  mgg VR VRd VR VRd tan 0" balkonowej|  mgg VRd VR VRd VR tan o)
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m]| [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 - - ] - - - 160 - - - - ] -
170 - - - - - - 170 - - - - ] -
180 -21,2 +420 | +746 | +995 - 0,9 180 =242 +420 | <746 | +995 | #498 09
190 -23,6 +420 | +746 +995 - 08 190 -27,0 +42,0 | +74,6 +995 | 49,8 0,8
200 -26,0 +420 | +74,6 +99,5 - 08 200 -29,7 +42,0 | +74,6 +995 | 498 0,8
210 -28,4 +420 | +746 +99,5 - 0,7 210 -32,5 +42,0 | +74,6 +995 | 49,8 0,7
220 -30,8 +420 | +746 +99,5 - 0,6 220 -35,2 +42,0 | +74,6 +995 | 49,8 0,6
230 -33,2 +42,0 | +746 +99,5 - 0,6 230 -38,0 +42,0 | +746 +995 | 49,8 0,6
240 -35,6 +42,0 | +746 +99,5 - 0,6 240 -40,7 +42,0 | +746 +995 | 49,8 0,6
250 -38)1 +420 | +746 | +995 - 0,5 250 -43,5 +20 | +746 | +995 | #4938 0,5
* Schick Isokorb® typ K-CV65 (2. warstwa) na zamowienie w Dziale i
Technicznym Schiick, Tel.: 022 533 19-17. e :
WpkOVS0  typ KCVS0VY B
1 xtyp K-CV65*
(2. warstwa)
typ K-CV50

Naroznik wewnetrzny

"' Wspotczynnik przewyzszenia nalezy zastosowa zgodnie z przykfadem na stronie 55.
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

y N
SCHOCK ISOKORB® TYP K (TE, { Schock
)

Tabele nosnosci

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka Sciany (zobacz strona 55).

K50-CV50-... K60-CV50-..
Grubos¢ Vo V8 V10 VW |Wspotczynnik Grubos¢ Vo6 V8 V10 VWV |Wspétezynnik
plyty przewyisz. pyty prrewyzsz.
balkonowej|  mgg Vi Vid Vid Vid fan o' balkonowej|  mgg Vid Vi Vid Vi tan ot
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%] h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 - - - - - - 160 - - - - - -
170 - - - - - - 170 - - - - - -
180 | -303 | +420 | <746 | +995 | 498 | 09 180 | 381 | 420 | T4 | +995 | 11
190 | -337 | 420 | <746 | +995 | =498 | 08 190 | 425 | 20 | A8 | 995 | 10
200 | -37,2 | +420 | <746 | +995 | 498 | 08 00 | 469 | +420 | <746 | 4995 | P 09
20 | <406 | +420 | <746 | +995 | 498 | 07 0 | 513 | 420 | +TA6 | 4995 | TS 08
220 | 440 | <420 | +TAG | 995 | £498 | 06 220 | -558 | +420 | <746 | +995 jgé 07 =
B0 | 475 | 420 | <746 | +995 | =498 | 06 B0 | -602 | +420 | <746 | +995 jjgf:g 07 ﬁ
10 | 509 | +420 | +746 | +995 | #498 | 06 40| 646 | 420 | <ThE | <995 | T 06 E
250 | 544 | 420 | 746 | 4995 | #498 | 05 250 | -690 | +420 | +7A6 | +995 | 06 =
K70-0V50-... K80-CV50-..
Grubos¢ Vé V8 V10 YV Wspétczynnik Grubos¢ Vé V8 V10 WV |Wspétczynnik
plyty przewyisz. pyty przewyisz.
balkonowej|  mgg VRd VRd VRd VRd tan ot” balkonowej|  mgqg VRd VR VRd VR tan o
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] |  [%] h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [%]
160 - - - - - - 160 - - - - - -
170 - - - - - - 170 - - - - - -
180 | 423 | <20 | +TA6 | 4995 | 1] 180 | -464 S L T B i 11
190 ATD | 20| TAS | 995 | T 10 190 =517 - TAS | 995 | T 1,0
00 | 521 | +420 | +Th6 | <995 | oo 09 00 | -571 - | s | s | T 09
20 ST0 |20 | TAs | 995 | T 08 00 | -625 - | eThe | 995 | T 08
20 | 620 | 420 | 748 | 4995 | B0 07 20 | -619 - s | s | 07
230 | 669 | 420 | 4748 | 4995 | B0 07 80 | -733 - s | s | T 07
M0 | I8 | 20 | 4TAE | 4995 | TR 06 1| 787 - s | s | T 06
B0 | 767 | 420 | 4748 | 4995 | THo 06 250 | -84) - | s | s | T 06
560 560 . 795 795
— - = | | e —
" " o " R
Schick Isokorb® typ K10-CV50 do K50-CV50 Schéck Isokorb® typ K60-CV50 do K80-CV50

"' Wspdtczynnik przewyzszenia nalezy zastosowac zgodnie z przykfadem na stronie 55.
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SCHGCK 1S0KORB® TYP K TIE

Tabele nosnosci

obuL

Nosnosci obliczeniowe nalezy odnies¢ do srodka $ciany (zobacz strona 55).

Klasa = B30
Otulina betonowa ¢, 50

K90-CV50-...
Grubos¢ Vo V8 V10 VWV [Wspotezynnik
piyty przewyisz.
balkonowej|  mgg VRd Vid VRd VRd tan o”
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] [%]
160 - - - - - -
170 - ] - - - -
. p 99,5
180 -49,1 - 74,6 99,5 e 11
= 190 -54,8 - T4 | 4995 | IS 1,0
_g -49.8
= 200 -60,5 - +J46 | +995 | 95 09
= 498
~
= 210 -66,2 - +746 | +995 +ZZ§ 08
= 220 -71,9 - +746 | +995 jgg 0,7
230 -77,6 - +746 | +995 jgg 07
240 -83,3 - 146 | +995 jgg 0,6
N N +995
250 -89,0 - 74,6 99,5 93 0,6
Klasa = B37
Otulina betonowa ¢, 50
K100-CV50-...
Grubos¢ Vo V8 V10 VW [Wspétezynnik
phyty przewyisz.
balkonowej|  mgg Vid Vid Vid Vid tan o
h[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] [%]
160 - - - - - -
170 - ] - ] - -
R N 99,5
180 -53,3 - 74,6 99,5 e 1]
190 -59.4 - +746 | +995 +ZZ§ 1,0
200 -65,6 - +746 | +995 +ZZ; 09
R N 4995
210 -71,8 - 74,6 99,5 95 08
220 -78,0 - +746 | +995 jgg 0,7
230 -84,2 - +746 | +995 jgg 0,7
240 -90,4 - 146 | +995 jgg 0,6
250 -96,6 - 146 | +995 jgg 0,6

795

180-250

fyp KCVSOWY

typ K-CV50

1 xtyp K-CV65*
(2. warstwa)

typ K-CV50

Naroznik wewnetrzny

* Schack Isokorb® typ K-CV65 (2. warstwa) na zaméwienie w Dziale

Technicznym Schack, Tel.: 022 533 19-17.

"' Wspotczynnik przewyzszenia nalezy zastosowa zgodnie z przykladem na stronie 55.
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

SCHOCK 1SOKORB® TYP K IE

Przewyiszenie/Przyktad wymiarowania/Wskazowki

Przewyiszenie

Wartosci przewyiszenia podane w tablicach nosnosci (str. 40 - 54) wynikajg wytqcznie z odksztatcenia Schick Isokorb® przy 100% wykorzystaniu
naprezenia stali f,;= 435 N/mm’. Catkowite przewyzszenie szalunku plyty balkonowej wynika z sumy przewyzszenia obliczonego wedtug PN-B-03264
i przewyzszenia wynikajgcego z zastosowania Schack Isokorb®.

Przewyiszenie szalunku balkonu podane w projekcie konstrukcji nosnej/w planach wykonawczych (podstawa: obliczenie cotkowitego odksztatcenia
7 plyty wspornikowej + kat skretu stropu + Isokorb®) nalezy zaokrqgli¢ w taki sposob, aby zachowa¢ planowany kierunek odprowadzenia wody
(zaokrgglenie w gére przy odprowadzeniu wody do fasady budynku, zaokrgglenie w dot przy odprowadzeniv wody do kofica ptyty wspornikowe;).

Przewyizszenie (u) na skutek zastosowania Schick Isokorb®
u = [wartos¢ tabelaryczna - I + (myy /mgg)] « 10 [mm]

Nosnosci obliczeniowe odnoszq sig do $rodka Sciany.

l, dtugosc wspornika [m]
myg miarodajny moment zginajgcy w celu okreslenia i
przewyzszenia u od Schack Isokorb®.
Wtasciwy dobér kombinacji obcigzen ustala projektant.
Meg Maksymalnie dopuszczalny moment dla Schick Isokorb®
typ K (zobacz strona 40 - 54).

Lelbet/Zelbet

Przyktad wymiarowania

wybrano:

dtugos¢ wspornika
Grubos¢ ptyty
balkonowej
Przyjete obcigzenie

klasa betonu B30 na balkon i strop
otulina betonowa ¢, = 30 mm
|k = ],90 m

h =180 mm
Ptyta balkonowa i

wybrano: Schack Isokorb® typ K40-CV30-h180
Mg =-29,7kNm/m  (zobacz strona 48) > m,
Vog  =+42,0kN/m  (zobacz strona 48) > vy
tanow =0,8 % (zobacz strona 48)

wybrana kombinacja obcigzen na przewyiszenie

pokrycie g = 5,7 kN/m? od Schick Isokorb®: g + q/2
Obcigzenie uzytkowe g = 5,0 kN/m?
Obcigzenie liniowe My = -[0v6 -0 +vg- 0/2) - /2 + v - gz ]
(bolustrada) g = LSkN/m My =-[(11+57+13-5/2)-19/2+13-15-19]
Wielkosci Moment zginajgcy mg  =-26,8 kNm/m ~
) =-20,9 kNm/m
Sita poprzeczna Vg =*26,2kN/m
v =[tan o e by s (myg/meg)] - 10
v =[0,8-19-(20,9/29.7)] - 10 =11 mm
Wskazowki

P> W przypadku zréznicowanej klasy betonu (np. balkon B30, strop B25) miarodajny dla wymiarowania Isokorb® jest beton nizszej klasy.

P> Obcigzenie sity poprzecznej ptyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vgy.

Ze wzgledu na dopuszczalne ugiecia, maksymalne dtugosci wspornika maks I, [m] wynoszg:

Grubosc ptyty balkonowej h [mm]
Otulina betonowa 160 180 200 220 240
¢, =30 mm 1,75 2,00 2,25 2,50 2,70
¢, =50 mm - 1,70 1,90 2,10 2,40
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SCHOCK 1SOKORB® TYP K TE,

Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Szczegot dylatacji

W wyniku zmian temperatury dochodzi do zmian dtugosci zewnetrznych [ _— — _— _—
ptyt balkonowych. Wydtuzenie hqdz skrécenie ptyt balkonowych |
powoduje, ze elementy nosne przechodzqce przez izolacje cieplng
przesuwajq sig nawet o kilka milimetréw. Aby unikng¢ szkodliwego
wptywu zmian temperatury na prety, nie nalezy przekraczac obliczonych
dopuszczalnych naprezen zginajgeych. W module HTE kompensacja
ruchéw powodowanych zmianami temperatury nastepuje dzigki
skosnemu uktadaniu sig poszczegdlnych elementow Sciskanych.

!

! Balkon
AT |
|

Strop

Odksztatcenia elementéw w wyniku réznic temperatury

Trzpied w szczelinie dylatacyjnej
np. Schéick Dorn ESD-K

<11,30m <565m

ll l

Zelbet/Zelbet

Szczelina 1x typ KEck

|

[

!

! dylatacyjna

| typ K typ K

!— ————————————————————————————————— 1 1x

-ty K-CV50
(2. warstwa)

<5,65m

L fypK

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

" Y e e
Schack Dorn.ESD K p © L Uszczelnienie PUR odporne na
| w tulei \ |

promieniowanie UV

o o o
Sznur okrggly PE - Prety Schiick Isokorb®
" w odlegtosc od
| I krowedzi
4 ep= 50 mm
\ ep= 150 mm

| \ |
Kieszeri zalewowa

Spoina elastyczna

Przyktadowy szczegdt dylatacji
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SCHOCK ISOKORB® TYP K -TE: { Schock

M
po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lbrojenie na budowie

Przekroj Przekroj A-A

Balkon Strop

Klasa betonu = B25 Klasa betonu = B25 Pty ozdagane
Izulectz\ne_(;nzy X(4) = B30 Prety na Si’f)l poprzeczne Isokorb® /I/ Isokorb®

Ibrojenie wzdtuine
siatki zbrojeniowej

i Poz.@‘)/v

|
| . .
: A _.I — : : : : i Zbroignie \{vzd’rUan

s ///A‘_ tozysko oporowe Isokorh® siatki Zhojeniove

Gdrne zbrojenie  pretdw Tbrojenie poprzeczne siatki zbrojeniowsj  Zbrojenie wzdtuine siatki zbrojeniowe;
|ub siatki zbrojeniowej ?

Ibrojenie poprzeczne

Dolne zbrojenie

)
7 siatki zbrojeniowej Pz ® Prgt = 28

Nalezy zastosowa¢ dodatkowo strzemiona
Poz® 1% 6 (1xpoleweji1xpo prawej stronie
na krawedzi ptyty balkonowe;).

NS

' Po stronie balkonu wymagany gérq i dotem pret @ 8, przy posrednim podparciu takze od =
strony stropu.

¥ Wymiarowanie gormego zbrojenia odbywa sig wedtug ogdlnych zasad obliczania dla
konstrukeji zelbetowych.

Ibrojenie poprzeczne Throjenie wzdtuine
siatki zbrojeniowej siatki zbrojeniowej

Ibrojenie na budowie przy bezposrednim podparciv

Propozycje tqczenia elementdw na budowie

Wariant A tqczenie siatkami zbrojeniowymi AIIIN
Wariant B: ~ tqczenie pretami AllIN
Wariant ¢~ tqczenie kombinowane siatki zbrojeniowej AIIIN i pretow AIIIN.
Ibrojenie poprzeczne wybranej siatki zbrojeniowej pokrywa 1/5 podstawowego zbrojenia.

Proponowane wymiarowanie zhrojenia fqczqcego dla Schéck Isokorb® przy 100% obcigzeniv momentem dla B25 lub B30, ¢, = 30 mm, przy
stali AIII N. Przy innych gatunkach stali odpowiednio zwigkszy¢ przekréi!

Lelbet/Zelbet

Zbrojenie fqczace wykonywane na budowie
Schick Isokorb® typ
wariant A: wariant B: wariant C:
K10 Q188 A @ 8/150 mm -
K20 R377A @ 10/150 mm Q188A+® 8/150 mm
K30 R513A ®10/125 mm Q188A+® 8/125mm
K40 - @ 10/100 mm Q188A+® 8/100 mm
K50 - @ 10/90 mm Q188 A+ @ 10/100 mm
K60 - @ 12/110 mm Q188A+ 10/90 mm
K70 - @ 12/100 mm Q257 A+ @ 10/90 mm
K80 - 12/90 mm Q188A+® 12/100 mm
K90 - @ 12/80 mm Q257 A+®12/100 mm
K100 - @ 12/75 mm Q377 A+®12/100 mm
I Istnieje mozliwos¢ zastosowania innego zbrojenia faczqeego. Przy ustalaniv dtugosc zaktadu obowigzujg zasady okreslone normg. Dopuszcza sig zmniejszenie wymagane;
dugosci zaktadu zbrojenia wg zasady wym. ay/rzecz. ag. W przypadku zakladu (L) przy pomocy Schisck Isokorb® prety rozciqgane dla typéw K10 - K50 powinny mie¢
dtugos¢ 530 mm a dla typow K60 - K100 - dtugosc 765 mm.
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP K TE,

Montaz w stropach prefabrykowanych

Oparcie bezposrednie: Szczelina éciskana po stronie stropu .‘fi
Balkon Strop

1
Szczelin

Ee——— 7

Sciskana™
I Tabetonowat w
_ | zoMedzie prefobrvkodi | " 77 7/

Wypetnienie szczeliny masq betonowq absolutnie niezbedne, szczeling doktadnie
wypehni¢ i zagesci¢

*

Oparcie posrednie: Szczelina $ciskana po stronie sIropAfE
Balkon

Strop
= 100"
|

| O:T
| - /5 N
L oo o [ m
R *_ i
e PR ORI Oas :
—
—_—= Szczelin

" ’ . * N
| Tabetonowac w1 Sdskana
_ .| modzeprefobykedi | | | . -

* Wypetnienie szczeliny masq betonowg absolutnie niezbedne, szczeling doktadnie

wypefni¢ i zagesci¢

Potqczenie Schick Isokorb typ K/KF z ptytami filigranowymi (tv h < 200 mm). Szczelina
Sciskana po stronie stropu.

Potqczenie Schick Isokorb typ K/KF z ptytami filigranowymi (tu h < 200 mm). Szczelina
Sciskana po stronie stropu.

Oparcie hezpoérednie: Szczelina Sciskana po stronie stropu
Balkon Strop

= 100"

—
== —_—
— Sciskana™
—

| Tabetonowac w
| wMedzeprefobykedi_ | ¥ "L 2 A

Wypetnienie szczeliny masq betonowq absolutnie niezbedne, szczeling doktadnie
wypetnié i zagescic

*

Oparcie posrednie: Szczelina Sciskana po stronie stropu
Balkon Strop
> 100"
f |

: M b [} ] P
i i
| = "

| N !
—_ el
——

—

—_— Szczeling

c— . *

Sciskana

| Tabetonowacw | I

__ |zokhodzie prefobrykagi | | ] -
* Wypetnienie szczeliny masq betonowg absolutnie niezbedne, szczeling dokfadnie

wypetnic i zagescic

Pofqczenie Schiick Isokorb typ K/KF z balkonem prefabrykowanym (tu h < 200 mm). Szczelina
Sciskana po stronie stropu

Potqczenie Schick Isokorb typ K/KF z balkonem prefabrykowanym (tu h < 200 mm). Szczelina
Sciskana po stronie stropu

P> Szczelina $ciskana jest szczeling w ktdrej wystepujq w kazdej kombinacji obcigzen sity $ciskajqce.

P> Dolna warstwa balkonowej ptyty wspornikowej jest strefq $ciskang, wiec jesli balkon wykonany jest jako prefabrykat lub ptyta filigranowa, a
strop réwniez jako plyta filigranowa mamy do czynienia ze szczeling Sciskang.

P> Szczeling Sciskang, a wiec tez tq pomiedzy Isokorb a ptytq filigranowg nalezy zawsze wypetni¢ masq betonowq.

P> Zalecamy pozostawienie pomiedzy Isokorb a ptytq filigranowg odstepu min. 100 mm.

P> W wypadku gdy balkon jest wykonany w postaci plyty filigranowej, a Isokorb ma by¢ zabudowany dopiero na budowie, nalezy zostawi¢ szczeling o
szerokosci co najmniej 100mm z obydwu stron (wewnaqtrz i na zewnqtrz) elementu Isokorb!. 7 tego powodu zalecamy montaz elementu Isokorb juz

w zaktadzie prefabrykadiji.

P> Szczeliny Sciskane nalezy nanies¢ na rysunki szalunkowe i zbrojeniowe.
P> Dodatkowe informacje znajdujq sie na naszej stronie internetowej www.schock.pl

D2 xpret® 8

58





A

4Schock

SCHOCK ISOKORB®

Instrukcja montazu

po prostu budowat lepie;
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SCHOCK 1SOKORB®
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP K (VIE)

Lista kontrolna

>

60

(zy przy wymiarowaniu ztgcza Isokorb® uwzgledniono nosnosci obliczeniowe?

(zy uwzgledniono przy tym systemowq dtugosc wspornika?

(zy przy wyborze tablicy nosnosci uwzgledniono otuling betonowq i miarodajng klase betonu?

(zy uwzgledniono maksymalne dopuszczalne rozstawy szczelin dylatacyjnych?

(zy dla balkondw podpartych 2- lub 3-stronnie wybrano typ potqczenia bez zakleszczeri (ew. typ V, typ QPZ)?

(zy podczas obliczania odksztatcenia catosci konstrukeji uwzgledniono dodatkowe odksztatcenie od elementéw
Schick Isokorb®?

(zy uwzgledniono kierunek odprowadzenia wody dla danej wartosci przewyiszenia?

(zy nosnosci graniczne plyt zostaty sprawdzone na Vgy?

(zy uwzgledniono warunki przyczepnosci zbrojenia?

(zy zdefiniowano odpowiednie wymagane zbrojenie tqczqce realizowane na budowie z uwzglednieniem klasy stali?

Czy w przypadku balkonu naroznego uwzgledniono minimalng grubos$¢ ptyty (= 180 mm) i wymagang 2. warstwe (-CV50)?

(zy w przypadku potqczenia z przesunigciem wysokosci lub potgczenia do Sciany uwzgledniono wymagang geometrig
elementéw budowlanych?

(zy znane sq wymagania dotyczqee ochrony przeciwpozarowej i czy uwzgledniono je przy wyborze typu (-F 90)?

(zy w przypadku elementéw F 90 uwzgledniono zwigkszong minimalng grubos¢ ptyty (typ Q, typ V)?

I I I U N

I A I I B
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SCHOCK ISOKORB® TYP KF TEy

Konstrukcja/Whasciwoéci/Wskazowki

Konstrukcja

(zes¢ gorna (z prefami rozciqganymi) (zgs¢ gorna (z pretami rozcigganymi)

L %0 4 80 } %0 L 560 i 80 | 560 L

] 2 1 E [—] zzzz = ] E tzzza

Czesc $rodkowa (jako regulacjo wysokosc) == (zgsc srodkowa (jako regulacja wysokosc) ==

| 332 L 352 | | 422 L 434 |
1 T 1 i 1 T 1 i

(zeé¢ dolna (z fozyskami 5 (zes¢ dolna (z tozyskami =

oporowymi i prefomi |

L oporowymi i pretami
na sity poprzeczne) & na sity poprzeczne) IS 15

Budowa Schiick Isokorb® typ KF20-CV35 do KF50-CV35 Budowa Schiick Isokorb® typ KF70-CV35
Whasciwosci
T
=
< Modut HTE
= Schiock Isokorh® typ
= KF20-CV30 KF30-CV30 KF40-CV30 KF50-CV30 KF70-CV30
D
i Barwa rozpoznawcza zielony niebieski czerwony 16ty pomaraficzowy
tozysko oporowe 5 sztuk 7 sztuk 8 sziuk 10 sztuk 16 sziuk
(ze$¢ dolna
Zbrojenie Prety na sity poprzeczne” 496 6P 6 6P 6 6P 6 696
(z5¢ goma Prety rozciggane 808 1208 1398 1698 109 12
Dtugosc elementu 1,00 m.
h =160 mm nie wymagana czgs¢ rodkowa
h=180 mm Wysokos¢ czesci srodkowej 20 mm
Wymiary Wysokos¢ elementu
h =200 mm Wysokos¢ czesci srodkowej 40 mm
h =250 mm Wysokos¢ czesci $rodkowej 90 mm
. . analogiczny Schiick Isokorb® typ K
TS L zobacz strona 40 - 42 48 - 50
. analogiczny Schick Isokorb® typ K
K20-CV. K30-CV. K40- K50-CV. K70-CV.
Przewyiszenie sobacz strona 4042 48- 50 0-CV30 30-(V30 0-CV30 50-(V30 0-CV30
Rozstaw szczelin analogiczny Schiick Isokorb® typ K
dylatacyjnych zo0bacz strona 56
Wskazowki

P> Szczeliny $ciskane pomiedzy elementami prefabrykowanymi, do ktorych nalezy tez Schick Isokorb® muszq by¢ wypetnione masq betonowq
(patrz str. 56)!

P> Minimalna klasa betonu: zewnetrzny element konstrukcji = B25 zalecane: = B30, wewnetrzny element konstrukcji = B25. Dla wymiarowania
miarodajny jest beton nizszej klasy.

P> Obcigzenie sitq poprzeczng plyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vpy.

" dostepne sq prety na sity poprzeczne o wyzszej wytrzymatosci V8. Nosnos¢ - zobacz strona 40 - 421 48 - 50
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SCHGCK ISOKORB® TYP KF :TE: { Schock

M
po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lbrojenie na budowie

Grubosc ptyty balkonowej h = 160-200 mm
Balkon A Strop

<150 80 =100*

‘%
©
d
160-200

T
i
:EE;;E% =SSESS
|
1

: % §094) 000000000 A I I l I },
| Klasa betony > B25 Szczeling |
" zalecane (przy X(4) = B30 9 Siskana
Tabetonowac w Klosa betonu = B25
z0ktadzie prefabrykacii .
_ __* Wypetnienie szczeliny masq betonowg _
absolutnie niezhedne. Szczeliny $ciskane =
Grubosc ptyty balkonowej h = 210 - 250 mm patrz str. 58 =
N
[-+]
Balkon Strop #;
]
<150 I
! i i 1 |
’ 8]
: 5@ |
| R
| \ 3
N | =)
! i \3 \ y ~
| \ >
7 N Y SRR

. |
Szczelina Sciskana™

Zabetonowa¢ w Klasa betonu = B25
z0ktadzie prefabrykacii
* Wypetnienie szczeliny masq betonowg
absolutnie niezhedne. Szczeliny $ciskane
G6me zbrojenie z pretéw stalowych pairz sir. 58
|ub siatki zbrojeniowe; ?
% &2 " Po stronie balkonu wymagany gérq i dotem pret @ 8, przy
posrednim podparcin takze od strony stropu.
Strzemiona @ 6,/200 lub siatka kabtgkowa Q 188 A % Wymiarowanie gdrnej warstwy zbrojenia odbywa sig wg
wymagane tylko przy grubosci plyty balkonowej Pos. D ! ogdlnych zasad obliczeniowych dla konstrukgji zelbetowych
h>200 mm* (np. procedura kd)4
;/ =300 3 Przykfadowe rozmieszczenie elementu izolacyjnego. W zaleznosci
7 od budowy $ciany zewngtrznej moze sig ono rinic od
przedstawionego na rysunku (zobacz strona 30).
Diwigar kratowy

"W przypadku podparcia posredniego wymagane sq strzemiona
ew. siatki kabtqkowe rowniez od strony stropu!

(e}

Q

2

Ihrojenie dolne z prefdw stalowych lub siatki zbrojeniowej

Przyktadowa otulina betonowa (V30
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SCHOCK ISOKORB® TYP KF  TE,

Instrukcja montazu w zaktadzie prefabrykacji

=== - [
h=160 mm = (D [h>160 mm =D +{@®

Zelbet/Zelbet

IR ORRORNO) ‘
160 mm = 116 + - + 44
180 mm = 116 + 20 + 44
200 m = 116 + 40 + 44
250 mm = 116 + 90 + 44 (»
' @
<150 mm

i
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SCHOCK ISOKORB® TYP KF \TE, { Schock

po prostu budowat lepie;

Instrukcja montazu w zaktadzie prefabrykacji .
SCHOCK ISOKORB®

-—
D
)
D
‘N

~
-—
D
-
D
‘N
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SCHOCK ISOKORB® TYP KF (MTE,

Instrukcja montazu na placu budowy

v v
h <200 mm

7
! H H/
i

177
/A

//
iy
/7
A
s/

>

77
i
uy

[ /7 /

/]

!{’!“‘ /

7777
/117
/7

oy

Zelbet/Zelbet
/ /
77
\/
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SCHOCK 1SOKORB® TYP KF 'VTE,

Instrukcjo montazu na placu budowy

y N
4Schock

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP KF VIE,

Lista kontrolna

>

68

(zy przy wymiarowaniu ztgcza Isokorb® uwzgledniono nosnosci obliczeniowe?

(zy uwzgledniono przy tym systemowq dtugosc wspornika?

(zy przy wyborze tablicy nosnosci uwzgledniono otuling betonowq i miarodajng klase betonu?

(zy uwzgledniono maksymalne dopuszczalne rozstawy szczelin dylatacyjnych?

(zy dla balkondw podpartych 2- lub 3-stronnie wybrano typ potqczenia bez zakleszczeri (ew. typ V, typ QPZ)?

(zy podczas obliczania odksztatcenia catosci konstrukeji uwzgledniono dodatkowe odksztatcenie od elementéw
Schick Isokorb®?

(zy uwzgledniono kierunek odprowadzenia wody dla danej wartosci przewyiszenia?

(zy nosnosci graniczne plyt zostaty sprawdzone na Vgy?

(zy uwzgledniono warunki przyczepnosci zbrojenia?

(zy zdefiniowano odpowiednie wymagane zbrojenie tqczqce realizowane na budowie z uwzglednieniem klasy stali?

Czy w przypadku balkonu naroznego uwzgledniono minimalng grubos$¢ ptyty (= 180 mm) i wymagang 2. warstwe (-CV50)?

(zy w przypadku potqczenia z przesunigciem wysokosci lub potgczenia do Sciany uwzgledniono wymagang geometrig
elementéw budowlanych?

(zy znane sq wymagania dotyczqee ochrony przeciwpozarowej i czy uwzgledniono je przy wyborze typu (-F 90)?

(zy w przypadku elementéw F 90 uwzgledniono zwigkszong minimalng grubos¢ ptyty (typ Q, typ V)?

I I I U N

I A I I B
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4Schock

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Schéck Isokorb® typ K-Eck

Lelbet/Zelbet

Spis tresci Strona
Utozenie elementow/Wskazéwki 70
Tabele nosnosci 71
Utozenie zbrojenia Schick Isokorb® typ K20-Eck-CV30 72
Utozenie zbrojenia Schick Isokorb® typ K30-Eck-CV30 73
Utozenie zbrojenia Schack Isokorb® typ K50-Eck-CV30 74
Instrukcja montazu/Wskazéwki 75-76
Lista kontrolna 77
Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30 22-123
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SCHOCK ISOKORB® TYP K-ECK IE

Utozenie elementéw/Wskazéwki

1
Klasa betonu = B 25

i
Klasa betonu = B25
zalecane (przy X(4) = B30

S 4N oSV I
5 0 TR0 80| 00 iR
=230 =230 |

Jako vzupetnienie dla Schack Isokorb® typ K przy balkonach Grubase plyly balkonowe; h = 180 mm
naroznikowych stosuje sig Schick Isokorb® typ K-Eck:
: Balkon
| typ K typ KEck”
typ K20-CV30 = typ K20-Eck-CV30 I
typ K30-CV30 = typ K30-Eck-CV30 : iz. warstwo
typ K50-CV30  — typ K50-Eck-CV30 i
i "1, 1 2. warstwy nie mozna zamieniac! /] "
. . , . . ’ typ K-CV50
Kazdy element typu Eck sktada sie z 2 czesci: ! (2. warshwa)
elementu 1 warstwy i elementu 2 warstwy. | I
Za elementem 2. warstwy niezbedny jest element I Sirop
Schick Isokorb® typ K-CV50 (2. warstwa). : i
Rozstaw szczelin dylatacyjnych - zobacz strona 56.
é” Ibrojenie zawieszajqce od strony balkonu oraz wzmocnienie krawedzi jest zintegrowane fabrycznie.
<
2
=
N
Isokorb® - utoienie elementéw po stronie ptyty stropowej
Lwarstwa  ggon Strop 2 warstwa  Bglkon Strop
| | |

i
Klasa betonu = B25
zalecane (przy XC4) = B30

Klasa betonu = B 25

7

Przekrdj przez element 1. warstwy przy, Scianie z izolacjq zewngtrzng

Przekrdj przez element 2. warstwy przy, Scianie z izolacjg zewngtrzng

l.warstwa  Bglkon Strop
|

2.warstwa  Balkon Strop

h | h |
Klasa betonu = B25 Klasa betonu = B 25 Klasa betonu = B25 Klasa betonu = B 25
zalecane (przy X(4) = B30 zalecane (przy X(4) = B30
LS LA
80 | 200 | 130 80 | 200 | 130
] 2310 =310

Przekrdj przez element 1. warstwy przy Scianie jednowarstwowej

Wskazowki

Przekrdj przez element 2. warstwy przy Scianie jednowarstwowej

P> Przy stosowaniu Schick Isokorb® typ K30-Eck-CV30 i typ K50-Eck-CV30 dla zakotwienia dolnych pretow Sciskanych @ 14 mm migdzy izolacjg i
plytq stropowq wymagana jest wolna przestrzedi co najmniej 200 mm. Nie jest to konieczne w przypadku Schack Isokorb® typ K20-Eck-CV30.
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y N
4Schock

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

SCHOCK ISOKORB® TYP K-ECK IE

Tabele nosnosci

Schiick Isokorb® K20-Eck-CV30 K30-Eck-CV30 K50-Eck-CV30
typ 1. warstwa 2. warstwa 1. warstwa 2. warstwa 1. warstwa 2. warstwa
Dhugos¢ elementu [mm)] 500 500 620 620 620 620
Prety rozciggane 898 898 5014 5014 6214 69 14
Prety $ciskane - - 3014 3014 4914 4914
toiysko oporowe 5 5 6 6 6 6
Prety nasiby/h = 180-190mm 398 388 3B8+2010 | 388+2010 | 428+2810 | 488+2010
poprzeczne | > 200 mm 3P8 3P8 3P8+2012 3P8+2912 4p8+2012 4p8+2012
Otulina betonowa ¢, 30
K20-Eck-CV30... K30-Eck-CV30... K50-Eck-CV30... 3
Grubos¢ plyty Nosnos¢ na element Grubos¢ plyty Nosnos¢ na element Grubos¢ ptyty Nosnos¢ na element =
balkonowej Mg Vi balkonowej Mg Vi balkonowej Mgg Vrd E
h [mm] [kNm] [kN] h [mm] [kNm] [kN] h [mm] [kNm] [kN] =
180 -16,0 +31)1 180 -249 +71,5 180 -28,6 +81,8
190 -17,1 +31,] 190 =275 +71,5 190 -31,6 +81,8
200 -19.4 +31] 200 -30,2 +89,4 200 -34,6 +99,7
210 -21,2 +31)1 210 -32,8 +89,4 210 31,6 +99,7
220 -22.9 +31)1 220 -35,4 +89,4 220 -40,6 +99,7
230 -24,6 +31)1 230 -38,1 +89,4 230 -43,6 +99,7
240 -26,3 +311 240 -40,7 +89,4 240 -46,6 +99,7
250 -28,0 +311 250 -43,3 +89,4 250 -49.6 +99,7
Otulina betonowa ¢, 30
K20-Eck-CV30... K30-Eck-CV30... K50-Eck-CV30...
Grubos¢ plyty Nosnos¢ na element Grubos¢ plyty Nosnos¢ na element Grubos¢ ptyty Nosnos¢ na element
balkonowej Mgg Vi balkonowej Mg Vaa balkonowej Mg Vi
h [mm] [kNm] [kN] h [mm] [kNm] [kN] h [mm] [kNm] [kN]
180 -16,0 +37,3 180 -30,4 +78,6 180 -34,8 +91,]
190 177 +37,3 190 -33,6 +78,6 190 -38,4 +91,]
200 -194 +37,3 200 -36,8 +106,9 200 -42,0 +119,3
210 -21,2 +37,3 210 -40,0 +106,9 210 -45,7 +119,3
220 -22.9 +37,3 220 -43,2 +106,9 220 -493 +119,3
230 -24,6 +37,3 230 -46,4 +106,9 230 -53,0 +119,3
240 -26,3 +37,3 240 -49.6 +106,9 240 -56,6 +119,3
250 -28,0 +37,3 250 -52.8 +106,9 250 -60,3 +119,3
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP K20-ECK-Cv30 TE,

Utozenie zbrojenia

1200

1200
560 580 60
103 54 46 5 4654 100 73 50
808
balkon 308
- Typ K206k V30 1. warstwo
gpg 328

Typ K20-Eck-CV30
2. warstwa

strop

Rzut poziomy: Schaick Isokorb® typ K20-Eck-CV30

Plan zbrojenia

Poz. @
2x5®12/100 mm

L = dugos¢ wspornika -
70 mm

Poz. @
5@ 12/100 mm
L = 2 x dtugos¢ wspornika

Poz. ®©

2x5® 12/100 mm

L = dtugos¢ wspornika -
70 mm

Poz. ®
5@ 12/100 mm
L =2 x dhugosc wspornika

goma warstwa kierunek x:

gorna warstwa kierunek y:

Poz. ® 59 12
L =2 x dtugosc wspornika

balkon

Poz. D58 12
L = dtugos¢ wspornika -
70 mm

Poz. @50 12
L =2 x dtugos¢
wspornika

S

A

hack Isokorb® typ K20-CV50

Pz @59 12 I
L = dtugos¢ wspornika -
70 mm

Poz @59 12

L = dtugos¢ wspornika -70 mm

 Schack Isokorb™ typ K20-CV30

strop

Poz. O 5P 12

Ibrojenie tgczqce wykonane na budowie (gdrma warstwa w obszarze Schick Isokorb® typ K20-Eck-CV30)
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SCHOCK ISOKORB® TYP K30-ECK-Cv30 (TEs { Schock

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Utozenie zbrojenia

1780
850 700 230
04090 90 190 180 |30
1 1
50 14
balkon
3014
TYP K30-Eck-CV30 2o ]Ou 398
2012
1. warstwa
2910 TYP K30-Eck-CV30
320U 9 i // 2. warstwa

=3l | 1 T

& )
S — ] =
~ o 5

= ~

I
2

S b = =

=3 -~
o [B | N
2 50 14 398 strop

Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ K30-Eck-CV30

Plan zbrojenia

|
|
|
) wwa kierunek x Poz.® 62 14 Poz. O 6@ 14 i
gorna warstwo kierunekx:| | 'y g oce L = dhugos¢ wspornika - I
Poz. @ ol P
2x6 @ 14/100 mm balkon L =2 x dhugos¢ iko!
= dtugos¢ wspornika - ARG SpOmIe,
70 mm S
Pz@ @l
6214/100mm )
L=2xdogoscwsponika | [ 0[N
g Schaick Isokorb® typ K30-(V50

gorna warstwa kierunek y: | = —
Poz. ®
2x69 14/100 mm = e S —_
= dtugosc wspornika -
70 mm -_—- H— H — H H H e
Poz. @ 62 14 S Poz.@é'?) 14 . '
Poz. ® T ; ] L = dtugos¢ wspornika -70 mim
L = dtugos¢ wspornika - S ;
69 14/100'er ~ 170mm B strop | y
L = 2 x dlugos¢ wspornika B

Ibrojenie fgczqce wykonane na budowie (gérna warstwa w obszarze Schiick Isokorb® typ K30-Eck-CV30)

U Dlah =200 mm
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SCHOCK ISOKORB® TYP K50-ECK-CV30 'HTE,

Utozenie zbrojenia

2x7® 14/100 mm
= dtugos¢ wspornika -
70 mm

1780
850 700 230
80 40 90 90 100 90 90 90 130
a1 T T a1
6P 14
balkon
4914
= TYP KSOEkCV30 2010
1. warstwa 2912 28
2910 TYP K50-Eck-CV30
491 / 2. warstwa
5 i
= s(g
D ~| L
o= 1
~ =
=
= S
e =
= | strop
S 6214 498
Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ K50-Eck-CV30
Plan zbrojenia
Poz. @72 14 Poz. O 70 14 :
gorna warstwa kierunekx: | | =9 dlugose L = dtugos¢ wspornika -70 mm |
@ wspornika l| Poz. @79 14
: balkon | L =2 x dugos¢ wspornika
|
|

Poz. @
7% 14/100 mm
L = 2 x dtugos¢ wspornika

gorma warstwa kierunek y: | == =

Poz. ® — i I

278 14/100 mm . i I L

L = dugos¢ wspornika - I

70 mm - S=SS U U
i ‘I‘I ‘I‘ P @7 14 !

Poz ©® Poz. O 79 14 ) S L = dtugos¢ wspornika -70 mm !

79 14/100 mm = dtugos¢ wspornika 3

L =2 x dhugos¢ wspornika -70 mm. ;% strop | AY
E Poz. D7 P 14 |
= | [ L= dtugosc wspornika -70 mm

L | —

Ibrojenie tgczqce wykonane na budowie (géma warstwa w obszarze Schick Isokorb® typ K50-Eck-CV30)

" Dlah =200 mm
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SCHOCK ISOKORB® TYP K-ECK [E3E, { Schock

po prostu budowat lepie;

Instrukeja montazu .
SCHOCK ISOKORB®

&_%lf‘b_%;

& &

K20-Eck | 130-FcT| /K58

<150 mm ’*T_T—T >100mm

e (&)

-—
D
)
D
‘N

~
-—
D
-
D
‘N

WE S E

>100mm

Dl B DL

N
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TYP KECK

Instrukcja montazu/Wskazowki

X3

SCHOCK ISOKORB®

)

OOV

WO

owki

Wskaz

P> Throjenie tqczgce wykona¢ wg zalecenia projektanta.

P> Aby elementy Schack Isokorb® nie przemieszczaly sie

podczas betonowania, nalezy zalewac je réwnomiernie

7 obu stron zageszczajqc mase betonowg.

wykona¢ wg zalecenia projektanta lub kierownika

budowy.
P> Maksymalny rozstaw szczelin dylatacyjnych - zobacz

P> Przewyiszenie ptyty balkonowej i otuling betonowq

strona 56.

yt w stanie granicznym

t

P> Obcigzenie sitq poprzeczng p

3 Vg

’

nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0

i
0

v
g
- %\\Q»fz

1oq[87/4eqje7
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SCHOCK ISOKORB® TYP K-ECK TETE, { Schock

M
. o prostu budowa¢ lepiej
Lista kontrolna Pe Pre: P'e|
SCHOCK ISOKORB®

> (zy przy wymiarowaniu ztgcza Isokorb® uwzgledniono nosnosci obliczeniowe? D
> (zy uwzgledniono przy tym systemowq dtugos¢ wspornika? D
> (zy przy wyborze tablicy no$nosci uwzgledniono otuling betonowq i miarodajng klase betonu? D
> (zy uwzgledniono maksymalne dopuszczalne rozstawy szczelin dylatacyjnych? D
> (zy dla balkondw podpartych 2- lub 3-stronnie wybrano typ potqczenia bez zakleszczer (ew. typ V, typ QPZ)? D

> (zy podczas obliczania odksztatcenia catosci konstrukeji uwzgledniono dodatkowe odksztatcenie od elementéw D _

. (-3

Schick Isokorh®? =

<

=

> (zy uwzgledniono kierunek odprowadzenia wody dla danej wartosci przewyiszenia? D =
> (zy nosnosci graniczne ptyt zostaty sprawdzone na Vgy? D
> (zy uwzgledniono warunki przyczepnosci zbrojenia? D
4 (zy zdefiniowano odpowiednie wymagane zbrojenie tqczqce realizowane na budowie z uwzglednieniem klasy stali? D
> (zy w przypadku balkonu naroznego uwzgledniono minimalng grubos¢ ptyty (= 180 mm) i wymagang 2. warstwe (-CV50)? D
> (zy w przypadku potqczenia z przesunigciem wysokosci lub potgczenia do Sciany uwzgledniono wymagang geometri D

elementéw budowlanych?

> (zy znane sq wymagania dotyczqee ochrony przeciwpozarowej i czy uwzgledniono je przy wyborze typu (-F 90)? D
4 Czy w przypadku elementéw F 90 uwzgledniono zwigkszong minimalng grubos¢ ptyty (typ Q, typ V)? D
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A
SCHGCK ISOKORB® TYP K-HV, TYP K-BH, { SChOCk

- - po prostu budowat lepie;
TYP K-WO I TYP KWU - i
e SCHOCK ISOKORB

Schiick Isokorb® typ K-HV
Spis tresci Strona
Schick Isokorb® typ K-HV-CV30 do obnizonego balkonu 80
Schick Isokorb® typ K-BH-CV30 do podwyzszonego balkonu/Wskazéwki montazowe 81
Schick Isokorb® typ K-W0-CV30 i typ K-WU-CV30 do potaczenia ze Sciang zelbetowa 82
Opis produktu/Tabele nosnosci/Wskazowka 83-84
Przewyiszenie/Przyktad wymiarowania/Wskazowki 85
Ibrojenie tqczqce 86
Instrukcja montazu 87 - 88
Lista kontrolna 89
Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30 22-23
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SCHOCK ISOKORB® TYP K-y TH'TE,

Do obnizonego balkonu

Element standardowy Schack Isokorb® typ K-CV30

Warunek: HV < hy - ¢, - d, - ¢
z HV = rdznica wysokosci Bolkon >
o = grubosé stropu f
= otulina befonowa na zewngtrz
= $rednica preta rozcigganego Isokorh®
= otulina betonowa wewngtrz
= grubos¢ ptyty balkonowej
= dtugos¢ zaktadu pretow

Strop

Przyk’rad: Schock Isokorb® typ K50-CV30 Przy uktadaniu plyty prefabrykowanej w stropie
hD= 180 mm, (P 30 mm, dS =8 mm, ¢; = grubosc phyty prefabrykowanej + d,.

G= 30 mm Schéck Isokorb® typ K-CV30 (element standardowy)
maks. HV =180 - 30 - 8 - 30 = 112 mm

- Wymagane jest zbrojenie strzemionami dla przekierowania sity rozciggajqcej w strop (gérna dtugos¢ ramienia 1.). Wymiarowanie zbrojenia
strzemionami na catkowity moment i site poprzeczng w potgczeniv.

- Ialecane: szerokos¢ podciggu = 200 mm

- Ibrojenie tgczqce od strony balkonu wykona¢ wedtug strony 57.

- Iatozenia dotyczqce przewyiszenia - zobacz strony 40 - 55.

- Tablica no$nosdi - zobacz strony 40 - 54.

Zelbet/Zelbet

Element z petlq Schack Isokorb® typ K-HV-CV30

Jesli nie zostat spetniony warunek HV < hy - ¢, - d; - ¢, mozna wykona¢ potqczenie przy pomocy

wariantow Schock Isokorb® K-HV10-CV30 przy réinicy wysokosci do 90 mm do 140 mm ew.
K-HV15-CV30 przy réinicy wysokosci od 150 mm do 190 mm

Inne rdznice WYSOkOSCI na zamowienie h=160-220 mm _
Balkon py g = ‘
S| = S T
[ d, =
2 |
i ., I
=l ! =70 S
| . i s o
i " = il
: =220 ™
| N Strop

Schick Isokorb® typ K-HV-CV30

Wymiarowanie dla zbrojenia strzemionami na moment i site poprzeczng od ptyty balkonu.

- Dtugosci pretéw rozcigganych Schack Isokorb® odpowiadajq wymaganej dtugosci zaktadu ..

- Ibrojenie tqczqce wykona¢ wedtug strony 83 + 86.

Wymagane zbrojenie poprzeczne w obszarze zaktadu pretow nalezy obliczy¢ zgodnie z normg PN-B-03264.
Dane dotyczqce przewyzszenia oraz tablice no$nosci - zobacz strony 83 - 84.
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SCHOCK ISOKORB® TYP K-BH (TE, { SChOCk

MODUL
po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Do podwyiszonego balkonu/Wskazdwki montazowe

Element z petlq Schick Isokorb® typ K-BH-CV30

Warianty Schick Isokorb® K-BH10-CV30

K-BH15-CV30 h=160- 220 mm

Balkon Strop

30

Schéck Isokorb® typ K-BH-CV30

- Wymiarowanie dla zbrojenia ze strzemion na moment i site poprzeczng w potqczeniv.

- Diugosci pretow rozcigganych Schick Isokorb® odpowiadajg wymaganej dtugosci zaktadu .
- Ibrojenie tgczqce wymiarowa¢ wedtug strony 83 + 86.

- Wymagane zbrojenie poprzeczne w strefie zaktadu obliczy¢ zgodnie z normg.

- Konstrukcyjne zbrojenie skosne A (poz. ®) zobacz strona 86.

- Dane dotyczqce przewyzszenia oraz tablice nosnosci - zobacz strony 83 - 84.

Lelbet/Zelbet

Wskazowki montazowe

P W przypadku elementow o konstrukcji wg strony 80 i 81 nalezy najpierw utozy¢ Schack Isokorb®, a dopiero potem zbrojenie dolne i gdrne.

P> W przypadku gdy ptyta balkonowa bedzie elementem prefabrykowanym, Schick Isokorb® nalezy zabetonowac juz w zaktadzie prefabrykacii.
W przeciwnym wypadku nalezy zostawic szczeling o szerokosci min. 100 mm (Szczelina $ciskana patrz str. 58)

8l





Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP K-WO | TYP K-WU Eﬁ

M

Do potgczenia ze $ciang zelbetowq

Potqczenie ze $ciang w gore przy pomocy Schack Isokorb® typ K-WO0-CV30

h=160-220 mm

Balkon

700

G‘“\wge §aany

400

| #
=
.

min. 220 °°

80 =720
Schick Isokorb® typ K-WO0-CV30
Dfugosci pretow rozcigganych Schack Isokorb® odpowiadajq wymaganej dtugosci zaktadu 1.
Ibrojenie tgczqce od strony balkonu wymiarowa¢ wg strony 83.
Wymagane zbrojenie poprzeczne w strefie zaktadu obliczy¢ wg normy.
Elementy dla Scian o grubosci < 220 mm dostepne na zaméwienie.
Tablica no$nosci - zobacz strona 83.
Potqczenie ze $ciang w dot Schick Isokorb® typ K-WU-CV30
Balkon I 700 >/ '
i N
=l &
Grubost sdony i REE
min. 990 mm ; N g
h-160-22 T H
- 160-220 mm 80 =20 '\Plzerwu robocza

82

Schick Isokorb® typ K-WU-CV30

Dhugosci pretow rozcigganych Schack Isokorb® odpowiadajg wymaganej dtugosci zaktadu .
Ibrojenie tgczqee od strony balkonu wymiarowa¢ wg strony 83.

Wymagane zbrojenie poprzeczne w strefie zaktadu obliczy¢ wg normy.

Elementy dla Scian o grubosci < 220 mm dostepne na zaméwienie.

Tablica no$nosci - zobacz strona 83.






SCHOCK ISOKORB® K-HV, K-BH, K-W0, K-WU
Opis produktu/Tabele nosnosci ﬂ

y N
4Schock

po prostu budowat lepie;

K20-HV10,/15-CV30 K30-HV10,/15-CV30 K50-HV10/15-CV30 K60-HV10/15-CV30
Schigck Isokorh® typ K20-8H10/15-CV30 K30-8H10/15-CV30 K50-BH10/15-CV30 K60-H10/15-CV30
K20-W0,/WU-CV30 K30-W0,/WU-CV30 K50-W0,/WU-CV30 K60-W0,/WU-CV30
Dugosc¢ elementu [m] 1,00 1,00 1,00 1,00
Prety rozciggane 5010 7910 10210 13910
Prety na sity poprzeczne 4o 6 6D 6 6P 6 798
toiysko oporowe [szt.] 5 7 10 16
Strzemiona specjalne - - - 4
Wymiarowanie zbrojenia fqczqcego przy 100% obcigzeniv momentem "
Poz.(D: Strzemie wsuwane D6 D6 26 26

Poz.®: Strzemig?

wym. o5 =@ 10/100 mm

wym. ag =@ 12/100 mm

wym. og =@ 14/100 mm

wym. o5 = @ 14/80 mm

Klasa betonu = B25
Otulina betonowa c, 30

K20-HV10-CV30-... K20-HV15-CV30-... K30-HV10-CV30-... K30-HV15-CV30-...
K20-BH10-CV30-... K20-BH15-CV30-... K30-BH10-CV30-... K30-BH15-CV30-...
K20-WO0-CV30-... K20-WU-CV30-... K30-WO-CV30-... K30-WU-CV30-..
Grubos¢ phyty MRy Vid Wspétezynnik Grubosc plyty Mpg VR Wspétezynnik
balkonowej [kNm/m] [kN/m] | przewyiszenia tan o’ balkonowej [kNm/m] [kN/m] | przewyiszenia tan o)
h [mm] (%] h [mm] (%]
160 -149 +28,0 1,0 160 -20,8 +42,0 1,0
180 -18,3 +28,0 08 180 -25,6 +42,0 08
200 -7 +28,0 0,7 200 -30,4 +42,0 07
220 -25] +28,0 0,6 220 -351 +42,0 0,6
K50-HV10-CV30-.. K50-HV15-CV30-... K60-HV10-CV30-... K60-HV15-CV30-...
K50-BH10-CV30-... K50-BH15-CV30-... K60-BH10-CV30-... K60-BH15-CV30-...
K50-W0-CV30-... K50-WU-CV30-... K60-W0-CV30-.. K60-WU-CV30-...
Grubos¢ phyty Mgy VRd Wspétczynnik Grubos¢ plyty MRy Vid Wspétezynnik
balkonowej [kNm/m] [kN/m] | przewyiszenia tan o balkonowej [kNm/m] [kN/m] | przewyiszenia tan o’
h [mm] [%] h [mm] [%]
160 -29,7 +42,0 1,0 160 -355 +49.8 1,0
180 -36,5 +42,0 08 180 -43,7 +498 08
200 -43,4 +42,0 0,7 200 -51,8 +49,8 07
220 -50,2 +42,0 0,6 220 -60,0 +49,8 0,6

"Zbrojenie dla potgezenia na zaktad zgodnie ze statykg lub wedtug strony 57.
3 Wspdtczynnik przewyzszenia nalezy zastosowac zgodnie z przyktadem na stronie 85.

2Poz.@: Strzemiona wymagane tylko dla typdw K-HV.
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® K-HV, K-BH, K-W0, K-WU

Opis produktu/Tabele nosnosci/Wskazéwka

m

M

Klasa betonu > B30
Otulina betonowa c, 30

K20-HV10-CV30-... K20-HV15-CV30-... K30-HV10-CV30-.. K30-HV15-CV30-..
K20-BH10-CV30-... K20-BH15-(V30-... K30-BH10-CV30-... K30-BH15-(V30-...
K20-W0-CV30-.. K20-WU-(V30-... K30-WO0-CV30-... K30-WU-CV30-...
Grubos¢ phyty Mgy Vid Wspétczynnik Grubosc ptyty Mgy VRd Wspétezynnik
balkonowej [kNm/m] [kN/m] | przewyiszenia tan o” balkonowej [kNm/m] [kN/m] | przewyiszenia tan o'

h [mm] [%] h [mm] [%]

160 -149 +28,0 10 160 20,8 +42,0 10

180 -18,3 +28,0 08 180 -25,6 +42,0 0,8

200 -21,7 +28,0 07 200 -30,4 +42,0 0,7

220 -251 +28,0 0,6 220 -35,1 +42,0 0,6
K50-HV10-CV30-.. K50-HV15-CV30-... K60-HV10-CV30-.. K60-HV15-CV30-...
K50-BH10-CV30-... K50-BH15-CV30-... K60-BH10-CV30-... K60-BH15-CV30-...
K50-WO-CV30-... K50-WU-CV30-... K60-WO0-CV30-.. K60-WU-CV30-..

Grubos¢ phyty Mg VRd Wspétczynnik Grubosc ptyty Mg VR Wspétezynnik
balkonowej [kNm/m] [kN/m] | przewyiszenia fan o balkonowej [kNm/m] [kN/m] | przewyzszenia tan o

h [mm] [%] h [mm] [%]

160 29,7 +42,0 1,0 160 -38,6 +49,8 1,0

180 -36,5 +42,0 08 180 -47,5 +49,8 08

200 -43.4 +42,0 0,7 200 -56,4 +49,8 0,7

220 -50,2 +42,0 0,6 220 -65,3 +49,8 0,6

Na zaméwienie: otulina betonowa ¢,50

Wskazdwka

P> Obcigzenie sitq poprzeczng plyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vpy.

"Wspdtczynnik przewyzszenia nalezy zastosowac zgodnie z przykfadem na stronie 85.
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A
SCHOCK ISOKORB® TYP K-HV, K-BH, K-WO, K-WU { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Przewyiszenie/Przyktad wymiarowania/Wskazowki

Przewyiszenie

Wartosci przewyiszenia podane w tablicach nosnosci (str. 34 - 44) wynikajg wytqcznie z odksztatcenia Schick Isokorb® przy 100% wykorzystaniu
naprezenia stali fyd = 435 N/mm?. Catkowite przewyzszenie szalunku ptyty balkonowej wynika ze zsumowania przewyiszenia obliczonego wedtug
PN-B-03264 i przewyzszenia wynikajgcego za zastosowania Schick Isokorb®.

Przewyiszenie szalunku balkonu podane w projekcie konstrukcji nosnej/w planach wykonawczych (podstawa: obliczenie cotkowitego odksztatcenia
7 plyty wspornikowej + kat skretu stropu + Isokorb®) nalezy zaokrqgli¢ w taki sposob, aby zachowa¢ planowany kierunek odprowadzenia wody
(zaokrgglenie w gére przy odprowadzeniu wody do fasady budynku, zaokrgglenie w dot przy odprowadzeniv wody do kofica ptyty wspornikowe;).

Przewyzszenie (u) na skutek zastosowania Schick Isokorb®

L, Nosnosci obliczeniowe wymiarowania odnoszq si
u = [wartos¢ tabelaryczna « I + (myy /mgg)] + 10 [mm]

do $rodka Sciany.

l, dtugosc wspornika [m] " i r-ﬁ_"—|

My miarodajny moment zginajgcy w celu okreslenia :: 7 I
przewyiszenia G od Schack Isokorb®. i —:;—I
Wtasciwy dobér kombinacji obcigzen ustala projektant. T ¥ - v

Meg Maksymalnie dopuszczalny moment dla Schack Isokorb® i
typ K (zobacz strona 34 - 44).

Lelbet/Zelbet

Przyktad wymiarowania Schiick Isokorb® :

wybrano:  Klasa betonu ptyty balkonowej: B30 (klasa XC4) wybrano: Schack Isokorb® typ K50-HV10-CV30-h180
Klasa betonu ptyty balkonowej: B25 (miarodajne dla wymiarowania) My =-36,5kNm/m (zobacz strona 83) > myy
Otulina betonowa: ¢, = 30 mm Vog  =+42,0kN/m  (zobacz strona 83) > vy
tano =0,8% (zobacz strona 83)

dtugos¢ wspornika I =19m

6rubost phty balkonowei b =180 mm wybrana kombinacja obcigzeri na przewyzszenie

w potqezeniu z Schick Isokorb®: g + q/2

Latozenie obcigzen  Plyta balkonowa i oktadzina g = 5,7 kN/m? My = 10 -0+ v0 - 0/2) - /2 g - g -]
?t:) cliqz: nLe l)]rzegowe 15K/ my = -[(1+57+13-50/2)-1,9/2+13-15-19]
alustrada g = 15kN/m B
Obcigzenie uzytkowe g =50kN/m’ 20,9 kNm/m

u =[fana - Iy - (myy/ mgg)] - 10 [mm]

v =[0,8-1,9-(20,9/36,5)] - 10=9 mm

mgg = -[(vg - 9+ vq- ) - /2 vep - og - i/

meg= [0+ 57+13-50)-1,9/2+13-15-19]
=-26,8 kNm/m

Ve (v 0+ g o) - et ver - OR

vig =(L1- 57+13-50)-19+13-15=+26,2kN/m

Wskazowki

P> W przypadku zréznicowanej klasy betonu (np. balkon B30, strop B25) miarodajny dla wymiarowania Isokorb® jest beton nizszej klasy.

P> Obcigzenie sity poprzecznej ptyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vg

Ze wzgledu na dopuszczalne ugiecia, maksymalne dtugosci wspornika max |, [m] wynoszq:

Grubos ptyty balkonowej h [mm)
Otulina betonowa 160 180 200 220 240
¢, =30 mm 1,75 2,00 2,25 2,50 2,70
¢, =50 mm - 1,70 1,90 2,10 2,40
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SCHOCK ISOKORB® K-HY, K-BH, K-W0, k-wy IE:

Lbrojenie tqczqce

Lbrojenie fqczqce dla Schack Isokorb® typ K-HV

Przekroj: Przekréj A-A:
—:"’ | Prety rozciggane
Balkon Vi j foz. © |Psok0rb® y
. . ; ‘ rety na sity poprzeczne

! A —= Poz. @ | : ; . Isokorb®

| ; ! Tbrojenie wzdtuine

! : /= ' 4 siatki zbrojeniowej

| Ipoz. D — | tozysko oporowe

i ! Strop | Isokorh®

' | Throjenie poprzeczne

i Al : siatki zbrojeniowej

Klasa befonu = B25 Klosa befonu = B25 Ibrojenie wzduzne

zalecane (przy X(4) = B30 BB ® e N smtk! zbr0|en|0we|

Ihrojenie wzdtuine Py —— Ibroenie poprzeczne

— Gérne zhrojenie z pretow lub siatki Zhroieniowei Pz L siatki zbrojeniowej
= siatki zbrojeniowej ! ! | \1w STrzem:e 19 6nalezy dodutkol\('vo zuanon;gwuc’
e 8 -0 T xpo lewej i 1 x po prawej na krawedzi ptyty
E Pz, ! < ls \:\ P —— | T
= . Tbrojenie poprzeczne
= Dolne zbrojenie siatki zbrojeniowej

7 siatki zbrojeniowej

- @ Minimalne zbrojenie dla zapewnienia przeprowadzenia sit
2 elementu Isokorb® (wym. A). Pozostate obciqzenia np.
w wyniku przeniesienia momentdw zamocowania/sity
poprzecznej ze stropdw na podcigg, wynikajqcej z rozstawu
podpér podciggu, a réwniez momentéw skrecajgcych
w podciggu - nalezy koidorazowo uwzglednic w
obliczeniach.

- Ibrojenie tqczgee - zobacz tabelg na stronie 83

Ibrojenie tqczqce dla Schack Isokorb® typ K-BH

Balkon Strop

Konstrukcyjnie:
Ibrojenie skosne A

| =220

30
(BH10)
(BH15)

N
100
150

Poz. @

=160

|
i
|
i Poz. ®

Poz. @ — |

“Klasa betonu = B25
zalecane (przy X(4) = B30

Klasa betonu = B25

"' Ostatni pret poprzeczny siatki utozy¢ mozliwie blisko fozyska oporowego. Jesli to niemozliwe, nalezy dodatkowo dozbroi¢ pretem @ 8 mm
% W przypadku gdy szerokos¢ podciagu > 220 mm lub nie wystepuje taczenie zaktadkowe pretéw rozciqganych Schick i gomego zbrojenia stropu nalezy zastosowac stizemiona - zob. strona 83.
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A
SCHOCK ISOKORB® TYP K-HV, K-BH, K-WO, K-WU { SChOCk

po prostu budowat lepie;

Instrukeja montazu .
SCHOCK ISOKORB®

Lelbet/Zelbet
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SCHGCK ISOKORB® TYP K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Instrukcja montazu

1oq[87/4eqje7
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A
SCHOCK ISOKORB® TYP K-HV, K-BH, K-WO, K-WU { SChOCk

Lista kontrolna ﬂ po prostu budowat lepie;
> (zy przy wymiarowaniu ztgcza Isokorb® uwzgledniono nosnosci obliczeniowe? D
> (zy uwzgledniono przy tym systemowq dtugos¢ wspornika? D
> (zy przy wyborze tablicy no$nosci uwzgledniono otuling betonowq i miarodajng klase betonu? D
> (zy uwzgledniono maksymalne dopuszczalne rozstawy szczelin dylatacyjnych? D
> (zy dla balkondw podpartych 2- lub 3-stronnie wybrano typ potqczenia bez zakleszczer (ew. typ V, typ QPZ)? D
> (zy podczas obliczania odksztatcenia catosci konstrukeji uwzgledniono dodatkowe odksztatcenie od elementéw D

Schéck Isokorb®?

Lelbet/Zelbet

> (zy uwzgledniono kierunek odprowadzenia wody dla danej wartosci przewyiszenia? D
> (zy nosnosci graniczne ptyt zostaty sprawdzone na Vgy? D
> (zy uwzgledniono warunki przyczepnosci zbrojenia? D
4 (zy zdefiniowano odpowiednie wymagane zbrojenie tqczqce realizowane na budowie z uwzglednieniem klasy stali? D
> (zy w przypadku balkonu naroznego uwzgledniono minimalng grubos¢ ptyty (= 180 mm) i wymagang 2. warstwe (-CV50)? D
4 (zy w przypadku potqczenia z przesunigciem wysokosci lub potgczenia do Sciany uwzgledniono wymagang geometrig D

elementéw budowlanych?

> (zy znane sq wymagania dotyczqee ochrony przeciwpozarowej i czy uwzgledniono je przy wyborze typu (-F 90)?

L

4 Czy w przypadku elementéw F 90 uwzgledniono zwigkszong minimalng grubos¢ ptyty (typ Q, typ V)?

L
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y N
SCHOCK ISOKORB® TYP Q { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

=
Schack Isokorb® typ Q
Spis tresci Strona
Przyktady utozenia elementow i przekroje 92
Tabele nosnosci i przekroje 93-94
Rzuty poziome 95
Przyktady zastosowania 96-97
Ibrojenie na budowie 98
Momenty w potgczeniach mimosrodowych 99
Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazdwki 100
Instrukcja montazu 101 - 102
Lista kontrolna 103
Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30 22-23
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP Q

Przyktady utozenia elementow i przekroje

Modut HPA

Modut HPB

typ QP

|
|
(punktowo) | Szczeling
|
|
!

(punktowo)

|

|

do wypetnienia na |
budowie |
|

!

llustracja 1: Balkon podparty

\

| 1yp QP
(punkfowo)

typ Q+Q
Izolacja spoiny na budowie

typQ
Scigg ¥ (punktowo)

w pozycji dolnej

Modut HPB

Stup

d

pQ  gyp QP+QP
(punktowo)

typQ

s o

llustracja 3: Loggia wsparta frdjstronnie ze Sciggiem® oraz odrywajqcymi sitami

poprzecznymi

llustracja 4: Balkon podparty dwustronnie z dodatkowym stupem i odrywajqcymi sitami

poprzecznymi

Balkon

Balkon

Strop

llustracja 5: Balkon przy Scianie z izolacja zewnetrzng

llustracja 6: Balkon przy Scianie jednowarstwowej

Balkon ‘%%l Strop
Il

pANN

spoina elastyczna

/A

Spocznik
i

A7

llustracja 7: Balkon przy Scianie trojwarstwowej

llustracja 8: Spocznik przy Scianie jednowarstwowej

"W przypadku wystepowania sit poziomych rownolegle do Sciany zewnetrznej nalezy dodatkowo zastosowac moduty Schick HP (zobacz strony 115 - 120).
% W przypadku sit poziomych prostopadtych do Sciany zewnefrznej, wigkszych niz istniejqce sity poprzeczne, nalezy dodatkowo zastosowac moduty Schiick HP (na Stronach 115 - 120).
¥ Loggia ze Sciggiem - zobacz wskazowki na stronie 97.
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y N
SCHOCK ISOKORB® TYP Q, QP { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Pret na sity poprzeczne @ 6 mm: kofce zagiete od sirony stropu Wymlurowume na SIJ{Y PoPrzeune o
Do przenoszenia dodatnich sit poprzecznych dla podparcia liniowego

Tabele nosnosci i przekroje

Balkon Strop

Schick Lbrojenie Dhugos¢ [min. h|min.h| =B25 | = B30
Isokorh®  [Prety na sity| kozysko |elementu| FO | F90 | v, Vid

tozysko oporowe =<
\ \),& typ |poprzeczne |oporowe | [m] |[mm]|[mm]| [kN/m] |[kN/m]

160-250

== <! - —QIOEIE | 406 | 4 | 100 | 160 | 160 | 295 | +348
ST w | m [ " HHanggs | 56| 4 | L0 | 160|160 | +369 | 435
= 030 \@\}A 6P 6 4 1,00 | 160 | 160 | +443 | +52,2
Przekrdj: Schack Isokorb® typ Q10 do typ Q50 | 040\;@ 804 4 100 160 | 160 | +59, 695
Pret na sity poprzeczne @ 10, 12, 14 mm {050 18, 1006 4 1,00 | 160 | 160 | +738 | +86,9
polen Q0B [ 626 | 4 | 100 [ 160 | 160 | 773 | +927
o S E}}Q\ 5010 4 1,00 | 160 | 180 | +92,6 | +111]
= Q90 \“%E 6210 4 1,00 | 160 | 180 | +111,1 | +133,3 5
- = Q100018 | 5912 6 1,00 | 160 | 190 | +144)5 | +1733 2
E 1®] Ll QnogIs | 6212 | 6 | 100 | 160 [ 190 | #1734 | +2084 E
T ¢,"[mm] | Minimalna ofulina befonowa c, dla 3
Przekidj: Konstrukcja pretow na sty poprzeczne @ 10, 12, 14 mm przy min. h sokotbotyp | F0 |90 | podporda punkiowego
Pret na sily poprzeczne @ 8...% 12 mm: proste korce od strony stropu 010 do Q70 30 | 30
Balkon 080 do 090 17130
\ “T |uoodoamo | w0 |,
o przy min. h

Strop Do przenoszenia dodatnich sit poprzecznych dla podparcia punktowego

min h F90 - 250

tozysko oporowe Schisck Throjenie Dtugos¢ min. hmin.h| =B25 | = B30

Isokorh® |Prety na sity| tozysko |elementu| FO | F90 | Vi Vid

= J{LL typ | poprzeczne oporowe| [mm] |[mm] [mm]| [kN] | [kN]
Przekrdj: Schiick Isokorb® typ Q70 do typ Q110 przy min. h F90 = QP10 208 |1@12| 300 | 160 | 160 | +258 | +30,9
Pret na sity poprzeczne @ 8...% 14 mm: proste korice od strony stropu g 398 11912) 400 | 160 | 160 | 386 | +484
Balkon = QP30 498 2012 500 | 160 | 160 | +51,5 | +618
= QP40 2010 [ 1214 300 | 160 | 180 | +37,0 | +444

80

= QP50 3010 (212 400 | 160 | 180 | +555 | +66,6

£ P o w60 | 2012 |20712] 300 | 160 | 190 | +578 | +693
= tozysko oporowe “ = QP70 3912 [3@12| 400 | 160 | 190 | +86,7 | +104,0
E ,ILL = QP80 2014 | 2914 300 | 180 | 200 | +69,2 | +83,0
Przekrsj: Konstrukcio pretow na sity poprzeczne typ QP przy @ 10, 12, 1M mm przy min. h [~ QP90 3@14 3@ 14| 400 | 180 | 200 | +103,8 | +124,6
Pret na sity poprzeczne @ 8...2 14 mm: proste korice od strony stropu Schack ¢, [mm] Schiick ¢, [mm]
Balkon 100 \ Stop Isokorh® typ FO | F90 Isokorb®Typ | FO | F90
QP10 30 | 30 QP70 14130
g : QP20 30 | 30 QP80 | 30
E - QP30 30 | 30 QP90 30
g tovlapome QP40 17| 30 Minimalna otulina betonowa
050 7 1 30 ¢, dla podparcia punktowego

Przekrdj: Schack Isokorb® typ QP10 do typ QP90 przy min. h F90 QP60 14130 " przy min. h
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SCHOCK ISOKORB® TYP Q+Q, QP+QP, QPZ

Tabele nosnosci i przekroje

Prety na sity poprzeczne @ 6 mm: korice zagigte od strony stropu

Balkon Strop

>35

160-250

Wymiarowanie na sity poprzeczne

Schick Isokorb® do przenoszenia dodatnich i ujemnych sit poprzecznych
dla podparcia liniowego

80 155

Przekrdj: Schack Isokorb® typ Q10+Q10, typ Q30+Q30 i typ Q50+Q50

Schick Throjenie Dtugosc | min. h | min.h| =B25 | = B30

- Isokorb®  [Prety na sity| toiysko lelementu| FO | F90 | vy Vod
typ poprzeczne |oporowe| [m] | [mm] | [mm] | [kN/m]|[kN/m]

010+Q10 [TE| 2x4 D 6 4 100 | 160 | 160 | £29,5 | #34,8

QL Q00 T8 2x686 | 4 | 100 | 160 | 160 | +443 | £522
050+050\';§“\ 2x1006| 4 100 | 160 | 160 | £73,8 | 86,9

Prety na sity poprzeczne @ 8 - 12 mm: proste korice pretu od strony stropu

Zelbet/Zelbet

Schick Isokorb® do przenoszenia dodatnich i ujemnych sit poprzecznych
dla podparcia punktowego

Balkon Strop

Schiick Zbroienie Dlugoéc' min. h | min.h| =B25 | = B30

- Isokorb® |Prety na sity | tozysko [elementu| FO | F90 | Vg | Vg
= typ | poprzeczne |oporowe| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN]

1=

| e QP10+QP10| 2x29@ 8 (1@ 12| 300 | 160 | 160 | 258 | 30,9
sl ' al o la < QP40+QP40) 2x2@ 10| 1@ 14| 300 | 170 | 180 | 37,0 | 444
7 = QP60+QP60| 2x2@ 122 12| 300 | 180 | 190 | 57,8 | 69,3
Przekrdj: Schack Isokorb® typ QP10+QPT10 do QP70+QP70 przy min. h F 0 | QP70+QP70| 2x3® 12|3® 12| 400 180 | 190 | =86,7 | £104,]

Prety na sity poprzeczne @ 8 - 12 mm: proste korice pretu od strony stropu

(SN

min. h F90- 250

Balkon ’| 7| Strop

Przekrdj: Schack Isokorb® typ QP10+QP10 do QP70+QP70 przy min. h F 90

Prety na sity paprzeczne @ 8 .. @ 14 mm: proste kofce pretu od sfrany strop Schick Isokorb® do przenoszenia dodatnich sit poprzecznych dla podparcia
100 punktowego bez zakleszczen (zobacz strona 97)
Balkon

Schack Tbrojenie | Dtugosc | min. h [min.h| =B25 | = B30

EI Isokorb®  |Prety na sity| tozysko (elementu| FO | F90 | Vg Ved
2 typ | poprzeczne |oporowe | [mm] | [mm] |[mm]| [kN] | [kN]
< ‘ PZI0 | 298 -] 300 | 160 | 160 | +258 | +309
= — p QPZ40 | 26810 | - | 300 | 160 | 180 | 37,0 | +444

m WI60 | 2012 | - | 300 | 160 | 190 | +578 | +69,3

Przekrdj: Schack Isokorb® typ QPZ10, typ QPZ40, typ QPZ60, typ QPZ80 przy min. h F 90 QPZ 80 2914 - 300 | 180 | 200 | +692 | +83,0
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y N
SCHGCK ISOKORB® TYP Q, QP, QP+QP, QPZ { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Rzuty poziome

\\?{ | S §§ S
—
| =3
- /3’
\ < R
><\ ™ /—
N - = =
g S
— | /8
- T
el EIRNN 348 B0 | 15 =
} o
Rzut poziomy: Schaick Isokorb® typ Q10 Rzut poziomy: Schiick Isokorb® typ Q50 %
-
@
o~
o § — > _q
] 720 ] 720 ]
s = S Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ QP60
NS S (=3
\§ =]
=3 1 o
3 B S 720 o] 720 E
448 80 | 48
Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ Q70 Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ QP70+QP70
749 |80] 749
Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ QP40+QP40 Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ QPZ80 (1= bez zakleszczenia)

95





Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP Q

Przyktady zastosowania

Balkon

!
|
; Strop
I
| /
|
=175
llustracja 1: Montaz ptyty balkonowej prefabrykowanej przy pomocy Schiick Isokorb® typ Q30-h160
Balkon "_Swﬂj‘ Strop I
' A — |
b o N o} X
| i i
3| ! ~ |
| pd Db
: \
:
[
i
80
llustracja 2: Montaz do stropu z phyt filigranowych przy pomocy Schéick Isokorb® typ Q10+Q10-h160
Strop }

160

Balkon

6P 8

llustracja 3: Montaz Schiick Isokorb® typ Q70-h160
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y N
SCHOCK ISOKORB® TYP Q { SChOCk

Przyktady zastosowania

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

: typ Q+Q /
A Izolacja spoiny na budowie

. T Rzut

Loggia Strop

iZ Z/E- typ QPZ Scigg
W (punkfowo) ™y pazycii dolne]
Poz. @ Scigg

Aby balkon w wyniku naprezer termicznych nie zakleszczat sig, nalezy z jednej : Strzemig poz. @
strony zastosowac typ QPZ bez fozyska oporowego. Po przeciwlegtej stronie

nalezy zastosowac typ QP z tozyskiem oporowym. Aby zachowaé réwnowage sit,

nalezy migdzy typem QPZ a typem QP dozbroi¢ plyte Sciagiem taczacym prety yp QP

Isokorh®. (punktowo)

llustracja 4: Loggia podparta tréjstronnie ze Sciggiem

Przekroj

Takotwienie $ciggu od strony stropu jest realizowane przy pomocy strzemion,
ktdre sq faczone z tozyskiem oporowym (zobacz szczegoty).

Wymagane zbrojenie podwieszajgce oraz zbrojenie w ptycie nie jest pokazane.

Schiick Isokorb Scig Strzemie
typ wym. A" ®© wym. A" @
QP 10 ew. QPZ 10 2908 198
QP 40 ew. QPZ 40 2910 1910 (punktowo)
QP 60 ew. QPZ 60 2912 2908
QP 80 ew. QPZ 80 2912 2910

Lelbet/Zelbet

llustracja 5: Przekréj A-A przez loggie

" Dla stali Alll N
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP Q

Lbrojenie na budowie

Potqczenie za pomocq strzemion

Potqczenie za pomocq diwigara kratowego

I Balkon Strop

Klasa betonu = B25
zalecane (przy X(4) = B30

Klasa betonu = B25

Géme zbrojenie

I =300
1 1 1 1
Poz. ® Poz. ®
Strzemie Strzemie konstrukeyjnie
Dolne zbrojenie

Pos. @ pret stalowy @ 8

I Balkon Strop

Poz. ®

Klasa betonu = B25

= R

Klasa betonu = B25

Pret ukosny

Py 9

zalecane (przy X(4) = B30
Gérne zbrojenie
) ) =300 )
Poz. @ Poz. ®
Dawigar kiatowy == ; % Strzemie konstrukcyjnie

Dolne zbrojenie

'825 .830
Sdickboobeyp | o) St ©)
[cm?/element] [cm?/element]

Q10iQ10+Q10" 0,69 0,80
020 0,87 1,00
0301 030+Q30" 1,04 1,20
040 1,39 1,60
050Q50+050" 1,74 2,00
070 1,81 213
080 2,17 2,55
090 2,61 3,06
Q100 3,39 3,98
Q110 4,07 4,74
SE;(])E)Z()]P]0+QP]0” 060 071
QP20 0,91 1,07
QP30 1,21 1,42
gi;‘('] 0|2)0P40+QP40” 087 102
QP50 1,31 1,50
g::(;gol QP60+QP60" 136 150
QP70 2,04 2,25
P80, QPz80” 1,63 1,91
QP90 2,44 2,86

Odstep pretow ukosnych < 200 mm

Schisck Isokorb® typ Diwigar kratowy (poz. @)
d; [mm] H [mm]
Q10
020 =50 =60
030
=50 =70
040
=55 =60
=50 =70
050
=6,0 =60
dgp Srednica pretow ukosnych dwigara kratowego
H Wysokos¢ dzwigara kratowego

Pozostate Schiick Isokorb® typ Q nalezy fqczy¢ za pomocg strzemion.

"Typ Q+Q i QP+QP zamiast poz.® rowniez od strony stropu potgezyc z poz. D i poz.®.

2 Typy QPZ dla potqezenia bez zakleszczenia (zobacz strona 92, ilustracja 3) wymagajq dozbrojenia Sciagiem w dolnej warstwie zbrojenia. Dla A

3 Dla stali AN
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nalezy wybra¢ odpowiednio strona 97, ilustracja 5.






y N
SCHOCK ISOKORB® TYP Q { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Momenty w potqczeniach mimosrodowych

Momenty w potqczeniach mimosrodowych B30
Schiick Isokorh® typ AN
W obliczeniach zbrojenia tqczqcego nalezy dodatkowo uwzglednic momenty [kNm//element]
mimo$rodowe po obu stronach Schick Isokorb® typ Q. Momenty te nalezy doda¢ | 10, Q10+Q10 2,55
do momentow wynikajacych z obcigzenio w dotqczanych plytach (jesli majq fensam 99 319
znak)
030, Q30+Q30 3,83
040 51
@50, Q50+Q50 6,38
Balkon A Mg strop 70 6,8]
080 10,64
p Va
Q90 15,32
Vﬁd‘ vy [N Ve Q100 15,32
— e S—
Ve Q110 15,32
Vg p =
f I, QP10, QP10+QP10, 277 §
A MM) aPz10 S
A QP20 3,40 #;
My=Vy - 1/21 ’
- ap30 454 ~
QP40, QP40+QPA40,
QPZ40 35
QP50 5,32
QP60, QP60+QP60, 511
QPZ60 '
QP70 7,66
(P80, QPZ80 6,96
QP90 10,43

"przy max. z,= 190 mm
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SCHOCK ISOKORB® TYP Q

Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazéwki

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Trzpieit w szczelinie dylatacyjnej <e/2
Trzpied w szczelinie np. Schéick Dorn ESDK "
dylatacyjnej . \ |
<e np. Schéick Dorn ESDK I Stup /Ol L jo)
i ! typQ L Szczeling Stup
O— Podpora Podpora —O_ .Z : L! dylotacyjna - typ Q
Saczeling | - TI
typQ I dylatacyina | — = i |
. typQ
+= e ﬁ I N
S I (] X I typ Q >
I ! | Vi
[ B
N | .
ew. modut HPA | |
L4
llustracja 1: Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych w przypadku ptyt balkonowych llustracja 2: Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych w przypadku ptyt balkonowych wokét
potqczonych na prostej linii naroznika
T
-
@
<
= Maksymalne odlegtosci pomigdzy szczelinami dylatacyjnymi e [m]
@
G ¢ . 7. .
Grubos¢ izolagi Srednica preta na Scinanie [mm]
[mm] <10 12 14
80 10,40 9,10 8,20

Odlegtos¢ osiowa elementéw $ciskanych od krawedzi lub szczeliny dylatacyjnej musi wynosi¢ min. 50 mm, odlegtos¢ osiowa pretéw na Scinanie
powinna sie¢ miesci¢ migdzy 100 mm a 150 mm.

Wskazowki

P Dla plyt po obu stronach ztqcza z elementami Schéck Isokorb® nalezy wykona¢ obliczenia statyczne. Przy doborze zbrojenia dla piyty
balkonowej i stropowej tgczonych Schick Isokorb® zatozy¢ ich swobodne podparcie, poniewaz Schick Isokorb® typ Q moze przenosic tylko sity
poprzeczne.

P> Itqcze mimosrodowe wytwarza moment mimosrodowy na wolnych krowedziach Schick Isokorb® Typ Q. Przeniesienie tego momentu na obie
przytqczone ptyty wymaga kazdorazowo obliczen statycznych.

P> Gérne i dolne zbrojenie tqczonych ptyt musi by¢ poprowadzone po obu stronach Schck Isokorb® jak najblizej warstwy izolacyjnej z
uwzglednieniem wymaganej otuliny betonowej.

P> Obcigzenie sity poprzecznej plyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vgy.

P Jesli z projektu wynika, ze zigcza Schéck Isokorb® typ Q bedq przenosic sity poziome to, dla kazdej ptyty balkonowej nalezy
dodatkowo zastosowa¢ punktowe moduty do przenoszenia tych sit (moduty HP, zobacz strona 115 - 120). Przyktadowy uktad przedstawiono na
stronie 116.
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SCHOCK ISOKORB® TYP Q { SChOCk

po prostu budowat lepie;

Instrukeja montazu .
SCHOCK ISOKORB®

Lelbet/Zelbet

101





SCHOCK ISOKORB® TYP Q

Instrukcja montazu

1oq[87/4eqje7
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SCHOCK ISOKORB® TYP Q { SChOCk

po prostu budowat lepie;

| SCHGOCK ISOKORB®

Lista kontrolna

4 (zy przy wymiarowaniu ztgcza Isokorb® uwzgledniono nosnosci obliczeniowe? D
> (zy uwzgledniono przy tym systemowq dtugos¢ wspornika? D
4 (zy przy wyborze tablicy no$nosci uwzgledniono otuling betonowq i miarodajng klase betonu? D
> (zy uwzgledniono maksymalne dopuszczalne rozstawy szczelin dylatacyjnych? D
4 (zy dla balkondw podpartych 2- lub 3-stronnie wybrano typ potqczenia bez zakleszczer (ew. typ V, typ QPZ)? D
> (zy podczas obliczania odksztatcenia catosci konstrukeji uwzgledniono dodatkowe odksztatcenie od elementéw D

Schéck Isokorb®?

Lelbet/Zelbet

> (zy uwzgledniono kierunek odprowadzenia wody dla danej wartosci przewyiszenia? D
> (zy nosnosci graniczne ptyt zostaty sprawdzone na Vgy? D
> (zy uwzgledniono warunki przyczepnosci zbrojenia? D
4 (zy zdefiniowano odpowiednie wymagane zbrojenie tqczqce realizowane na budowie z uwzglednieniem klasy stali? D
> (zy w przypadku balkonu naroznego uwzgledniono minimalng grubos¢ ptyty (= 180 mm) i wymagang 2. warstwe (-CV50)? D
4 (zy w przypadku potqczenia z przesunigciem wysokosci lub potgczenia do Sciany uwzgledniono wymagang geometrig D

elementéw budowlanych?

> (zy znane sq wymagania dotyczqee ochrony przeciwpozarowej i czy uwzgledniono je przy wyborze typu (-F 90)?

L

4 Czy w przypadku elementéw F 90 uwzgledniono zwigkszong minimalng grubos¢ ptyty (typ Q, typ V)?

L
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SCHOCK ISOKORB® TYP V { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

=
Py
i
Schéck Isokorb® typ V
Spis tresci Strona
Przyktady utozenia elementéw i przekroje 106
Tabele nosnosci/Rzuty poziome 107
Przyktady zastosowania 108
Ibrojenie na budowie/Wskazéwki 109
Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazéwka 10
Instrukcja montazu 1n1-112
Lista kontrolna 13
Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30 22-23
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SCHOCK ISOKORB® TYP V

Przyktady utozenia elementow i przekroje

Izolacja spoiny

! /na budowie

--------------------------------------
so0u0sbiantenataastorieerst Bl eovnerieneds

................................................

typV

typV

Modut HPB

7

llustracja 1: Balkon podparty tréjstronnie llustracja 2: Balkon podparty dwustronnie

7 ¢

5 i | !
= —
= typV typV
=
= Modut HPB
= Modut HPB Modut HPC odu typV
o~

Stup Stup Stup )

o o O
llustracja 3: Balkon podparty llustracja 4: Balkon podparty dwustronnie z dodatkowym stupem
Balkon Strop Balkon Strop

llustracja 5: Balkon przy Scianie jednowarstwowej llustracja 6: Balkon przy Scianie z izolacjq zewngtrzng

Balkon Strop

Balkon Strop

ANl

spoina elastyczna _/

llustracja 7: Balkon przy Scianie tréjwarstwowej llustracja 8: Balkon przy Scianie jenowarstwowej ze skrzynka na rolety

"' Wymagane tylko w przypadku wystepowania sit poziomych. Moduty do przenoszenia sit poziomych HPA, HPB lub HPC (zobacz strona 115 - 120).
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

SCHOCK ISOKORB® TYP V

Tabele no$nosci/Rzuty poziome

P
Tabela: Wymiarowanie na sity poprzeczne dla ptyty balkonowe;j o grubosci: h = 160-250 mm

Schiick Zbrojenie Dhugosc elementu > B25
Isokorb® Vrd
T [n] [/} %
V6/4 406 1,00 +49,2 )
V6,/6 6P 6 1,00 +713,8 Y
V6/8 806 1,00 984 1 =
V6,10 1096 1,00 +1229 sh e 0 2
' 401 50 | 125
372 100 155
Przekrdj: Schiick Isokorb® typ V6,/4 do V6,/10
>
-
= @
E 2 =
- =
— — I
= -
= @
o~
Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ V6,/4 Rzut poziomy: Schiick Isokorb® typ V6,/6
= s :
| |\ 3
Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ V6,/8 Rzut poziomy: Schiick Isokorb® typ V6/10
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SCHOCK ISOKORB® TYP V

Przyktady zastosowania

! na zewngtrz !
' |
b . 9 H
] 606 ?
= | |
2 2 2 wewnqtrz |
1
T
= llustracja 1: Przykfad , przesuniecia wysokosci” przy pomocy Schiick Isokorb® typ V6,/6
-
@
‘N
S
(-]
-
@
= na zewngtrz <100 135 wewngtrz
G & 4 o ? 7777

=180

llustracja 2: Montaz do stropu z pyt filigranowych przy pomacy Schéck Isokorb® typ Vé,/6-F90

na zewnqfrz

wewnqtrz

160

—_—L . NN L

llustracja 3: Montaz ptyty balkonowej jako element prefabrykowany przy pomocy Schick Isokorb® typ V6,/6
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lbrojenie na budowie/Wskazowki

Potqczenie za pomocq strzemion Potqczenie za pomocq diwigara kratowego
I Balkon Strop | :: Balkon <100 Strop !
i : ! !
g Pr® Pz ® 7Y | { Po2® I Poz® | { Pz® |
i N | i~ | |
| ' —— !
2> 11 Klosa betonu = B25 | I1 Klosa beton = B25 |
zalecane (przy X(4) = B30 zalecane (przy X(4) = B30 ==Y 7/
7 Koo betonu = B25 Klasa betonu = B25
Gorne zbrojenie Gorme zbrojenie
L L LJ L > 300
l =300 ,
| ] Poz. @
Ty s Poz. @
Poz. @ Poz. ® Kratownica = } -
Strzemig Strzemig konstrukeyjnie M
Pret ukosny =
Dolne zbrojenie s 2 £ 9 ‘E
2 2 & . Dolne zbrojenie S
Poz. © prgt @ 8 é
5
o~
§ . . B25 Schijck Isokorh® typ Diwigar kratowy (poz. @)
Schiick Isokorh® typ Strzemiono (poz. @) Rozstaw pretow ukoénych < 200 mm
wym. o, [em?/element] dp [mm] H [mm]
Ve/4 0,94 V6/4
=50 =60
Vé/6 1,40 V6/6
V6,/8 187 =50 =80
V6/10 2,34 v6/8 T -
=50 =120
Wskazdwki V6/10 =55 =90
=60 =70

P> Elementami Schack Isokorb® typ V mozna fqczy¢ jedynie phyty i
stropowe z halkonowymi, pozostajgcymi gtéwnie pod obcigzeniem HS'D
spoczynkowym, réwnomiernie roztozonym.

Srednica prefow ukosnych [mm]
Wysokos¢ dzwigara kratowego

P> Piyty po obu stronach potqczenia z elementami Schick Isokorb® nalezy obliczy¢ jako swobodnie podparte, poniewaz elementy Schack Isokorb®
typ V mogq przenosi¢ tylko sity poprzeczne.

P> Nalezy przestrzegac wskazowek zawartych w Aprobacie Technicznej Schck Isokorb®.
P> Obcigzenie sity poprzecznej ptyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vgy.

P> Gorne i dolne zbrojenie tqczonych ptyt musi by¢ poprowadzone po obu stronach Schick Isokorb® jak najblizej warstwy izolacyjnej z
uwzglednieniem wymaganej otuliny betonowej.

P> Ibrojenie podwieszajqce przylegajgcej do ztgeza Schick Isokorb® ptyty betonowej musi by¢ wymiarowane na maksymalng wartos¢ sity
poprzecznej. W tym celu mozna stosowac strzemiona/siatki ze strzemion lub dzwigary kratowe.

" Dla stali AlIN
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SCHOCK ISOKORB® TYP V

Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazéwka

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

B » Trzpieri w szczelinie dylatacyjnej <390m
Trzpied w szczelinie np. Schick Dorn ESDK l
dylatacyjnej f A
) <780m np. Schick Do ESD | shp O 6 oeling Stop -©
] | | | dylatacyina
/ : | oV typV
~ Szzelina | SJL R | e e -
dylatacyjna R A
V|

<390m

ew. modut HPB

.l

ew. modut HPB ew. modut HPC

llustracja 1: Rzut poziomy llustracja 2: Rzut poziomy

Standardowy rozstaw szczelin dylatacyjnych wynosi 7,80 m.
W naroznikach maksymalna dtugosé ramienia wynosi e/2 = 3,90 m.

Odlegtos¢ osiowa pretéw na Scinanie powinna sie miesci¢ migdzy 100 mm a 150 mm.

Zelbet/Zelbet

Jesli do przejecia sit poziomych dziatajgeych prostopadle lub réwnolegle do ptaszczyzny izolujgcej wybrano moduty HP (zobacz strona 115 - 120),
nalezy zwréci¢ uwage przy planowaniu rozmieszczenia, aby nie powstaty dodatkowe punkty state, w ktdrych przekroczony zostathy maksymalny

rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wskazowka

P> lesli z projektu wynika, ze w potgczeniv elementami Schick Isokorb® typ V wystapiq sity poziome, to dla kazdej ptyty balkonowej
nalezy dodatkowo zastosowa¢ punktowe moduty do przenoszenia tych sit (moduty HP, zobacz strona 115 - 120).
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SCHOCK ISOKORB® TYP V

Instrukcja montazu

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

1oq[87/4eqj87

>155 mm

RO

7o)

@I

>155mm

<100mm

1M1





SCHOCK ISOKORB® TYP V

Instrukcja montazu

Zelbet/Zelbet

112






y N
SCHOCK ISOKORB® TYP V { SChOCk

po prostu budowat lepie;

| SCHGOCK ISOKORB®

Lista kontrolna

> (zy przy wymiarowaniu ztgcza Isokorb® uwzgledniono nosnosci obliczeniowe? D
> (zy uwzgledniono przy tym systemowq dtugos¢ wspornika? D
> (zy przy wyborze tablicy no$nosci uwzgledniono otuling betonowq i miarodajng klase betonu? D
> (zy uwzgledniono maksymalne dopuszczalne rozstawy szczelin dylatacyjnych? D
> (zy dla balkondw podpartych 2- lub 3-stronnie wybrano typ potqczenia bez zakleszczer (ew. typ V, typ QPZ)? D
> (zy podczas obliczania odksztatcenia catosci konstrukeji uwzgledniono dodatkowe odksztatcenie od elementéw D

Schéck Isokorb®?

Lelbet/Zelbet

> (zy uwzgledniono kierunek odprowadzenia wody dla danej wartosci przewyiszenia? D
> (zy nosnosci graniczne ptyt zostaty sprawdzone na Vgy? D
> (zy uwzgledniono warunki przyczepnosci zbrojenia? D
4 (zy zdefiniowano odpowiednie wymagane zbrojenie tqczqce realizowane na budowie z uwzglednieniem klasy stali? D
> (zy w przypadku balkonu naroznego uwzgledniono minimalng grubos¢ ptyty (= 180 mm) i wymagang 2. warstwe (-CV50)? D
4 (zy w przypadku potqczenia z przesunigciem wysokosci lub potgczenia do Sciany uwzgledniono wymagang geometrig D

elementéw budowlanych?

> (zy znane sq wymagania dotyczqee ochrony przeciwpozarowej i czy uwzgledniono je przy wyborze typu (-F 90)?

L

4 Czy w przypadku elementéw F 90 uwzgledniono zwigkszong minimalng grubos¢ ptyty (typ Q, typ V)?

L
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SCHOCK ISOKORB® TYP MODUE HP { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Modut HPA
Modut HPB

Modut HPC

Lelbet/Zelbet

Schéck Isokorb® typ modut HP

Spis tresci Strona
Przyktady utozenia elementéw i przekroje 116
Tabele nosnosci/Przekroje i rzuty poziome 17
Wskazowki 118
Instrukcja montazu 19
Lista kontrolna 120
Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30 22-23
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SCHOCK ISOKORB® TYP MODUL HP

Przyktady utozenia elementow i przekroje

Do stosowania tylko w przypadku obcigzenia sitami poziomymi dziatajgcymi rdwnolegle i /lub prostopadle do warstwy izolacyjnej.

typV

typV

typ modut HPB typV

Stup typ modut HPA

Stup I
mwy —
llustracja 1: Balkon podparty + typ Q + typ modut HPA llustracja 2: Balkon podparty dwustronnie z dodatkowym stupem + typ V + typ modut HPB
| | typ modut HPB

7 , h 1]

Zelbet/Zelbet

typ K / typ K
fyp modut HPA ﬂ

Izolacja szczeliny
na budowie

typ modut HPC

llustracja 3: Balkon wspornikowy + typ K + typ modut HPA llustracja 4: Balkon podparty + typ V + typ modut HPC

/ Strop

é" ——
——

— i |, |,

llustracja 5: Balkon przy Scianie jednowarstwoue + typ @ + typ modut HPA llustracja 6: Balkon przy Scianie z izolacja zewnetrzng + typ V + typ modut HPC

Balkon Strop Balkon

Y'Y

AN

R ——
Strop
Balkon Strop

| I ;

: ! !

| I — |

| | - |

' Z< |
llustracja 7: Balkon przy Scianie trojwarstwowej + typ K + typ modut HPA llustracja 8: Balkon przy Scianie jednowarstwowej ze skizynkg na roletg + typ V + typ modut HPB
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po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Tabele nosnosci/Przekroje i rzuty poziome

Sily poziome réwnolegte do warstwy izolacyinej Nosnosci obliczeniowe dla poszczegélnych elementow, w kierunku
Strop rownolegtym lub prostopadtym do warstwy izolacyjnej.
Balkon
g Schiock Tbrojenie Dlugos¢ | =B25 = B30
- % Isokorb® | Sita Kotwa |elementu | oy Il |Hg ) | Hegll | Heg 1
= = typ | poprzeczna | pozioma | [mm] | [kN] |[kN] | [kN] | [kN]
' < Modut HPA| 2x1® 8 - 100 (741 0 | 861 0
Przekrdj: Schack Isokorb® typ modut HPA
Sity poziome réwnolegte do warstwy izolacyjnej
Balkon Strop
220 80 220
! (I : Hyg I

Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ modut HPA

Sily poziome prostopudte do warshwy izolacyinej Sop Nosnosci obliczeniowe dla poszczegélnych elementow, w kierunku
Balkon réwnolegtym lub prostopadtym do warstwy izolacyjnej

Lelbet/Zelbet

§ S Schiick Throjenie Dlugost | = B25 = B30
s S Isokorh® | Sita Kotwa | elementu | Hyy Il | Hey | Heg Il | Hyg
- typ poprzeczna | pozioma | [mm] | [kN] | [kN] | [KkN] | [kN]
< Modut HPB - 1910 100 0 [«£181] 0 #2009
Przekrdj: Schiick Isokorb® typ modut HPB
Sity poziome prostopadte do warstwy izolacyjnej
Balkon Strop
, 250 80 250 )
1 1 Heg 1
T\
Rzut poziomy: Schick Isokorb® typ modut HPB
Sily poziome réwnolegle  prosiopadte do warswy izolacyine] Nosnosci obliczeniowe dla poszczegdlnych elementow, w kierunku
Srop rownolegtym lub prostopadtym do warstwy izolacyjnej
Balkon
g Schiick Zbrojenie Dlugos¢ =B25 > B30
g Isokorb® | Sita Kotwa ~|elementu | Ho Il | Hoy | Heqll | Heg
2 = typ | poprzeczna | pozioma | [mm] | [kN] | [kN] | [KkN] | [kN]
' < ModutHPC | 2x128 | 19210 100 |£7,4 181 8,6 20,9
Przekrdj: Schiick Isokorb® typ modut HPC
Sity poziome réwnolegfe i prostopadte do warstwy izolacyjnej Heg I
Balkon Strop
250 80 250
" £ Heg 1
N -

a2}

50 1 50
100

S _

Rzut poziomy: Schiick Isokorb® typ modut HPC
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP MODUK HP
Wskazowki

Wskazowki

P> Moduty typu HP stosuie sig tylko dla przypadkéw zaktadajgcych wystepowanie sit poziomych i zasadniczo w potqczeniv z Schick Isokorb® dla
ztqczy liniowych (np. typ K, typ Q, typ V).

P> Przy wyborze typu (typ modut HPA, modut HPB lub HPC) i rozmieszczenia elemendw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie tworzy¢ przy tym
niepotrzebnych punktéw statych i nie przekracza¢ maksymalnego rozstawu szczelin dylatacyjnych (np. dla typu K, Q, V).

P> Wymagana liczha modutéw HP jest okreslana przez projektanta konstrukcji nosnej wg wymagai statyki.

P> Podczas wymiarowania ztgeza liniowego nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze uzycie modutu typu HP moze zredukowac wielkosci oporowe dla
przekroju ze ztgczem liniowym (np. typ V o dtugosci L = 1,0 m i modut HP o dtugosci L = 0,1 m w regularnych odstgpach wywotuje redukejg vy

dla ztqcza liniowego typu V o ok. 9 %).
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y N
SCHOCK ISOKORB® TYP MODUE HP { SChOCk

po prostu budowat lepiej

Instrukcja montazu .
SCHOCK ISOKORB®

ISOKORB® TYP HPA-MODUL h < 200 mm h> 200 mm
¥ :
o -Ah h| 200 I
® -
ISOKORB® TYP HPB-MODUL h Wimee Modut
/'/ 4A n HP

(48]

=7

Lelbet/Zelbet

19





Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP MODUL HP

Lista kontrolna

>

120

(zy przy wymiarowaniu ztgcza Isokorb® uwzgledniono nosnosci obliczeniowe?

(zy uwzgledniono przy tym systemowq dtugosc wspornika?

(zy przy wyborze tablicy nosnosci uwzgledniono otuling betonowq i miarodajng klase betonu?

(zy uwzgledniono maksymalne dopuszczalne rozstawy szczelin dylatacyjnych?

(zy dla balkondw podpartych 2- lub 3-stronnie wybrano typ potqczenia bez zakleszczeri (ew. typ V, typ QPZ)?

(zy podczas obliczania odksztatcenia catosci konstrukeji uwzgledniono dodatkowe odksztatcenie od elementéw
Schick Isokorb®?

(zy uwzgledniono kierunek odprowadzenia wody dla danej wartosci przewyiszenia?

(zy nosnosci graniczne plyt zostaty sprawdzone na Vgy?

(zy uwzgledniono warunki przyczepnosci zbrojenia?

(zy zdefiniowano odpowiednie wymagane zbrojenie tqczqce realizowane na budowie z uwzglednieniem klasy stali?

Czy w przypadku balkonu naroznego uwzgledniono minimalng grubos$¢ ptyty (= 180 mm) i wymagang 2. warstwe (-CV50)?

(zy w przypadku potqczenia z przesunigciem wysokosci lub potgczenia do Sciany uwzgledniono wymagang geometrig
elementéw budowlanych?

(zy znane sq wymagania dotyczqee ochrony przeciwpozarowej i czy uwzgledniono je przy wyborze typu (-F 90)?

(zy w przypadku elementéw F 90 uwzgledniono zwigkszong minimalng grubos¢ ptyty (typ Q, typ V)?

I I I U N
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y N
SCHOCK ISOKORB® TYP D { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

=
s
i
Schéck Isokorb® typ D
Spis tresci Strona
Przyktady utozenia elementéw i przekroje 122
Tabele nosnosci 123
Rzuty poziome 124
Ibrojenie na budowie/Wskazéwka/Rozstaw szczelin dylatacyjnych 125
Instrukcja montazu 126 - 127
Lista kontrolna 128
Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30 22-23
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SCHOCK ISOKORB® TYP D

Przyktady utozenia elementow i przekroje

7 ! % !
| " |
typV | typV |
| Suczeling : :
wypetnic na : fypD :
budowie " I I
Balkon I Balkon I
! !
! !
! !
| 1 xtyp D-CV50 |
typ D ! TypD !
L I . !
! !
! !
T i
= | |
= . .
= A — |
é Mieszkanie I Mieszkanie I
S | |

@

S /! /.
A ' A '

llustracja 1: Strop swobadnie podparty llustracja 2: Strop krzyzowo zbrojony Schick Isokorb® przenosi napreienia tylko w jednym

kierunku
Strop

Balkon

7 7.
///////////////////////J

R A A R A A A A A A A 3 .
R A A A R A R R A A A S =
Z o=

ﬁf
|
|
i
|
i

llustracja 3: Przekrdj balkon - strop

"W razie potrzeby przewidzie¢ potqczenie przenoszqce sity poprzeczne
2 Minimalna grubosc ptyty h = 200 mm
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SCHOCK ISOKORB® TYP D

Tabele nosnosci

y N
4Schock

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Nosnosci obliczeniowe | S 0,80, % ) N
i (N B
I = prety rozciggane e = rozstaw pretéw rozcigganych i l *g
D = prety Sciskane Q = prety na sity poprzeczne ' g
L = dbugosc elementu  h = grubosc ptyty balkonowej ! T
I 050 mm dla (V50 g
Minimalna klasa betonu = B25 Przekrdj Schack Isokorb® typ D-CV30
Otulina betonowa ¢, 30
D30-V30 \ D30-CV30-VV8 \ D30-CV30-YV10 D50-CV30 \ D50-CV30-VV8 \ D50-CV30:YV10
L[m] 1,00 1,00
/D 2x79 12 2x102 12
Q 2686 | 2688 | 2x6810 626 | 2688 | 2x6810
¢ [mm] 100,200 100
h [mm] Mgy [kNm/m] Mgy [kNm/m]
160 0721 - - +323 - -
170 +24.6 +23,0 - +36,0 +34.4 -
180 71 25,3 73,0 +396 +37.9 +35,6
190 +29.6 +7771 +252 +433 +4] 4 +38,9
200 +321 +30,0 +773 +47 0 449 +47 7
210 +346 +323 +294 +50,7 +48 4 +455
220 +37 1 +347 +31,6 +54 3 +51.9 +48 8
230 +39,6 +37,0 +33,7 +58,0 +55,4 +521
240 47 ] +39.4 +358 61,7 +58,9 +55.4
250 +44 6 +417 +38,0 65,3 +62,4 +58,7
Veg [kN/m] +42.0 <746 +116,6 +42.0 <746 +116,6
D70-0V30 \ D70-CV30-VV8 \ D70-CV30:YV10
L[m] 1,00
/D 2x102 14
Q 20696 | 20698 | 26910
e [mm] 100
h [mm] Mgy [kNm/m]
160 +44 8 - -
170 +50,0 +48 5 -
180 +55,2 +53 5 513
190 +60,4 +58,5 +56,]1
200 +65,7 +63,6 +60,9
210 +70,9 +68,6 +65,8
220 +76,] +/3,7 +70,6
230 +81 3 +/8,7 +755
240 +86,5 +838 +80,3
250 017 +88,8 +85)1
Veg [kN/m] +42,0 <746 +116,6

Na zamdwienie otulina betonowa ¢, 50
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SCHOCK ISOKORB® TYP D

Rzuty poziome

|
=

495
640

1560

280

e
80

1270
280

640

495

>
-
@
N

S

(-] e —— === e ——
-

= 50,100 100 200 100 200 ) 200 150 S8 100 & 100 T 100 @ 100 @ 100 100 H100 T g0 109 s
-~ L L L L L L L L L L

1000 1000
Rzut poziomy Schick Isokorb® typ D30-CV30 Rzut poziomy Schiick Isokorb® typ D50-CV30

1780

B I
0, 100, 100,100 , 100 ,, 100 , 100 , 100 , 100 , 100 |50
1000

Rzut poziomy Schick Isokorb® typ D70-CV30

124





SCHOCK ISOKORB® TYP D

y N
4Schock

Lbrojenie na budowie/Wskazéwki/Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Lbrojenie na budowie

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

9 Py

zhrojenia zawieszajgcego
i brzegowo-rozciggajqcego

Dolne zbrojenie

Poz. @ pret stalowy @ 8

Wskazowki

Schick Isokorb® typ Zbrojenie poz. @
Balkon Strop
' ! D30-CV30-... @ 6,6=150mm
1 , N |
| @ - il A 13 D30.CV30-.. V8 @ 66150 mm
L T N . = D30-CV30-..YV10 @ 6,6=100mm
i Klosa betonu = B25 Klosa betonu = B25 | D30-CV30-.. 9 6,e=150mm
zalecane (przy X(4) = B30 D50-CV30-...-VV8 @ 6,6=150mm
D50-CV30-..-VV10 @ 6,e=100mm
D70-CV30-... @ 6,e=150 mm
Gérne zhrojenie D70-CV30-...-VV8 @ 6,e=150 mm
) = 300 S0 D70-CV30-..YV10 @ 6,6=100mm
1 1
Poz@ Poz.@ stizemiono wsuwane dla

P> W przypadku zréznicowanej klasy betonu (np. balkon B30, strop B25) miarodajny dla wymiarowania Isokorb® jest beton nizszej klasy.

P Dla ptyt po obu stronach ztqcza z elementami Schck Isokorb® nalezy wykona¢ obliczenia.

P> Gore i dolne zbrojenie tqczqce musi by¢ poprowadzone po obu stronach Schéick Isokorb® jak najblizej warstwy izolacyjnej z uwzglednieniem

wymaganej grubosci otuliny betonowej.

P> Wszystkie niepodparte krawedzie ptyt nalezy wzmocnic zbrojeniem konstrukcyjnym (strzemiona).

P> Obcigzenie sit poprzeczng plyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vgg.

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Maksymalny rozstaw szczelin dylatacyjnych e [m]

Grubo$¢ materiatu izolacyjnego

Schick Isokorh® typ

[mm]

D30-Cv30i D50-CV30

D70-CV30

80

11,3m
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Lelbet/Zelbet






SCHOCK ISOKORB® TYP D

Instrukcja montazu
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SCHOCK ISOKORB® TYP D { SChOCk

po prostu budowat lepie;

Instrukcja montazu "
SCHOCK ISOKORB®
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP D

Lista kontrolna

>

128

(zy przy wymiarowaniu ztgcza Isokorb® uwzgledniono nosnosci obliczeniowe?

(zy uwzgledniono przy tym systemowq dtugosc wspornika?

(zy przy wyborze tablicy nosnosci uwzgledniono otuling betonowq i miarodajng klase betonu?

(zy uwzgledniono maksymalne dopuszczalne rozstawy szczelin dylatacyjnych?

(zy dla balkondw podpartych 2- lub 3-stronnie wybrano typ potqczenia bez zakleszczeri (ew. typ V, typ QPZ)?

(zy podczas obliczania odksztatcenia catosci konstrukeji uwzgledniono dodatkowe odksztatcenie od elementéw
Schick Isokorb®?

(zy uwzgledniono kierunek odprowadzenia wody dla danej wartosci przewyiszenia?

(zy nosnosci graniczne plyt zostaty sprawdzone na Vgy?

(zy uwzgledniono warunki przyczepnosci zbrojenia?

(zy zdefiniowano odpowiednie wymagane zbrojenie tqczqce realizowane na budowie z uwzglednieniem klasy stali?

Czy w przypadku balkonu naroznego uwzgledniono minimalng grubos$¢ ptyty (= 180 mm) i wymagang 2. warstwe (-CV50)?

(zy w przypadku potqczenia z przesunigciem wysokosci lub potgczenia do Sciany uwzgledniono wymagang geometrig
elementéw budowlanych?

(zy znane sq wymagania dotyczqee ochrony przeciwpozarowej i czy uwzgledniono je przy wyborze typu (-F 90)?

(zy w przypadku elementéw F 90 uwzgledniono zwigkszong minimalng grubos¢ ptyty (typ Q, typ V)?

I I I U N
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SCHOCK ISOKORB® TYP 0 { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

———————
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Schéck Isokorb® typ 0

Spis tresci Strona

Utozenie elementdw/Przekrdj/Nosnosc 130

Zbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazowki 131

Przyktad potqczenia 132

Instrukcja montazu 133-134

Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30 22-123
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Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP 0

Utozenie elementéw/Przekréj/Nosnosc

Wymiory 150-160 60
Wysoko$¢ elementu 180-250 mm
Dtugosc elementu 350 mm Folio dlzgowa+ —p — - e - — - — - -
” C . lub papa
Grubos¢ materiatu izolacyjnego 60 mm
Krawedziowa
belka
Lbrojenie stropowa
Prety rozciggane 3@ 6mm s |
toiysko oporowe 2@ 12 mm $2% |
Prety na sity poprzeczne 2@ 10 mm =& 2910 | ‘iN’
2712
. 2 !
No$nosé dla = B25
dla HEd = 0— PRd =+21,3 kN Szczelina elastyczna
dla Hy =123 kN—’PRd=(59,8 'HEd) -0,36 I e T o= RN J._
dla 12,3 kN < HEd < 23,1 kN Przekrdj: wspornik stropowy - podparcie Scianki linkierowej
=Py = (23,1 - HEd) -1,57
<23
*Hyg I+Pkd : .
!
|
E |
! i
Schemat statyczny
} } .
parter =
- 5
piwnica
100 | 40 | 566 -
f—
Przekrdj: podparcie Scianki klinkierowej - Sciana piwnicy Rzut poziomy: Schiick Isokorb®typ 0
o Tabezpieczy¢ naroza przed ugigciami 350
= (np. trzpieniami)
3 Isokorb® typ O Isokorb® typ 0 175 a i
L \ ! |
Krawedziowa belka stropowa | ;
% YYIIIIIIIIIXI’IIIIIIIlllllllllrl WW I |
> 350 . . l £
280 Izolacja (na budowie) g Izolacja (na budowie)
=25 | 0 £
+ =| |2 Isokorb® typ 0
pro o c sokorb® typ
- krawedziowq belke stropowq obliczy¢ jako belke ciggtq E ) )
-0 = odstep elementdw wedtug wymagari statyki 1 lzolacjo (no budowie)

Odstep elementdw
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y N
SCHOCK ISOKORB® TYP 0 { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazowki

Lbrojenie na budowie

I o I Poz®  zamknigte strzemiona przejmujqee site poprzeczng
min. @ 6, e =150 mm

Gérme zhrojenie foczqce
min. 3@ 6/element

. Poz.@ strzemiono wsuwane konstrukeyjne
Scca | min. @ 6, ¢ =150 mm

=300

~

Klasa betonu = B25 Klasa betonu = B25 |

zalecane (przy X(4) = B30

Dolne zbrojenie stropu

wymaganiami statyki

Poz.®  zbrojenie wzdtuzne zgodnie z

Lelbet/Zelbet

Do podparcia muru licowego na krawedziowej belce stropowej nalezy wykorzysta¢ folig $lizgowq w celu zapobiezenia naprezeniom
wynikajgcym z rozszerzalnosci termicznej.

W poréwnaniu do monolitycznej konstrukcji wspornika wystepujq wigksze odksztatcenia pionowe. Nalezy je uwzgledni¢ przy wymiarowaniv muru
licowego.

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Standardowy rozstaw szczelin dylatacyjnych e wynosi 7,80 m.
W przypadku zastosowania elementu wokot naroznika maksymalna dtugo$¢ ramienia wynosi e/2 = 3,90 m.

Wskazowki

P Krawedziowa belka stropowa powinna zosta¢ obliczona przez konstruktora jako dzwigar ciggly.

P> Obcigzalnosé sit poprzeczng ptyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vg,

131





SCHOCK ISOKORB® TYP 0
Przyktad potqczenia

R — e — — - —_
Z /
vz /
/ Ve

30
AN

120
N
\

30
AN

Inne konstrukcje specjalne sq dostepne na zamdwienie

580

Zelbet/Zelbet

150-160 60 240
L L
1 1

S
-

Potqczenie Schiick Isokorb® typ 0-WU 24 w obszarze Sciany bez stropu
jako konstrukcja specjalna
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4Schock

SCHOCK ISOKORB® TYP 0

Instrukcjo montazu

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

1oq[87/4eqj87

O

h-¢,-,

—4
—_—

>@6/150 mm

h

T 2300mm
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SCHOCK ISOKORB® TYP 0

Instrukcja montazu

1Rq[37/12q]97

134





y N
SCHOCK ISOKORB® TYP F { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lelbet/Zelbet

Schéck Isokorb® typ F
Spis tresci Strona
Utozenie elementdw/Nosnosé/Przekrdi 136
Zbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazéwka 137
Instrukcja montazu 138- 139
22-23

Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30

135





Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP F

Utozenie elementow/Nosnosé/Przekrdj

Wymiary
Wysokos¢ elementu 160-250 mm
Dugos¢ elementu 350 mm ,I.i%
Grubos¢ materiatu izolacyjnego 60 mm
Lbrojenie 3
Prety rozciggane 3@ 6mm T
Prety $ciskane 3@ 6mm j
Prety na sity poprzeczne 29 6mm
z s { £
Noénosé dla = B25
Vog = +15,97 kN dla na element I
Mgy = £2,33 kNm dla na element f
7 | <
- n
2 |
%0 /ﬁf
_ .1 / L LA
Przekrdj attyki
350
N, B, B, B 5B
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Isokorb® typ F Isokorb® typ F
S 3] \ I
° s ° s o | 2 S Balustrada \ |
" " (=3 19900099000090009 mw N
8 n n § % ~o 1000:000.0000000000 i
- " " -
I I =80 = 350 Izolacja (na budowie)
= ° ¥ ° ¥ ° —=F
ie > =750 I a
e ‘ 6 8l ‘ L —bu_lusrmde nulez'yol?liczyc’ jako diwigurfiqgfy '
| | | | | - 0 = odstep elementéw wedfug wymagan statyki
Przekrdj A-A Odstep elementdw
Meg
+2 40 I I //\\
Ny . Vg = 15,97 kN
_E Al 00 M d \\
E 11,60 ‘/
F0 // N
Prlzekrf)] obliczany E 080 / Takres dopuszczalny N
. I é =Y, / \
| 0,40 A
i / AN
: 0 4 AN
i -50 40 -30 -20  -10 0 +10 +20 +30 +40 +50  +60
|
A _ Sita normalna Neg [kN]
Schemat statyczny Wykres interakcij dla Schack Isokorb® typ F
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SCHOCK ISOKORB® TYP F { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazowka

Lbrojenie na budowie

Klasa betonu = B25
zalecane (przy XC4) = B30

150 mm

Gérme zbrojenie stropu

=300 }

S
Poz.® strzemiono wsuwane min. @ 6, e = 150 mm

W

k.
T

Klasa betonu = B25

o o Py

Poz® strzemiono wsuwane min. @ 6, e

o F o

zzz22 % % %

Poz. @

|
1
!
Poz. © ! Dolne zbrojenie sufitu
1
|
|

Lelbet/Zelbet

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Standardowy rozstaw szczelin dylatacyjnych e wynosi 7,80 m.
W przypadku zastosowania elementu wokét naroznika maksymalna dtugosc ramienia wynosi e/2 = 3,90 m.

Wskazdwka

P> Obcigzalnosc sitq poprzeczng plyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Ve,.
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SCHOCK ISOKORB® TYP F
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Instrukcja montazu
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SCHOCK ISOKORB® TYP F

Instrukcja montazu

4Schock

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®
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SCHOCK ISOKORB® TYP A { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lelbet/Zelbet

Schéck Isokorb® typ A

Spis tresci Strona
Utozenie elementow /Przekrdj/Nosnos¢ 142
Zbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazéwka 143
Instrukcja montazu 144 - 145

22-123

Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30
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SCHOCK ISOKORB® TYP A

Utozenie ementow/Przekrdj/Nosnos¢

Wymiary
Szeroko$¢ elementu 160-250 mm = 160
Diugos¢ elementu 350 mm =30 t p 100 ), 1=30
Grubos¢ materiatu izolacyjnego 60 mm L
Lbrojenie T
Prety rozciggane BSt 500NR 2x3 @ 8mm
Prety na sity poprzeczne BSt 500NR 2x2@® 6mm
Noénosé dla = B25 <
Vg = 16,0 kN dla kazdego elementu
Mgq zobacz wykres interakeji
s 1999999999999999999099090901
2 AAOA0AOMA“AOA0AOAAO’“AA&“
= |
- .
=2 g| 8 |
N = .
P N I
(-4} | .
2 |
D N
= - g% |
Przekrdj attyki
- +18,0
= - — £16,0
S
2 == 12,5 \
£10,0 e e e —t —
==s | 2|3 = E B EIEEE
= 17,5 \ \\W “’S 1\3 \\_5 “E “ZE\ \\_\5
= = = = = =
=2 = 5,0 \ _ _ | ]
S 25
S RN ER AN
— 00,000 =050 100 =150 200 250 300 350 400
160 Mgy [kNm]
Rzut poziomy Wykres interakcji dla Schick Isokorb® typ A
Mg
m Isokorh® typ A Isokorh® typ A
Veg
S L / !
=380 350 l Izolacja na budowie !
Fediatany | 2255 | : |
I * d
| - balustradg nalezy obliczy¢ jako dzwigar cigly
| - 0 = odstep elementéw wedtug wymagar statyki
|
Schemat statyczny Odstep elementdw
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SCHOCK ISOKORB® TYP A { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazowka

Lbrojenie na budowie

Klasa betonu = B25 1 1 ) Gome zbrojenie stropu
zalecane (przy X(4) . - % 5
> B30 FOZ.@
. . S ( PozD 3838, =150 mm, w dostawie z fabryki
Poz® \ = = L 400 L
NP q _§ §¢ 1 1
Pz ® 7 ’ Y "v
108 i)
‘?‘ ”t\\‘ ) I Poz @ konstrukeyine wzmocnienie krawedzi
: min. @ 6/250 mm
& o Ll
Poz® Poz(D |
\ | Poz®
Por® ———— 2 2 o] , , . .
198 I Dolne zbrojenie stropu

Lelbet/Zelbet

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Standardowy rozstaw szczelin dylatacyjnych e wynosi 7,80 m.
W przypadku zastosowania elementu wokot naroznika maksymalna dtugo$¢ ramienia wynosi e/2 = 3,90 m.

Wskazowka

P> Obcigzalnosc sitq poprzeczng ptyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vgy.
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SCHOCK ISOKORB® TYP A

Instrukcja montazu
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SCHOCK ISOKORB® TYP A

Instrukcjo montazu

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

1oq[87/4eqj87
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SCHOCK ISOKORB® TYP S { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lelbet/Zelbet

Schéck Isokorb® typ S

Spis tresci Strona
Przekrdj/Utozenie elementéw/Tabele nosnosci 148
Zbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazéwka 149
Instrukcja montazu 150 - 151

22-123

Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30
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SCHOCK ISOKORB® TYP §

Przekréj/Utozenie elementéw/Tabele nosnosci

: !
| |
Plyta balkonowa 1» z I Ptyta stropowa I
' 1
* i1 |
L s Joo* = 100", l Prety rozciggane i
7 1 1 T
Wspornik =
P Prety na sity poprzeczne |
|
i —
* tylko w przypadku gladkiej stali szlachetnej @ 1619 20 mm | 8|O Prefy Sdiskane i
D
I 7 Sciana nosna |
1 — -
Przekrdj
Wymiary
Szerokos¢ elementu b =220 mm
= Wysokos¢ elementu h =400 mm ' X
= Grubos¢ materiatu izolacyjnego t=80 mm . +—+
] Ineg L L
> | Strop |
= 20 ! o = !
<3 | 8 8 |
60 50 50 60 I g Isokorb® na budowie Isokorb® g |
: 3| typS izolacja typ S 3 :
| o
Prety rozciggane I Io%‘:
2 — i ;
— | : ;
| |
! Balkon I
! !
g8 P ! !
Il 100 | |
L~ Pretynasity i |
poprzeczne : .
= %\ Prety Sciskane I e ’!, e ’IL e |
Schemat Rzut poziomy gtdwny: Rozmieszczenie elementéw
Tabele no$nosci
. o Dobre warunki przyczepnosci Mierne warunki Throjenie
®
Schick Isokorb Throjenie (versia standardovi) — Mgy [kNm] Veg [kN] it P
typ Poz. ®
[, [mm] I, [mm] [, [mm] =B25 = B30 2825 | wym, A [em']

3 prety rozciggane @ 10
S1 2 prety no sity poprzeczne @ 8 595 595 905 -25.3 =215 +24,9 0,57

3 prgty Sciskane @ 12

3 prety rozciggane @ 12
2 2 prety no sity poprzeczne @ 10 740 565 1060 -33,2 -37,0 +38,9 0,89

3 prety Sciskane @ 14

3 prety rozciggane @ 14
S3 2 prety nasity poprzeczne # 12 850 635 1220 -40,7 -48)1 +56,0 1,29
3 prety Sciskane @ 16

3 prety rozciggane @ 16
S4 2 prety na sity poprzeczne # 14 1340 785 1870 -64,6 -15,7 +16,2 1,75
3 prety Sciskane @ 20

Dtugosci zakotwienia elementdw standardowych dobrane sq dla dobrych warunkéw przyczepnosci. Na zamdwienie istnieje mozliwos¢ wykonania
pretow rozcigganych dla miernych warunkéw przyczepnosci.
W przyktadzie wykorzystano Schick Isokorb® typ S Standard. W przypadku innych rozwiqzai prosimy o kontakt z Dziatem Technicznym.

"Dla stali AllIN
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SCHOCK ISOKORB® TYP S { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazowka

Lbrojenie na budowie

Poz. @ strzemiona zamknigte

e Klasa befonu = B25

_ Prety rozciggane

I
|
|
! |- Poz®
= ' noon
! v Prety na sity
! ™ poprzeczne
Poz. @ . gk
Wzmocnienie krawedzi | Tey sciskane
Klasa betonu = B25 ,
zalecane (przy X(4) = B30 Poz® i
hrojenie podwieszaigce | Ibrojenie Sciany nosnej
T T T "7 zgodnie z wymaganiomi statyki
=
=
P
(-]
Rozstaw szczelin dylatacyjnych e w [m] ﬁ
Grubos¢ izolacji Schack Isokorb® typ
[mm] y 52 53 54
80 11,3m 10,1 m 92m 8,0m

W przypadku zastosowania elementu wokét naroznika maksymalna dtugos¢ ramienia wynosi e/2 .

Rozstawy szczelin dylatacyjnych mozna powigkszyé, jesli nie istnieje state powigzanie miedzy ptytq balkonowq a belkg wspornikowg,
np. poprzez zastosowanie folii §lizgowe.

Wskazowka

P> Obcigzalnosc sitg poprzeczng ptyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vgy.
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SCHOCK ISOKORB® TYP §

Instrukcja montazu

1oq[87/4eqje7
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SCHOCK ISOKORB® TYP S
Instrukcja montazu po prostu budowat lepie;
SCHOCK ISOKORB®
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SCHOCK ISOKORB® TYP W { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lelbet/Zelbet

Schéck Isokorb® typ W
Spis tresci Strona
Przekrdj/Utozenie elementéw/Tabele nosnosci 154
Zbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych 155
Instrukcja montazu 156 - 157
Klasa odpornosci ogniowej F 90 i F 30 22-23
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SCHOCK ISOKORB® TYP W

Przekréj/Utozenie elementéw/Tabele nosnosci

Wymiary !

t
Imienna szeroko$¢ elementu P =
b =150-250 mm T Pytobakonows Plyta stropowa | .
: (=
Imienna wysokos¢ elementu Poz® : | ﬂ
h=15-35m Fr® == . i
(zg¢ gorna .
(zes¢ $rodkowa b/h/t=150-250/ I
Grubos¢ materiatu izolacyjnego b/h/t=150-250/ 0,25/80 mm !
t=280 mm 1,0/80 mm | —+_
| by
Lqdane wymiary prosimy podawaé na zamdwieniv. s : :
Inne warianty sq dostepne na zapytanie. : i Er
i
Schock Isokorb sk’mdu,sw 7 co najmniej trzech wrrarr SR
pojedynczych elementow. IO — 150-250/0,25/80mm | __|
_ Odpowiednio do wymagari statyki mozna Poz® [
= dokonac wyboru sposréd 4 elementéw standardowych | ~——— — I =
i (ZOhO  tabel Q)- Plyta balkonowa Plyta stropowa |
3 ] . _
= Przekrdj
N
b b
S o S T
[ S Strop . |
! é Isokorb®  lzolacja na budowie  Isokorb® E I
LoLE| wW wW LS
/ I
= e
=l i T
n L[}
n L[}
n L[}
n [}
1 Balkon i
n L[}
n L[}
n I
n L[}
1] I
e | e L e |
1 1
Schemat Rzut poziomy: Utozenie elementdw
Tabele nosnoéci dla = B25
Schiick Lbrojenie Nosnosci obliczeniowe
Isokorh® Rozcigganie Sciskanie | Sita poprzeczna Mgy [kNm] Veg Throjenie
'YP ” ” ” [kNZ] podwieszajqce wym.
Poz®D Poz@ Poz. ®+@  |Wysokos¢ 1,5 - 2,0 m|Wysokos¢ 2,0-2,5 m| Wysokos¢ > 2,5 m A [an]
wi 184 688 o -627 -863 -110,0 +42,0 097
w2 498 6210 e -107,8 1485 -189,2 +T4,6 172
w3 4810 6212 N -153,9 -212,0 =270, +116,8 2,68
w4 4912 6214 o -207,6 -285,9 -364,2 +167,9 3,86
Mg, =0 Vg, = £14,0 kN (np. od obcigzenio wiatrem)

Dtugosci zakotwienia oblicza sig wg danych dla dobrych warunkdw przyczepnosci. Na zamdwienie istnieje mozliwos¢ wykonania pretow zbrojeniowych
dla miernych warunkéw przyczepnosci.

W przyktadzie wykorzystano Schick Isokorb® typ W Standard. W przypadku innych rozwiqzai prosimy o kontakt z Dziatem Technicznym.

""Dla stali AllIN
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SCHOCK ISOKORB® TYP W { SChOCk

po prostu budowat lepie;

Lbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych .
SCHOCK ISOKORB®

Lbrojenie na budowie

Schemat: Klosa betonu = B25 zalecane (przy X(4) = B30 Klasa betonu = B25
>
Poz® zhrojenie potgczenia Poz® Ihrojenie potgczenia
pretéw rozcigganych preféw rozcigganych
wg wymaga statyki wg wymagan statyki
Poz.® o
Poz® strzemiono jako 5
~ konstrukcyine N
sirzemiono wsuwa | Poz®  wzmocnienie kiowedzi §
joko k°'!5”9kfyl H [ pret stalowy min. 29 8 S
wzmocnienie krwedzi @
$
NI

§
5 -
? )
$ =
N ) P
Sciana nosna wewngfrz 3
5
]
i i
e
Przekroj:
Poz.[1] Poz.® Poz® Poz[2]
\
\
Poz® ——‘[ I— Poz®
7 N\
Poz[1] Poz® Poz. ® Poz.[2]

Rozstaw szczelin dylatacyjnych e w [m]

Szczeliny dylatacyjne mozna powigkszy¢, jesli nie istnieje state

Grubos¢ materiatu izolagji Rozstaw szczelin dylatacyjnych e
[mm] [m] powigzanie miedzy ptytq balkonowg a belkq wspornikowg, np. poprzez
% 0 zastosowanie folii §lizgowe;.
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SCHOCK ISOKORB® TYP W

Instrukcja montazu
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SCHOCK ISOKORB® TYP W

Instrukcjo montazu

4Schock

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®
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SCHOCK ISOKORB®

Szczegoty konstrukcyjne

Potqczenie w obrebie drzwi

Aby unikng¢ mostkéw termicznych w obrebie drzwi, nalezy
zastosowa¢ dodatkowq izolacje.

Balkon

Strop

IR

SISV
N
O\
Y
aren
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
O\
Y
Y
Y
Y
Y
\\
\\\
NN

Wz

-—
D
)
D
‘N

~
-—
D
-
D
‘N

Potqczenie w $cianie dwuwarstwowej

By unikng¢ powstawania rys w Scianie elewacyjnej, nalezy jg
oddzieli¢ na catej dtugosci fugq elastyczng .

Balkon
A

Y

fuga elastyczna ciggta

Przekrdj B - B

fuga elastyczna ciggta

Strop

» =

Przekrdj A - A, Rzut poziomy
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